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CAPITULO 1

Introducciodn

El Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente

Durante los ultimos veinte afios, el Getty Conservation Institute (GCI) ha sido reconocido
como lider en el desarrollo de metodologias y en el establecimiento de estandares para la
conservacion del patrimonio arquitecténico de tierra, tanto en California como en el resto
del mundo. EI GCI ha llevado a cabo investigaciones innovadoras, programas de capaci-
tacion, publicaciones y proyectos de campo que han hecho posible aumentar el conoci-
miento sobre la arquitectura de tierra y sus particulares vulnerabilidades. Los resultados
de todas estas actividades de investigacion se han difundido, fortaleciendo capacidades
mediante la organizacion de talleres y cursos de capacitacion para profesionales, reunio-
nes y coloquios de expertos altamente especializados, e importantes congresos
internacionales.

Durante la década de 1990, el GCI llevé a cabo un importante programa de investiga-
cion y ensayos llamado Proyecto Sismico de Adobe del Getty (GSAP, por sus siglas en
inglés). El GSAP investigd el comportamiento sismico de estructuras histéricas de adobe
y desarroll6 métodos para la estabilizacion sismorresistente que permitieron conservar
substancialmente la autenticidad de estas edificaciones. Los resultados de estas investi-
gaciones se han difundido mediante una serie de publicaciones, editadas tanto en inglés
como en espanol (Tolles, Kimbro, y Ginell 2005).

En abril del afio 2006, el GCI organiz6 el Coloquio GSAP en el Getty Center de Los
Angeles. Este encuentro reunié a un grupo interdisciplinario de sesenta especialistas
internacionales para evaluar el impacto y eficacia de las recomendaciones de estabiliza-
cion sismorresistente del GSAP y para examinar los sitios y las maneras en las que las
guias del GSAP se habian implementado; las conclusiones del coloquio se publicaron en
2009 (fig. 1.1). Los participantes concluyeron que la metodologia utilizada por el GSAP es
fiable y efectiva, pero que su dependencia a usar materiales de alta tecnologia y profesio-
nales expertos ha impedido que se implemente de manera mas generalizada (Hardy,
Cancino, y Ostergren 2009).

Basandose en estas conclusiones, el GCI inici6 en el afio 2009, el Proyecto de
Estabilizacion Sismorresistente (SRP, por su siglas en inglés). El proyecto tiene como fin
el adaptar las directrices del GSAP en paises donde los materiales, herramientas y capa-
cidad técnica para su implementacion no son faciles de obtener; el proyecto ofrece técni-
cas alternativas apropiadas a la region y programas de mantenimiento de facil
implementacion, con el fin de mejorar el comportamiento sismico del patrimonio en tierra
preservando al mismo tiempo su significado histérico. Haciendo uso de edificaciones
peruanas prototipo como casos de estudio, el proyecto aspira -en colaboracién con el
Ministerio de Cultura del Perl, la Escuela de Ciencias e Ingenieria de la Pontificia
Universidad Catélica del Pert (PUCP) y la Universidad de Mifio- a disefar y ensayar
numéricamente y en laboratorio dichas técnicas, brindar orientacion a los responsables

1
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FIGURA 1.1
Participantes del Coloquio GSAP.
Foto: Rick Miller, 2006.

de su implementacion futura (arquitectos, ingenieros, restauradores) y trabajar en conjunto
con las autoridades nacionales para lograr la aceptacion de las mismas. El Perd fue selec-
cionado como lugar ideal para el desarrollo de este proyecto debido a la tradicion, interés
y conocimiento profesional del tema, y la existencia de instituciones interesadas en la
implementacion de estas técnicas como parte de un proyecto de restauracion modelo. El
departamento de Architecture and Civil Engineering de la University of Bath y el departa-
mento de Civil, Environmental and Geomatic Engineering de la University College London
fueron socios del proyecto durante los afos 2010 al 2012 y del 2013 al 2014,
respectivamente.

Durante la primera y segunda fase del proyecto, los edificios prototipo fueron docu-
mentados y estudiados (figs. 1.2-1.5).

FIGURA 1.2
Edificios tipo seleccionados y
estudiados: Hotel EI Comercio.
Foto: Amila Ferrén, 2010.
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FIGURA 1.3
Edificios tipo seleccionados y
estudiados: Catedral de Ica.
Foto: Sara Lardinois, 2010.

FIGURA 1.4
Edificios tipo seleccionados y
estudiados: Templo de Kunotambo.
Foto: Wilfredo Carazas, 2013.

FIGURA 1.5
Edificios tipo seleccionados y
estudiados: Casa Arones.
Foto: Sara Lardinois, 2010.
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FIGURA 1.6
Prueba de resistencia al desplaza-
miento en plano de la quincha.
Foto: Scott Warren, 2014.

La PUCP disefio, planificd y llevo a cabo mas de 300 pruebas estéaticas para entender
los materiales y componentes estructurales de cada edificacion (fig. 1.6). El proyecto esta
culminando su tercera fase, donde el andlisis de elementos finitos de las edificaciones
prototipo se han construido y reforzado, utilizando las técnicas disefiadas por parte del
equipo del SRP.

La fase final incluye el desarrollo de guias de aplicacion de dichas técnicas, asi como
el desarrollo de proyectos modelos de conservacion y sismorresistencia en dos de las

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



5
Introduccion

FIGURA 1.7

Vista de la imagen de San Pedro,
muro oeste del sotacoro. Foto: Scott
Warren, 2014.

cuatro edificaciones tipo: La Catedral de Ica y el Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo
(Templo de Kufiotambo). Para este ultimo, el proyecto también incluye la proteccion y
estabilizacion de las pinturas murales para evitar que sean removidas del sitio (fig. 1.7).

El Templo Santiago Apéstol de Kufiotambo

A comienzos del afio 2010, el GCI en colaboracion con el Ministerio de Cultura'y la PUCP,
identifico las cuatro edificaciones tipologicas para la realizacion de estudios mas detalla-
dos. El Templo de Kufiotambo correspondia a la Tipologia 3: estructura religiosa construida
con muros gruesos de adobe, generalmente decorada con pinturas murales, y cubierta de
par y nudillo, representativa de los templos construidos en los Andes sudamericanos durante
el periodo virreinal (Siglos XVI-XIX).
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FIGURA 1.8
Vista del Templo Santiago Apéstol
de Kufiotambo. Foto: Wilfredo Carazas,
2013.

El Templo de Kufiotambo, es la construccion mas prominente de la comunidad cam-
pesina del mismo nombre, remoto pueblo de 500 habitantes localizado al sureste de la
ciudad de Cusco, en la provincia de Acomayo. Propiedad de la Arquidiocesis de Cusco, el
templo ha sido utilizado de manera continua como lugar de culto desde su construccion
en el siglo XVII, atendiendo a la modesta comunidad agraria de Kufiotambo (fig. 1.8).
Construido con muros gruesos y contrafuertes de adobe asentados sobre mamposteria
de piedra irregular, bajo una armadura de cubierta de madera a dos aguas, este templo,
que cubre una superficie de 500 m2, presenta muchas de las caracteristicas de disefio y
materiales tipicos de los templos rurales de la region. La estructura se halla en buenas
condiciones, a pesar de que los hallazgos preliminares indican que el desempefio estruc-
tural de la misma se halla en riesgo debido a filtraciones en la cubierta, a conexiones rotas
o inadecuadas en la armadura, pérdida de varios contrafuertes exteriores y asentamiento
de los cimientos por erosién en el sitio (Cancino y Lardinois 2013).

Su valor como edificacion tipolégica puede asi resumirse:

+ Es representativa de los templos rurales de tierra que existen a lo largo de la
cordillera de los Andes en el Pert y América del Sur, que se construyeron en la
época del virreinato con muros gruesos de adobe y armadura de cubierta a dos
aguas de madera. El templo ha sufrido minimas modificaciones e intervencio-
nes, y por ello mantiene la mayor parte de su esquema estructural original del
siglo XVII.

+ Aligual que muchos de estos templos rurales, su ubicacién es remota y sélo
puede accederse a él por un estrecho y sinuoso camino de montana. Esto
influira en los tipos de medidas de estabilizacion que puedan desarrollarse e
implementarse, ya que podria resultar dificil llevar materiales, equipo o profesio-
nales de fuera de la localidad.

- Cualquier técnica de estabilizacion que se proponga necesitara ser disefiada e
implementada de tal manera que los acabados decorativos internos, como las
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pinturas murales existentes, no resulten afectados. Este sera el caso de muchos
sitios de tierra que se ubican en el &rea y en otras regiones sismicas del mundo.

Un desafio importante en la implementacion de técnicas de estabilizacion sismorresis-
tentes en edificaciones con superficies decoradas, es evitar el desprendimiento de las
mismas como consecuencia de la implementacion de dichas técnicas. La practica de
remover las pinturas murales es una practica bastante comin en América Latina. Para
evitar esta practica en el Templo de Kufiotambo —la cual dafia no sélo la materia sino su
valor histoérico y cultural — el GCI, con el apoyo de Friends of Heritage Preservation, ha
desarrollado y llevado a cabo una serie de intervenciones con el fin de consolidar y luego
proteger las pinturas murales antes de la etapa constructiva y de la implementacion de
técnicas sismorresistentes. Las intervenciones fueron disefiadas para ser compatibles con
el material de las pinturas murales — analizado primero por el personal de la Direccion
Desconcentrada de Cultura — Cusco (DDC-C), y luego por personal del GCI.

Basandose en los resultados de estos analisis, y en una evaluacion de condiciones de
las pinturas murales realizada por personal del GCl y sus asesores -utilizando la fotografia
rectificada desarrollada por el Carleton Immersive Media Studio de la Universidad de
Carleton, Ottawa (CIMS), el proyecto disend, realiz6 pruebas y llevo a cabo las interven-
ciones in situ para re-adherir y consolidar las pinturas murales, asi como la proteccion
fisica durante la construccion.

La primera campafa de estabilizacion de las pinturas murales antes de la estabiliza-
cion sismorresistente del sitio, se realizé en febrero del ano 2015, cuando se us6 un
motero de inyeccion a base de tierra para re-adherir las diferentes capas de pintura, junto
a la aplicacion de un velado de consolidacion superficial (fig. 1.9). Este trabajo continué
durante las campafas de mayo y junio del afio 2015 (fig. 1.10).

Una vez que las pinturas fueron estabilizadas, su proteccion fisica incluy6 la construc-
cion de una cubierta protectora compuesta por una malla ligera a 45 grados y resistente
sujeta a la parte superior de la pared y temporalmente fijada al suelo del templo (fig. 1.11).

Esta estrategia para proteger las pinturas murales durante la restauracion estructural
puede servir como un modelo alternativo a la practica comun de la remocion de las pinturas
murales durante el desarrollo de obra, y puede ayudar asi a mantener los valores histori-

FIGURA 1.9 FIGURA 1.10
Vista de uno de los miembros del equipo inyectando el mortero para Vista del interior del templo en pleno trabajo de estabilizacién de las
re-adherir las diferentes capas pictéricas. Foto: Claudia Cancino, 2015. pinturas murales. Foto: Claudia Cancino, 2015.
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FIGURA 1.11

Vista del interior del templo con la
instalacion de la proteccion fisica,
antes del inicio de las obras.

Foto: Oriol Dominguez, 2016.

cos, estéticos y materiales de las pinturas. La presente publicacion tiene como objetivo el
difundir la metodologia detras de dicha estrategia para que pueda ser implementada en
sitios similares que contengan pinturas murales.
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CAPITULO 2

Contexto: la intervencion estructural

Durante los afios 2010y 2011, y como parte del Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente
(SRP, por sus siglas en inglés) del Getty Conservation Institute (GCI), tanto el Templo
Santiago Apostol de Kufiotambo (Templo de Kufiotambo) como las otras edificaciones tipo
seleccionadas como casos de estudio, fueron analizadas por personal del GCI, asociados
y asesores. Los resultados de la primera inspeccion visual fueron difundidos como parte
de las publicaciones del proyecto (Cancino y Lardinois 2013).

El diagnéstico preliminar resultado de esta primera investigacion visual se baso6 en
datos obtenidos por métodos cualitativos, incluyendo la investigacion historica y la obser-
vacion directa. Sin embargo, estos puntos fueron luego confirmados con pruebas estaticas
de los diferentes componentes estructurales del templo, llevadas a cabo por la Escuela
de Ciencias e Ingenieria de la Pontificia Universidad Catolica del Perd (PUCP) (fig. 2.1),
asi como pruebas dinamicas y de sonido, llevadas a cabo por la Universidad de Mifio, en
Portugal (fig. 2.2). Estas pruebas ofrecieron importante informaciéon sobre el comporta-
miento estructural de la edificacion y permiti6 la validaciéon de los Modelos de Elementos
Finitos (FEM, por sus siglas en inglés) del estado actual de la edificacion, comportamiento
sismico y reforzamiento, desarrollados por la Universidad de Mifo.

FIGURA 2.1 FIGURA 2.2
Prueba de resistencia a la compresion de los adobes del Templo Personal de la Universidad de Mifo realizando las pruebas dinamicas
Santiago Apostol de Kufiotambo. Foto: PUCP en el Templo de Kufiotambo. Foto: Kelly Wong, 2015
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Diagnéstico estructural

El Templo de Kufiotambo fue construido en 1681 con muros gruesos y contrafuertes de
adobe asentados sobre un sobrecimiento de mamposteria de piedra irregular, bajo una
armadura de cubierta de madera a dos aguas, llamada “par y nudillo”. Esta armadura de
madera esta compuesta por una viga de collar discontinua en lo alto de los muros de
adobe, sobre la que se asientan los pares, y por siete vigas de amarre o tirantes, las cuales
no cuentan con conexiones a los muros de adobe adecuados (fig. 2.3).

FIGURA 2.3
Dibujo esquematico de la configu- “KUR KUR®
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racion estructural del templo.
Dibujo: Mirna Soto.
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FIGURA 2.4
Imagen de los contrafuertes
del exterior del muro de la
epistola. Foto: Claudia Cancino, 2010.

El templo, el cual cubre una superficie de 500 m2, presenta muchas de las caracteris-
ticas de disefio y materiales tipicos de los templos rurales de la regién. Es muy posible
que el templo se haya construido en una sola etapa; y aunque ha sido objeto de modifica-
ciones y deterioro, todo parece indicar que ha conservado su configuracion arquitectonica,
volumetria, asi como muchos de sus materiales originales.

De igual modo, la calidad de la mamposteria original asi como la concepcion estruc-
tural del templo son relativamente aceptables; ya que las dimensiones de los elementos
estructurales, su distribucion espacial y condiciones de deterioro no son tan apropiadas
para resistir tanto las cargas verticales como las horizontales. Adicionalmente algunos
elementos requieren modificaciones y adiciones para ser totalmente competentes en su
funcién.

La erosion debido a las lluvias del terreno natural circundante al templo, particular-
mente en el muro de la epistola, ha originado un fuerte desnivel entre el interior y exterior
del mismo. De igual manera, los cimientos —construidos en mamposteria de piedra con
mortero de barro- se encuentran en avanzado estado de deterioro, existiendo zonas de
pérdida total y parcial de la mamposteria. La principal causa de vulnerabilidad estructural
en el templo es la falta y el deterioro de los elementos estructurales de contencion (con-
trafuertes), refuerzos internos (viga collar) y refuerzos externos (vigas de amarre/tirantes)
(fig. 2.4).

En particular, las cerchas de par y nudillo del templo no trabajan, debido a fallas o a
falta de conexiones. Ademas, la conexién entre los pares y los muros de adobe se ha des-
integrado en varios lugares debido a la erosion del muro y a la falta de continuidad de la viga
de collar que soporta los pares (fig. 2.5).

Es importante mencionar que EI FEM (Mdédulo de elementos finitos, FEM por sus siglas
en inglés) de modos transversales locales para cada una de los muros laterales de la nave,
demostro claramente que el anclaje de las vigas de amarre/tirantes existente no funciona
y no ofrece resistencia adecuada al volteo fuera de plano de los mismos (fig. 2.6).
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FIGURA 2.5
Imagen de uno de los par y nudillo
del templo. Foto: Amila Ferron, 2010.

FIGURA 2.6
Actualizacién del FEM: (a) primer
modo resultante de las pruebas
dinamicas, (b) primer modo obteni-
do del FEM actualizado, (c) interfaz
de planos entre los muros y discon-
tinuidades del FEM actualizado en

rojo. Imagenes: Universidad de Mifio.

Se considera que los gruesos muros de adobe son estables conforme a los criterios de
esbeltez del Proyecto Sismico de Adobe del Getty, (GSAP, por sus siglas en inglés). (Tolles et
al. 1999); sin embargo, varios de los vanos de gran tamafio (actualmente modificados o tapia-
dos) debilitan los muros laterales del templo principal, debilitandose estos ain mas por la
pérdida de algunos de los contrafuertes de adobe en el lado exterior de los muros laterales.
Patrones de grietas, producto de la resistencia a la traccion, fueron obtenidos mediante la
realizacion de andlisis de pushovery time-history del FEM, y correlacionados con las grietas
observadas in situ (fig. 2.7). Estas indican que el dafio actual podria haber sido producto de
movimientos sismicos pasados.

Con respecto a la nave, el modo de falla del muro de la epistola es el volteo fuera-de-
plano bajo un valor minimo de resistencia de 0.19 g (fig. 2.8a). La capacidad lateral en la
direccion negativa del eje y-y, es principalmente controlada por la falla local de fuera-de-
plano del muro hastial de la sacristia con una capacidad de 0.16 g (fig. 2.8b), mientras que
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FIGURA 2.7
Mapeo de dafios, realizado in situ
por el personal de la Universidad
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el muro hastial trasero y la pared lateral de la sacristia colapsan fuera-de-plano bajo 0.22 g
(fig. 2.8c).

Por lo tanto es necesario el fortalecimiento de la edificacion para resistir fuerzas sis-
micas en las direcciones ortogonales, ya que la capacidad total no alcanza la aceleracion
pico de terreno para la region de Cusco (0.25 g) (Ministerio de Transportes 2000). Sélo la
capacidad de resistencia al volteo fuera-de-plano de la fachada se considera adecuada
para la demanda local de disefio sismico (Fig. 2.8 d).

Con el uso de contrafuertes y sistemas de conexion adecuados, se puede aumentar
significativamente la capacidad de la estructura. La adicién de contrafuertes en el muro del
evangelio —totalmente perdidos con el tiempo- puede aumentar sustancialmente su capaci-
dad lateral, sobrepasar la demanda de disefio del codigo peruano y aumentar la rigidez
general de la estructura. Sin embargo, debido a las bajas propiedades mecéanicas de mam-
posteria de adobe actual, la rigidez en las uniones de esquina y la capacidad de las conexio-
nes con elementos de madera existentes, no son adecuadas. Por lo tanto, el fortalecimiento
de la estructura en su conjunto —no sélo la adicion de contrafuertes- se hace necesario para
mejorar el comportamiento estructural durante posibles eventos sismicos en el futuro.

Filosofia de intervencion

El disefio sismorresistente del Templo de Kufiotambo debe tener como principio el incre-
mentar la capacidad lateral de la estructura para alcanzar la demanda sismica definida
por el cédigo sismico peruano; es decir, resistir una carga sismica lateral de 0.25 g. Los
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[UNIT] N, m
[DATA] Stuctural Nonlingar , Principal Crackwidth Ecw! Intprit | Load Step B1(0.187383)

(®) FX+ for DIAI

[UIT] B, m
[DATA] Structural Nondinear | Principal Crackwidth Ecwl Intpnt | Load Step 45(0.187064)

(c)

[UNIT] N, m
| DATA| Structural Nonlingar , Principal Crackwidth Ecwl Infprt | Load Step $5(0.2036%9)

FIGURA 2.8A, B AND C
Patrén de grietas en la Gltima etapa de carga lateral debido a los terremotos: (a) +y-y (N-S); (b) —y-y (S-N), (c) +x-x (E-W), (d) —x-x (W-E).
Iméagenes: Giorgos Karanikoloudis, Universidad de Mifio.
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FIGURA 2.8D
Patron de grietas en la Ultima etapa de carga lateral debido a los terremotos: (a) +y-y (N-S); (b) —=y-y (S-N), (c) +x-x (E-W), (d) —x-x (W-E).

Iméagenes: Giorgos Karanikoloudis, Universidad de Mifio.

analisis preliminares de pushover y time-history del templo en el estado actual, proporcio-
nan una buena correlacion con el dafio documentado e indican las areas que requieren
fortalecimiento para mejorar el desempeno estructural general del mismo.

El objetivo del fortalecimiento de la estructura es mejorar la resistencia lateral e —ideal-
mente- la capacidad de disipacion de energia. EI comportamiento estructural global nece-
sita ser lo mas aproximado a un comportamiento monolitico, tipo caja, para que el edificio
pueda disipar energia y distribuir las cargas sismicas.

Las medidas de estabilizacién se pueden dividir en dos grupos: 1) Soluciones para
fortalecer los muros mediante la adicion de contrafuertes, y 2) Soluciones para conectar
o reconectar los muros por medio de elementos de madera (refuerzos internos: vigas collar
y llaves de esquina; refuerzos externos: vigas de amarre o tirantes y chavetas) (tabla 2.1).

TABLA 2.1
Resumen de los resultados del FEM, recomendaciones y técnicas de estabilizacién sismorresistentes propuestas por el SRP para el templo.

Resultados del FEM

Recomendaciones

Técnicas sismorresistentes

Falta de confinamiento lateral

Falla por volteo fuera-de-plano en los muros
laterales de la nave

Falta de rigidez en muros hastiales y
esquinas del baptisterio y sacristia

Falta de mantenimiento

Conectar o reconectar las vigas de amarre/
tirante, tanto en la nave como al tope del
techo de la sacristia y baptisterio.
Incrementar la capacidad de los muros y
sus conexiones en los extremos.

Aumentar la rigidez y capacidad de muros
laterales.

Rigidizar los muros hastiales y las
conexiones entre los muros del baptisterio y
la sacristia para evitar fallas fuera-de-plano.

Estabilizar los muros de adobe y la
cimentacion de piedra.

Viga collar
Vigas tirantes
Llaves de esquina en muros laterales

Contrafuertes

Minimo tres contrafuertes en la parte exterior del muro
del evangelio

Conectar con adobes entrelazados los contrafuertes
existentes en el exterior del muro de la epistola.
Utilizar el geomalla como elemento de conexion
adicional entre los contrafuertes y los muros.

Llaves de esquina en muros del baptisterio y sacristia

Reemplazo de elementos de mamposteria en mal
estado.

Estabilizacién con cal de nuevos adobes en la base de
los nuevos contrafuertes.
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La propuesta de intervencion y las pinturas murales

Los elementos de madera propuestos para la estabilizacion sismorresistente del templo
-ya sean introducidos o reconectados al sistema estructural de mamposteria de adobe
existente- pueden contribuir a mejorar sustancialmente la capacidad de resistencia de la
estructura a fuerzas laterales. Sin embargo es importante mencionar que para que estos
elementos de madera puedan trabajar adecuadamente, dichos elementos tienen que estar
confinados o bien conectados a la mamposteria, y es ahi donde la preservacion de las
pinturas murales es susceptible a dafos provenientes de la implementacion de estos ele-
mentos durante el desarrollo de la obra.

Las técnicas disefadas para la estabilizacion sismorresistente del templo deben seguir
los principios de conservacion, de minima intervencion, autenticidad y reversibilidad
(Australia ICOMOS 2013). La propuesta incluye una combinacién de volimenes rigidos
de contencion (contrafuertes), refuerzos internos (llaves de esquina, vigas collares y geo-
mallas) y refuerzos externos (vigas de amarref/tirante y chavetas).

La implementacién de dichas técnicas ademas debe respetar los mismos principios y
proteger in situ las pinturas murales. Para ello, el SRP disefi6 la ejecucion de las técnicas
antes mencionadas desde el exterior del templo, y llevé a cabo la estabilizacion y protec-
cion de las pinturas murales durante la implementacion de las mismas, tema del cual trata
el presente reporte.
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CAPITULO 3

Las pinturas murales del Templo Santiago
Apoéstol de Kufiotambo

Descripcion

Contexto histérico

Para entender el significado de las pinturas murales del Templo Santiago Apostol de
Kufotambo (Templo de Kufiotambo) y de tantas otras en la zona, es importante entender
el contexto en el cual se han dado.

LA MENTALIDAD DOMINANTE EN EL SIGLO XVI, LA POLITICA Y LA IDEA DEL

BIEN COMUN

Tan pronto como los europeos llegaron al Pert en el siglo XVI, fue importante fundar pue-
blos donde los habitantes locales aprendieran a vivir “en pulicia segin su habilidad”, es
decir, “politicamente”, en “polis”, en ciudades. Estas ciudades tenian determinadas carac-
teristicas entre las que se encontraba, como un aspecto fundamental, la presencia de una
iglesia o templo y en ellos la presencia de obras de arte, como por ejemplo las pinturas
murales del Templo de Kufiotambo. Las artes visuales como la pintura y la escultura, asi
como la musica y la arquitectura, ademas de las representaciones teatrales, las danzas y
las celebraciones comunitarias fueron elementos importantes en el proceso de evangeli-
zacion de América entre los siglos XVIy XVIII.

La fundacién de los pueblos respondia a una necesidad propia de la mentalidad de la
época; la relacion que se establecia entre el rey y sus vasallos (los indigenas eran vasallos
del rey de Espana, como lo serian los pobladores de tantos otros territorios del Imperio
espanol, por ejemplo Flandes o el sur de ltalia) era una mutua relacion de deberes y obli-
gaciones, tal como se entendian dentro de la mentalidad dominante en el siglo XVI. Dicha
mentalidad no es la mentalidad moderna, sino la mentalidad de la segunda escolastica
que tiene en pensadores como Francisco de Vitoria (1485-1546) o Melchor Cano (1509-
1560), a grandes representantes, y que a la vez se basa en la escolastica de la tarda Edad
Media, que tiene en Santo Tomas de Aquino (1224/1225-1274) uno de sus maximos
exponentes.

Tal como ensefia Santo Tomas, el rey tiene la obligacion de pensar en el Bien Comun
de sus reinos; y este Bien Comun que es la felicidad -y toda la comunidad tiene derecho
a ella-, es de dos tipos: el bien trascendente y el bien inmanente. El bien trascendente,
que es el mas alto e importante, en base al cual todo se ordena, es el Bien Supremo, es
Dios; y por ello es obligacion del rey que todos sus subditos conozcan a Dios.

Los bienes inmanentes son a su vez de dos tipos: los bienes exteriores a la persona,
es decir, todo el entorno que una persona necesita para el desarrollo de su vida; y, los
bienes interiores de la misma.

Los bienes exteriores a la persona pueden ser, por ejemplo, el campo y la ciudad. Es
obligacion del rey vigilar que existan los medios que el hombre necesita para su vida, no
so6lo para su subsistencia, sino para que pueda vivir plenamente y asi cumplir el destino
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trascendente para el que ha sido creado. Por lo tanto las ciudades deben ser lugares
donde los hombres puedan vivir, comerciar, ejercer la justicia, educarse, y sobre todo vivir
en comunidad; y es importante que exista el campo con las condiciones necesarias para
producir alimentos, cultivar, tener animales, etc. Por ello, de acuerdo a las leyes de Indias,
los pueblos de indigenas debian ser fundados en lugares donde hubiera agua, buenos
vientos, pastos, etc. Una expresion clara de la vision medieval de esta concepcion de la
autoridad del buen gobernante y sus efectos en el campo y la ciudad, es el fresco conocido
como Alegoria del Buen Gobierno de Ambrogio y Pietro Lorenzetti en el Palacio Comunal
de la Ciudad de Siena, de la primera mitad del siglo XIV.

Los bienes interiores de la persona, a su vez, son de dos tipos: los bienes del cuerpo
y los bienes del alma. En la concepcion antropologica dominante en el siglo XVI, el hombre
es un compuesto de cuerpo (material, mortal) y alma (inmaterial, inmortal). Si bien esto se
puede remontar a la visién helimorfica aristételica, es la ensefianza de la Iglesia Catolica.
En el siglo XVI se entendia que era obligacidn del rey velar por el bien de sus subditos, y
en ese sentido, por sus cuerpos y sus almas. Los bienes del cuerpo son aquellos bienes
fisicos, como por ejemplo lo relacionado con la salud, la comida, etc. y, por esta razon, las
leyes de fundacién de pueblos indicaban que en cada pueblo debia haber hospital, carcel,
y otros servicios necesarios para la vida en comunidad; los bienes del alma -en este caso
identificados principalmente con el intelecto- son aquellos que se relacionan con los cono-
cimientos necesarios para el hombre en su relacioén con el mundo: primero ciertamente el
conocimiento de Dios, y ademas aquellos que sera obligatorio conocer para poder vivir en
toda reduccién indigena: cantar, contar y conocer la doctrina cristiana. En todas las reduc-
ciones indigenas del siglo XVI los pobladores debian aprender a cantar, a contar y a
conocer la doctrina cristiana. Esto no puede considerarse aleatorio sino que se puede
establecer una relacion con la educacion clasica del trivium y el quadrivium de la antiglie-
dad y el medievo. El trivium estaba conformado por la gramatica, la retérica y la dialéctica;
estos temas se estudiaban en las ciudades hispanoamericanas; de hecho muchas lenguas
indigenas, como el nahuatl o el quechua, ya tenian gramaticas en el siglo XVI. El quadri-
vium, en cambio, estaba conformado en la antigliedad por la aritmética y la geometria, la
mausica y la astronomia. Se puede establecer una relacion entre la musica y la aritmética,
y entre la astronomia y la geometria. En efecto, la musica seria una aplicacion practica de
la aritmética, mientras que la astronomia y la geometria tienen estrecha relacion. La arit-
mética, como la musica, se relaciona con ritmos, que se desarrollan en el tiempo; la geo-
metria y la astronomia se relacionan con el espacio. Tiempo y espacio son dos grandes
enigmas: ;,Qué es el tiempo? ;,Qué es el espacio? No hay repuesta precisa; en todo caso,
ambos son creacion divina. El estudio de la aritmética y la geometria nos permite acercar-
nos a ellas. En las reducciones indigenas no se profundizaba en ello, pero si se obligaba
a que todo el mundo aprendiera al menos a contar (aritmética) y a cantar (musica).

Cada uno de estos puntos podria ser ampliamente desarrollado para entender lo que
significaba crear una reduccion indigena con la mentalidad politica del siglo XVI, pero
baste mencionarlos para tener una idea de las obligaciones que se consideraba que tenia
el rey de Espafia respecto a sus subditos, y que formaron la base para la construcciéon de
América. Con relacion a esto hay que tener en cuenta las consultas constantes que reali-
zaban los reyes de Espafa, desde Isabel La Catélica y luego Carlos V y Felipe Il, a los
profesores de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI. Totalmente influenciados por
la mentalidad escolastica tomistico-aristotélica, donde el conocimiento es siempre por
causas, los reyes de Espafa se preguntaban por las razones para venir a América y esta-
ban dispuestos a debatir la legitimidad de su presencia en América. Particularmente impor-
tante es el desarrollo del pensamiento de Francisco de Vitoria (Burgos 1485 - Salamanca
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1546) y sus discipulos. Asimismo, puede verse el importante debate conocido como La
controversia de Valladolid.

Por ello, tan pronto como los europeos llegan a América, trataran de organizar la
sociedad segun estos principios y haran todo lo posible para que los habitantes locales
aprendan a vivir en ciudades. Las leyes de Indias al respecto son elocuentes, y sera final-
mente entre 1570 y 1575 que se fundara la mayor parte de los pueblos del Perd, en época
del virrey Francisco de Toledo, quien fue el quinto virrey del Peru, entre 1569 y 1581.

Para dar una idea de lo importante que era la fundacion de los pueblos para indigenas,
a los que se llamé “reducciones indigenas” (Cancino y Lardinois, 2012), mencionamos
solamente algunos parrafos de las docenas de instrucciones que se dieron para la funda-
cion de estos pueblos. El primero de ellos alude a la razén: comienza diciendo “les daréis
a entender...”

... les dareys a entender que los queremos reducir a pueblos porque tengan mejor
gobernacion entre si y ansi mesmo dareys jurisdiccion para que ellos tengan entre
si su republica fundada y se gobiernen de lo que entre ellos pasare y tratare y para
que se les pueda ensefar la doctrina cristiana y para esto conviene que se reduz-
gan a pueblos; ...

Instrucciones otorgadas a la Real Audiencia de Lima a los Visitadores. Lima 15 de
noviembre de 1561, A.G.I. Patronato 188, Ramo 28

El segundo de ellos se relaciona con algunas caracteristicas que se debian tener en
cuenta para la fundacién de los pueblos indigenas:

...Habéis de procurar con mucho cuidado que los indios que se reduzgan a pueblos
como por su Magad. esta mandado para que mejor se puedan doctrinar en Nuestra
Sancta Fee Catholica mirando la calidad y temple del lugar que sea bueno y que
tenga agua y tierra y pastos y montes e para esto hareys juntar a religioso y sacer-
dote que tuviere a cargo la doctrina y os caciques o Principales y otros naturales
que vos os pareciere y lo que ansi determinaredes lo executareys sin dilacion
alguna

Instrucciones dadas a los corregidores por el Lic. Lope Garcia de Castro. Lima, 3
de julio de 1565, A.G.1. 121. Prevenciones hechas por el Lic. Castro A.G.l. Patronato
189, Ramo 28

LA FUNDACION DE LOS PUEBLOS Y LA FELICIDAD DEL HOMBRE

Como se ha dicho, la mentalidad del siglo XVI esta dominada por la escolastica que se
desarrolla a fines del Medievo y tiene en Santo Tomas de Aquino uno de sus mas grandes
exponentes, el cual, partiendo de la revelacion cristiana, desarrolla un pensamiento que
se estructura a partir de la filosofia de Aristételes.

Aristoteles, al igual que Platén y los escritores clasicos, eran ampliamente conocidos
en los circulos académicos de América en el siglo XVI. Los primeros estudios que ofrecia
la Universidad de Lima, fundada en 1551, y que luego se denominaria San Marcos, eran
justamente filosofia y teologia. Uno de los primeros libros de filosofia impresos en América
del Sur se publico en Lima en 1610, Commentarii ac quaestiones in universam Aristotelis
ac subtilissimi Doctoris Ihoannis Duns Scoti logicam del R.P. Fray Jer6nimo de Valera.

En su Etica a Nicomaco, Aristételes se pregunta por qué el ser humano hace las cosas
que hace, y muestra como casi todo lo que se hace es un medio para algo superior, todo
es un medio para conseguir algo mas; pero debe haber algo que sea no un medio para
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otra cosa, sino un fin en si mismo; Aristételes dice que eso que se busca por si mismo, y
no como medio, es el bien del hombre, a lo que llama la felicidad. ¢ Qué es la felicidad?
Eso depende de cada uno: para el pobre sera la riqueza, para el enfermo la salud, para el
ignorante el conocimiento, pero todos los hombres saben que quieren la felicidad.

Aristételes se pregunta, ¢cdmo se logra la felicidad,? Dice que no por el dinero, tam-
poco por los placeres, menos por el prestigio. Aristoteles dira que la felicidad se logra por
la practica de la virtud. La virtud, explica Aristoteles, es siempre un punto medio entre dos
extremos, pero siendo en si mismo un punto medio, es ya una excelencia, y puede, a partir
de su practica, convertirse en una segunda naturaleza para el hombre. Y asi analiza
Aristoteles diversas virtudes; la amistad, la generosidad, la justicia, la prudencia, etc.

Lo importante en este caso es que, como explica Aristoteles, la virtud, que es el camino
para la felicidad del hombre, sélo se puede vivir en comunidad, el hombre puede vivir la
virtud —y ser feliz- solamente cuando vive en comunidad, cuando vive en una “polis”.
Aristoteles dira por ello que el hombre es un {@ov TOALTIKOV, un zoon politikon, es decir
un animal (ser con alma) politico, es decir que vive en polis, en pueblos, en ciudades.

Santo Tomas no se opone en absoluto a esto. La virtud es el camino para la felicidad
del hombre. Por ello en el siglo Xl quedaran definidas en la tradicion cristiana las virtudes
cardinales, basadas en las virtudes platonicas y aristotélicas: fortaleza, templanza, justicia
y prudencia, y las virtudes teologales, propias de la tradicion cristiana, de las cuales nunca
hablaron ni Platon ni Aristoteles: la fe, la esperanza y el amor.

Y es por esta conciencia de la importancia de la virtud para la felicidad del hombre
que vive en comunidad, que las alegorias de las virtudes apareceran representadas en
numerosos espacios publicos en Europa en el siglo XIV. En Florencia las vemos en las
puertas del Baptisterio hechas por Andrea Pisano (circa 1330), en el campanario de Giotto,
en la Loggia dei Lanzi; las vemos en Padua en la Capilla Scrovegni, en Siena en los fres-
cos de la Alegoria del Buen Gobierno, o aun a inicios del siglo XV en la fuente de Plaza
del Campo en Siena. Las virtudes, que se viven en comunidad, en la ciudad, ayudan al
hombre en su camino a la felicidad.

Esta idea no es ajena al siglo XVI espafiol. El hombre puede ser feliz, puede vivir
plenamente su humanidad, cuando vive en una comunidad, en una polis. Se dira en
América que hay que ensefiar a los pobladores locales a vivir “en policia”, es decir, politi-
camente, en polis.

Pero en Grecia una polis no era una ciudad cualquiera; tenia algunas caracteristicas.
Una polis griega no podia ser demasiado grande, y en esto se puede relacionar con la idea
de la virtud que es siempre el punto medio entre dos extremos; en ese sentido, las ciuda-
des, para permitir una vida adecuada a sus ciudadanos, no debian ser demasiado grandes
0 pequenas. En general no tenian mas de diez mil habitantes.

En el caso de América, las reducciones indigenas no deberian tener en promedio mas
de 500 tributarios, jefes de familia. En caso de que hubiera mas, era mejor crear otra
reduccion indigena con todos sus servicios. Asi, en América, surgiran muchos pueblos que
seran los principales (cabezas de doctrina) y sus anexos. En el caso de Kufiotambo, éste
es actualmente anexo a Rondocan, y Rondocan alguna vez fue anexo a San Juan de
Quihuares. En todo caso, no seria descabellado pensar en las reducciones indigenas
como una especie de polis indianas.

Es importante tener en cuenta el pensamiento politico del siglo XVI, en el que se
entendia la politica no como la busqueda y tenencia del poder, sino como el vivir en comu-
nidad. En la Espana del siglo XVI eran sumamente valoradas las visiones aristotélica y
platonica, quienes ya habian escrito al respecto: La Republica de Platén y la Politica de
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Aristoteles son ejemplo de ello. A ello se suma la vision cristiana: La Ciudad de Dios de
San Agustin o los escritos de Santo Tomas respecto al bien del hombre en la Summa
Theologiae, la Summa contra gentiles, o sus pocos textos especificos sobre politica como
Del Gobierno de los Principes.

LA JERUSALEN CELESTE

Pero lo que podemos llamar las “polis indianas” no solamente responden a un ideal de
felicidad aqui en la tierra, como lo habria pensado Aristoteles, sino al destino trascendente
del hombre de la tradicién cristiana. Santo Tomas no se opone a lo dicho por Aristoteles,
sino que lo toma como punto de partida para ir mas alla, pensando en el destino trascen-
dente del hombre.

La idea de las ciudades en América no sera solamente la de pueblos funcionales sino,
con la conciencia del destino trascendente del hombre -como la liturgia- seran lugares en
los que se pueda experimentar la belleza del mundo para el que el hombre ha sido creado;
un saborear en este mundo -muy limitadamente- aquella Jerusalén Celeste para la que el
hombre ha nacido. Esta fue la idea en la que se basoé la fundacion de tantas ciudades
hispanas en América en el siglo XVI; una aproximacion -limitada pero tangible- de aquella
aun intangible pero real Jerusalén Celeste, o como la define Guaman Poma de Ayala a
inicios del siglo XVII, “Ciudad del cielo para los buenos pobres pecadores”.

En ese sentido, uno de los referentes para la fundacion de las reducciones indigenas
como lugar para la vida del hombre, es el de la Jerusalén Celeste.

HACER VISIBLE LO INVISIBLE

El hombre del siglo XVI, como el hombre medieval y el hombre de la Grecia antigua, parte
de larealidad. ;Qué es la realidad? Sabemos que entre Platon y Aristételes hay dos plan-
teamientos que se encuentran en la base del desarrollo del pensamiento occidental. Por
un lado Platon presenta el mundo de las ideas, mientras que Aristoteles se caracteriza por
su realismo.

El mundo medieval parte de la revelacion cristiana pero estructura su pensamiento sin
renunciar ni a la filosofia platdnica ni a la aristotélica, con algunos acentos segun distintos
pensadores. Se suele decir que San Agustin es mas platonico mientras que Santo Tomas
es mas aristotélico. En todo caso, en el siglo XVI la influencia del pensamiento griego se
hace visible como estructura filosofica de la escolastica, en la tradicién cristiana.

¢, Qué es la realidad? Ciertamente para el hombre del siglo XVI, como para el
escolastico del siglo XIIl y como para el hombre medieval en general, la realidad es lo que
“es”, lo que existe, aquello que tiene ser. Aquello que vemos, pero también aquello que no
vemos, y que conocemos por la razon y por la revelacion.

Lo que conocemos por los sentidos es lo material, lo tangible, que son generalmente
cosas perecibles, cosas que no existian y no existiran, que no perduran en el tiempo. Hay
realidades, en cambio, que conocemos por la razén, que existen siempre: por ejemplo las
realidades de las mateméticas, o las realidades trascendentes, como el conocimiento de
la realidad de Dios, al que se puede llegar por la razon, y que ha sido ademas posibilitado
y esclarecido por la revelacion.

Hay por tanto la realidad inmanente, tangible, perceptible por los sentidos, pero a la
vez perecible, limitada en el tiempo, en la que objetos que no existian, luego fueron, pero
finalmente no seran, despareceran (por ejemplo los elementos de la Creacion: montafas,
arboles, animales, etc.), y hay la realidad no tangible, no perceptible por los sentidos pero
si por la razén, que no esta limitada por el tiempo, y que existe siempre: son los entes de
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razon con sustento en la realidad como los numeros o las leyes de la geometria. Pero
estan también las realidades eternas, trascendentes, el bien, la bondad, la belleza, o
aquella realidad a la que el hombre se acerca por la razén pero que ha conocido mas
plenamente por la revelacion: Dios mismo.

El artista medieval, entusiasta y consciente de su labor, toma conciencia de qué es
mas digno de ser representado: aquellas realidades que nacen, crecen, se reproducen y
mueren (es decir lo que “no era”, luego, por un tiempo limitado “fue” y finalmente “ya no
es”), o la realidad trascendente, aquello que verdaderamente “es” porque existe
siempre.

Asi, la funcién del artista medieval sera “hacer visible la realidad que no es perceptible
por los sentidos”, es decir, la realidad trascendente, la verdadera realidad. Lo vemos en
los mosaicos bizantinos, en la escultura romanica, en la arquitectura goética. Pero no se
debe entender esta representacion de lo invisible como una representacion de escenas
de realidades celestes, sino como un hacer sensiblemente perceptibles realidades objeti-
vamente existentes, como la belleza.

La belleza, para el hombre medieval, como para el hombre del siglo XVI, no es algo
subjetivo, que depende del sujeto, es algo totalmente real, existe, independiente del sujeto.
La Belleza, como la Bondad, como la Verdad, como la Unidad, son trascendentales.

En la antigliedad griega se consideraba que lo divino era un atributo de lo bello. En la
tradicion cristiana la belleza es un atributo de lo divino. Dios, quien es el Ser del que todo
ser procede, es el Bien, la Verdad, la Belleza, la Unidad, y si bien no se le percibe direc-
tamente con los sentidos, se comprende por la razdn, que es mas real que las realidades
sensibles, tangibles pero perecibles.

El artista medieval, al proponerse hacer visible la realidad que no es perceptible por
los sentidos, no sélo se propone hacer visible “representaciones de escenas de la vida
trascendente”, por decirlo de alguna manera, sino mas bien se propone hacer perceptible
por los sentidos la Belleza misma, que existe, que es real, que en la mentalidad medieval
es totalmente objetiva, porque Dios mismo es la Belleza.

Cuando el hombre encuentra la belleza, reconoce lo bello, por decirlo en términos mas
bien platénicos, el hombre se sorprende, se asombra, se llena de estupor, reconoce que
ha encontrado algo que lo satisface, que corresponde con su deseo infinito que quizas no
sabia que tenia; pero cuando encuentra aquella correspondencia se da cuenta que con
menos de ello no se puede vivir. Y el primer paso del conocimiento, segun Aristételes, es
justamente el asombro, el estupor.

La belleza intangible se puede experimentar a través de los objetos que llamamos
bellos, objetos tangibles que reflejan una belleza que si no fuera por ellos no pudiéramos
conocer, pero que gracias a ellos el hombre puede conocer. No hay nada en el intelecto
-potencia del alma- que no haya pasado antes por los sentidos.

En la tradicion medieval, como en la del hombre del siglo XVI, los objetos que llamamos
bellos, no son bellos en si mismos, no producen belleza, sino que reflejan una belleza que
existe, independiente de ellos, pero que si no fuera por ellos, no pudiéramos conocer.

Pregunta a la hermosura de la tierra, pregunta a la hermosura del mar, pregunta a
la hermosura del aire dilatado y difuso, pregunta a la hermosura del cielo, pregunta
al ritmo ordenado de los astros; pregunta al sol, que ilumina el dia con fulgor; pre-
gunta a la luna, que mitiga con su resplandor la oscuridad de la noche que sigue
al dia; pregunta a los animales que se mueven en el agua, que habitan la tierra y
vuelan en el aire: a las almas ocultas, a los cuerpos manifiestos; a los seres visi-
bles, que necesitan quien los gobierne, y los invisibles, que lo gobiernan.
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Preguntales. Todos te responderan: «Contempla nuestra belleza.» Su hermosura
es su confesion. ;Quién hizo estas cosas bellas, aunque mudables, sino la belleza
inmutable?

San Agustin, Homilia 241: 2 — 3. Pascua, (411 A.D.?)

Por ello, la funcion del artista es hacer visible la realidad que no es perceptible por los
sentidos, es decir, la verdadera realidad trascendente, que no siendo perceptible por los
sentidos es mas real que lo que se ve o se escucha. Hacer visible la Belleza misma.

Una de las concepciones que, justamente, se tiene del Paraiso en la Edad Media, es
que el Paraiso sera la contemplacion eterna de la Belleza Eterna, es decir, de Dios mismo.

LA BELLEZA, ESPLENDOR DE LA VERDAD
Platén, en El Banquete, relaciona lo bello con lo bueno; Plotino afirma que la Belleza es el
esplendor de la Verdad. Platén y Plotino relacionan Belleza y Bondad con Verdad.

La Belleza como Esplendor de la Verdad se conoce en latin como Pulchritudo, Veritatis
Esplendor. La Belleza es el Esplendor de la Verdad. La Belleza es el esplendor, el brillo
maximo de la Verdad. Pero es también el resplandor, la irradiacion, de la Verdad. Es como
la emision de una fuente de luz tan fuerte que no se puede sostener la vista en dicha fuente
de luz, pero si se puede ver su irradiacion. Es como querer ver el sol: no se puede, pero
si se puede ver su resplandor, su reflejo, su irradiacion. La luna, por ejemplo, no tiene luz
propia, pero se ilumina por el resplandor del sol.

Lo mismo con la Verdad y la Belleza. Plotino afirma que la Belleza es el esplendor-res-
plandor de la Verdad. En la tradicion cristiana la Verdad es Dios. Nadie puede ver a Dios.
Sin embargo, asi como no podemos sostener la mirada en el sol pero si podemos ver su
resplandor, de igual modo no podemos ver directamente la Verdad, que es Dios, pero si
podemos ver su resplandor, que es la Belleza. Es por ello que en el mundo cristiano es
fundamental el reconocimiento de la belleza, y a ello contribuyen de sobremanera las
manifestaciones artisticas.

De alli que en la sociedad medieval, como en la sociedad americana de los siglos XVI
a XVIII, todo debia ser bello, objetivamente bello: la musica, la pintura, la escultura, el
vestuario, la arquitectura, los campos, la ciudad. Porque todos estos objetos reales pero
perecibles nos recuerdan a través de su belleza el destino real e imperecedero del hombre,
que es, como se habia dicho, el Paraiso: contemplar eternamente la Belleza eterna.

Mientras no se pueda ver a Dios cara a cara, mientras no se pueda contemplar la
Belleza eterna, le queda al hombre el consuelo de la contemplacién en este mundo de las
cosas bellas, que en su limitacion, le recuerdan al hombre el destino trascendente para el
que ha sido creado.

NO HAY NADA EN EL INTELECTO QUE NO HAYA PASADO ANTES POR LOS SENTIDOS
Una maxima escolastica que parte también de las ensefianzas de Aristoteles es: Nihil est
in intellectu, quod prius non fuerit in sensu, es decir, nada hay en el intelecto que no haya
estado primero en los sentidos.

En ese sentido, las realidades trascendentes, no perceptibles inmediatamente por los
sentidos, pero si identificables por la razon, requieren de los sentidos para poder ser
conocidas.

De alli la importancia de las artes (expresiones sensibles) en sus mas diversos tipos:
masica, arquitectura, artes plasticas, teatro, etc. para poder aproximarse al conocimiento
de las realidades trascendentes.
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Y a diferencia de otras formas de acercarse al conocimiento, las obras de arte buscan
reflejar la belleza, que produce estupor, y como decia Aristoteles, el estupor es el primer
paso para el conocimiento.

En ese sentido, recurrir a la belleza es un modo privilegiado de llevar al conocimiento,
pues es atractiva, atrae al sujeto hacia el objeto que la refleja.

TODO ES SIGNO DE ALGO QUE LO TRASCIENDE: EL ORDEN EN EL URBANISMO DE LAS
REDUCCIONES INDIGENAS

Si no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, podemos tam-
bién pensar que en cierto modo lo que percibimos por los sentidos afecta nuestro intelecto
0, por decirlo en términos de la época, el alma.

Si esto es asi, entonces es importante que todo lo que se haya de percibir por los
sentidos contribuya a enriquecer el intelecto (el alma) y no a empobrecerlo o arruinarlo. Y
en ello no habria neutralidad. Todo lo que se percibe por los sentidos afecta en mayor o
menor medida positiva o negativamente al intelecto. Por ello, si todo lo material percibido
sensiblemente afecta al intelecto positiva o negativamente, todo tiene un efecto sobre la
persona, efecto que va mas alla de su resultado utilitario y sensible, influenciando el
intelecto.

Por eso, en cierto sentido, todas las cosas tendrian una primera funcién especifica,
pero pueden tener una segunda funcion, que no seria menor: volverse signo, y de hecho
lo son, de algo que las trasciende.

Asi un objeto utilitario no sélo es un objeto util, sino que si es bello, genera atraccion
de la persona hacia dicho objeto, atraccién que no seria sélo hacia el objeto sino hacia la
belleza objetiva que ese objeto refleja.

Por tanto, resolver un problema de disefio para el hombre medieval como para el
hombre del siglo XVI, es mucho mas que s6lo un problema funcional; la necesidad de un
objeto funcional se convierte en pretexto -cuando hay los medios necesarios- para hacer
algo bello, algo que trasciende la simple funcién del objeto.

En ese sentido, la arquitectura o el urbanismo son fines en si mismos —la necesidad
de una edificacidon para una funcién determinada o de una ciudad que funcione- pero
pueden ser, y de hecho se busca tratarlos como tales, elementos que trascienden su
funcion para expresar algo mas. Se convierten en signos de algo trascendente, como el
orden y la belleza. Por ejemplo, las reducciones indigenas con calles rectas perpendicu-
lares entre si y manzanas cuadradas, o la simetria, el ritmo, la proporcién, la armonia en
la arquitectura, la pintura o la musica son también signos de belleza.

Si no hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, ¢como
explicar la idea del orden si éste no ha sido experimentado antes en la realidad
sensible?

Entonces, una ciudad ordenada, una arquitectura ordenada, una musica o una pintura
que reflejan un orden, son expresion sensible de una realidad como la del “orden”.

Segun Santo Tomas hay cuatro niveles de orden. Primero el orden natural, que es el
de la ley natural, que existe en la naturaleza independiente de la presencia del hombre.
Luego esta el orden racional, que es el reconocimiento por parte del intelecto de dicho
orden natural. En tercer lugar, y por encima del orden intelectual, esta el orden moral, que
es la libre adhesion de la voluntad a lo que la razdn ha reconocido en la realidad dada. Es
decir, la moralidad -fundamental en la vida en comunidad- implica que el hombre libre-
mente adhiere su voluntad a lo que la razon le revela del dato que ha reconocido en la
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naturaleza. La voluntad del hombre se somete a su razon, y no trata de forzar la razén y
la realidad de acuerdo a su voluntad o capricho.

Solamente cuando existe este orden de érdenes, esta jerarquia, se produce el orden
mas alto que menciona Santo Tomas, el orden de lo bello y lo til.

Entonces, segun Santo Tomas, s6lo puede haber belleza y utilidad, cuando todo se
ordena segun el orden moral, intelectual y natural. ;Cémo hablar del orden a una comu-
nidad sino haciéndolo tangible a través de su propio urbanismo, de su arquitectura, y los
elementos de la vida cotidiana como la musica y las artes plasticas, y en ella la pintura
mural que tiene orden, ritmo, proporcién, etc.?

LO BELLO Y LO BUENO

En la mentalidad de la época en que se fundaron ciudades en América, en el siglo XVI, el
hombre esté constituido por un deseo de infinito, de eternidad, un deseo de Bien, de
Bondad, de Belleza, cuyo reconocimiento hace posible la construccion de un determinado
tipo de sociedad. Si bien lo bello y lo bueno son trascendentales, hay entre otras diferen-
cias, una que es Util para entender el por qué, si bien todas las cosas Utiles debian ser
bellas, las obras de arte como la pintura, la escultura o la musica, menos “utilitarias”, eran
tan importantes.

La arquitectura es un arte utilitario. La pintura, la escultura y la musica también lo
pueden ser. La pintura, como la escultura, permite transmitir una ensefanza, un conoci-
miento: describen la vida de un santo, muestran escenas de la vida de Cristo, presentan
alegorias de las virtudes, etc. Es decir, transmiten una informacion, lo que seria una fun-
cion “utilitaria”, una funcién buena. Pero ademas deben buscar reflejar esa belleza objetiva
que existe, pero que si no fuera por los objetos sensibles no la conoceriamos. De alli que
dichas obras debian ser también bellas. Y en estas obras de arte predomina el sentido de
lo bello por sobre lo utilitario, lo bueno.

Y es que el hombre busca lo bueno, hace un esfuerzo por lograr las cosas buenas. La
belleza en cambio, atrae, seduce, arrastra. EI hombre se esfuerza por buscar lo bueno,
en cambio, la belleza lo atrae. Mientras que optar por lo bueno puede requerir un esfuerzo
particular, lo bello arrastra.

EL HOMBRE POR NATURALEZA DESEA CONOCER
Aristételes comienza su Filosofia Primera, conocida también como Metafisica con la frase:
El hombre por naturaleza desea conocer.

Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan
las percepciones de nuestros sentidos es una prueba de esta verdad. Nos agradan por si
mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las percepciones de la vista. En
efecto, no s6lo cuando tenemos intencién de obrar, sino hasta cuando ningun objetivo
practico nos proponemos, preferimos, por decirlo asi, el conocimiento visible a todos los
demas conocimientos que nos dan los demas sentidos. Y la razén es que la vista, mejor
que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos permite descubrir entre ellos
gran numero de diferencias

Todos los seres vivientes reciben de la naturaleza la facultad de conocer por los sen-
tidos. Pero este conocimiento en unos produce recuerdos; mientras que en otros no, como
en los animales. Por ello, los primeros son mas capaces de aprender porque tienen la
facultad de recordar. Mientras que los animales viven reducidos a las impresiones y ape-
nas se elevan a la experiencia; el género humano tiene, para conducirse, el arte y el
razonamiento (Aristoteles, Metafisica: 1,1).
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Como se ha visto, el hombre es feliz cuando vive en comunidad, cuando vive la virtud.
Pero el hombre también es feliz cuando conoce. El hombre quiere conocer, vive inquieto
ante la realidad, pero cuando conoce es como que se da un respiro, su corazén
descansa.

Para Aristoteles el conocimiento es siempre conocer el porqué de las cosas. El cono-
cimiento por causas. Establece cuatro causas: causa formal, material, eficiente y final.

Esta vision no es contraria a la propuesta cristiana. Santo Tomas de Aquino no se
opone a ello. Tampoco San Agustin.

Relacionando la propuesta aristotélica con la tradicion cristiana, podemos decir que
en ésta la causa formal, eficiente y final es Dios; pero también toda materia procede de
Dios, con lo que El es causa primera y final de todo, pues de El todo procede y hacia a El
todo va. Es la idea del exitus y reditus fundamental para Santo Tomas. Por ello, si bien
como dice Aristoteles el hombre por naturaleza desea conocer, Santo Toméas va mas alla.
Si el conocimiento es siempre causarum cognitio o cognitio rerum per causas, y la causa
formal, material, eficiente y final de todo se remonta, en Ultima instancia, a Dios mismo,
de Quien todo procede y a Quien todo va, entonces, finalmente el hombre sera solamente
plenamente feliz cuando conozca a Dios.

CONOCER, VER, CONTEMPLAR

El conocimiento parte siempre de una actividad sensible (no hay nada en el intelecto que
no haya pasado primero por los sentidos), y de entre todos los sentidos Aristoteles privile-
gia el de la vista, como se explicd en el punto anterior. Es por ello que el conocer a Dios,
sera a través de la vision de lo divino. El sentido del oido sera muy importante también en
la tradicion cristiana, de alli también la importancia del desarrollo de la musica. Como
explica San Pablo en Romanos 10,17, la salvacién viene por el oido.

Aqui entra en juego aquello que es uno de los puntos mas altos de la vida para
Aristoteles, la contemplacion. Contemplar viene de la palabra griega theoria, es decir “ver”.
Para Aristoteles la contemplacion es la praxis suprema. Santo Tomas no es contrario a
esta propuesta de la vida contemplativa. La felicidad del hombre sera contemplar a Dios.

Por ello para Santo Tomas el hombre por naturaleza desea conocer, y cuando conoce
se corresponde con su naturaleza, y cuando corresponde con su naturaleza es feliz. Y
€COMO conocer es siempre por causas, y como la causa Ultima de todo es Dios, entonces
el hombre seré feliz cuando conozca a Dios. Y como conocer es siempre a través de los
sentidos, y como de entre los sentidos se privilegia la vista, conocer a Dios sera verlo cara
a cara. Y como en este mundo no es posible ver a Dios cara a cara, el hombre no puede
ser totalmente feliz en este mundo. La felicidad plena sera solamente en el otro mundo
donde se pueda ver a Dios cara a cara.

Pero mientras no vemos a Dios cara a cara, mientras no vemos la Verdad tal como es,
nos queda en este mundo la contemplacion del resplandor de la Verdad que es la Belleza.
De alli la importancia de hacer cosas bellas, porque recuerdan al hombre el destino de
felicidad para el que ha sido creado. Es por ello que la construccion de los pueblos indi-
genas y la belleza de sus edificaciones llenas de obras de arte estan ordenadas a la
consecucion de un fin: A cumplir el destino del hombre, que es el bien del hombre, que es
su felicidad.

Programa decorativo e iconografico
Las pinturas murales que recubren los paramentos del Templo de Kufiotambo se encuen-
tran actualmente visibles en el muro de pies —muro este, tanto en el sotacoro como en el
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coro, y en la nave y el presbiterio en los muros del evangelio —muro sur y de la epistola —
muro norte. En el muro testero —muro oeste, si bien hay vestigios de pintura mural, estos
se encuentran ocultos bien sea bajo un enlucido o detras del altar mayor.

La superficie total de los muros interiores del templo es de aproximadamente 500 m?
De esta superficie aproximadamente 300 m2, correspondientes al 60% de la superficie,
estan recubiertos de pintura mural.

En el muro de pies, en el lado del evangelio, aparece la imagen de San Pedro, con la
tipica representacion iconogréfica: vestido con tunica y capa, sosteniendo en una mano
la tiara papal de tres niveles, y en la otra las llaves del reino; es calvo y lleva barba. Se
encuentra en este caso de pie, y al fondo se ve un paisaje con montafas y arboles. Los
arboles representados no corresponden a especies que se encuentren en la zona de
Kufiotambo y alrededores, sino que estarian tomados de otras representaciones inspira-
das en las estampas que llegaban a Cusco desde Europa, y que revelaria una cierta
influencia de la pintura flamenca. Algo similar se puede decir respecto del paisaje: tanto
en la zona de Kufiotambo como del Cusco en general, es dificil ver un paisaje donde en
la lejania las montafias se vean tan pequefas y por debajo de la linea de horizonte, a
menos que uno se encuentre en alguna zona muy alta a mas de 4000 m s. n. m., en donde
no existirian los arboles que aqui se representan. En ese sentido, la pintura se basaria
mas bien en imagenes de otros cuadros que el artista habria conocido, o que habrian
llegado a Kufiotambo, o en las tradicionales estampas flamencas que tanta influencia
tuvieron en la pintura cusquefia.

La influencia de la pintura flamenca en la cusquefa es notoria. La podemos ver en la
obra de Diego Quispe Tito, pintor cusquefio (1611-1681), en numerosos cuadros de autor
anénimo donde aparecen paisajes y arquitectura de los paises bajos, y en la cantidad de
cuadros que se encuentran en la zona de Cusco inspirados en las obras de Rubens,
conocidas a través de los grabados que llegaban en la época.

La figura del apostol, parada en contraposto segun los modelos clasicos, y no total-
mente frontal, permite identificar ademas influencias barrocas por el movimiento, volumen
y ampulosidad de la capa. Si bien hay otros colores, los predominantes en el cuadro son
el rojo, el verde y el blanco, colores respectivamente del amor, la esperanzay la fe: las
virtudes cardinales. (fig. 3.1).

En el mismo muro de pies, en el lado de la epistola, se encuentra la imagen de San
Pablo (fig. 3.2), igualmente representado con los elementos iconogréaficos que lo caracte-
rizan: en una mano la espada, por la que murié martir, decapitado, y en la otra un libro,
signo de sus numerosos escritos. Al igual que a San Pedro se le representa de pie, en
contraposto, ligeramente girado, no frontal, y con los rasgos fisicos que lo caracterizan:
cabello largo y barba también larga. Se encuentra en un paisaje con montafias y arboles
de caracteristicas similares a las imagenes de San Pedro; lo mas probable es que fueron
tomadas de una imagen europea que habria servido de modelo al artista.

Los colores predominantes, al igual que en la imagen de San Pedro, son el rojo en la
capa, el verde en la tanica y el blanco en el fondo, colores, como ya se ha visto, de las
virtudes. El rojo, si bien es el color de la caridad, del amor, en el caso de San Pedro y San
Pablo, y de otros santos, son expresion del martirio, expresion suprema del amor. El verde
es también particularmente importante en la representacion de la figura de los martires
por ser la expresion de la esperanza.

Las imagenes de los santos Pedro y Pablo se encuentran en el muro de pies y son
vistas por los fieles justamente al salir, recordando a los dos santos considerados las
columnas de la Iglesia, y su fidelidad hasta el martirio. El muro de pies ha sido siempre
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FIGURA 3.1

Vista de San Pedro en el muro sur
del Sotacoro. Foto: Clemencia Veraza,
2013.

FIGURA 3.2
Vista de San Pablo y San Marcos
en el muro norte del Sotacoro.

Foto: Clemencia Vernaza, 2013.
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especialmente significativo en cuanto al tema iconografico que alli se coloca, pues es lo
que ve el fiel al momento de salir del templo. En otros templos se suele representar el juicio
final, pero aqui se ha optado por un tema que tiene que ver con vivir en santidad y la fide-
lidad a ese tipo de vida.

En la parte del muro del evangelio que se halla bajo el coro alto se encuentran las
imagenes de dos evangelistas, San Lucas y San Juan, mientras que en el lado opuesto,
en el muro de la epistola bajo el coro alto, se ubican las imagenes de San Marcos y San
Mateo.

Cada uno de los cuatro evangelistas aparece con su respectivo simbolo. En primer
lugar mencionamos a San Lucas (fig. 3.3), el cual aparece sentado, con una pluma en la
mano derecha y un texto en la mano izquierda, simbolo de sus escritos. Aparece ademas
el buey, simbolo del evangelista. A su lado se encuentra la representacion del apostol San
Juan (fig. 3.4), el discipulo amado de JesuUs, el més joven, razon por la que aparece sin
barba; lleva, al igual que los otros evangelistas, una pluma en una mano, y un texto en la
otra, signo de sus escritos inspirados. Se reconoce ademas que es San Juan debido a que
aparece también su simbolo, el aguila.

FIGURA. 3.3
Vista de San Lucas en el muro
norte del Sotacoro. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.

Frente a estas dos imagenes, se ubican en el muro de la epistola las de San Marcos
(fig. 3.5) y San Mateo. San Marcos, como los otros evangelistas, aparece sentado, con la
pluma en una mano, en este caso escribiendo. Su simbolo, el leén, es bastante singular,
pues si bien se trata de un felino, el animal tiene un rostro bastante mas humano que
felino. Esta caracteristica se encuentra en muchas obras medievales, y es que tanto el
artista medieval, como el artista cusquefo, probablemente nunca habian visto un leén, y
por ello lo pinta segun las descripciones que de él escuchaba, muchas veces incluso de
gente que no habia visto el le6n sino en imagenes.

Finalmente, la imagen que esta mas deteriorada y por tanto un poco dificil de identi-
ficar, es de San Mateo. Con la pluma y el texto se sabe que es uno de los escritores de
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FIGURA 3.4

Imagen de San Juan. Muro del
evangelio (sur). Foto: Clemencia Vernaza,
2013.

FIGURA 3.5
Imagen de San Marcos. Muro de
la epistola (norte). Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.
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FIGURA 3.6
Vista de un ejemplo de vasijas con
frutos. Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

la Sagrada Escritura, pero es el angel el que lo permite identificar inmediatamente.
Respecto a la imagen del angel, hay quienes indican que representa al hombre.
Tradicionalmente cada evangelista es representado por un animal: San Juan es el aguila,
San Marcos es el ledn, San Lucas es el buey/novillo, y San Mateo es el hombre. Todos
tienen alas. San Mateo es representado como un hombre con alas, no como un angel,
como algunos suelen representarlo.

Asi como los apostoles Pedro y Pablo y los cuatro evangelistas aparecen vestidos de
verde y rojo, simbolo de la esperanza y el amor, es significativo que cada uno de los per-
sonajes aparece con un marco pintado a modo de los fastuosos marcos de madera tallada
y revestidos de pan de oro. Aunque estos marcos pintados evocan los marcos menciona-
dos, es necesario resaltar que el color dorado, en la tradicion cristiana, representa la
eternidad.

En efecto, en el arte bizantino por ejemplo, los fondos dorados de los mosaicos repre-
sentan lo eterno, un lugar sin tiempo ni espacio. En el Juicio Final que Giotto pinta en la
Capilla Scrovegni en Padua, se ve, en los extremos superiores, angeles que enrollan el
universo (el tiempo y el espacio han concluido) y aparecen las puertas doradas del paraiso,
de la eternidad. Incluso las llamadas Puertas del Paraiso de Ghiberti en el baptisterio de
Florencia, se caracterizan por su color dorado. El dorado se puede identificar con el
Paraiso, la eternidad. Por ello, se puede entender que la patria de los apéstoles y los
evangelistas es la eternidad y se encuentran enmarcados por ella.

En esta misma zona del sotacoro se encuentran zécalos donde es posible reconocer
disefios ornamentales y pequenos angeles.

En la parte inferior, a manera de friso delimitando el zocalo, se pueden apreciar vasijas
con frutos y plantas sostenidas por angelotes. Cada uno de los motivos decorativos es un
programa Unico e individual compuesto de frutos europeos y tropicales, plantas en medio
de angelotes que proporcionan un ritmo a la decoracioén. Este friso se extiende igualmente
a los muros del evangelio y a la epistola de la nave (fig. 3.6).
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La nave propiamente dicha presenta una decoracién que representa lo que se ha dado
en llamar cortinajes (fig. 3.7). La idea de pintar especies de cortinas en las paredes de
algunas iglesias o templos no fue extrafna en diversos periodos de la historia. Por ejemplo,
en la Capilla Sixtina, las paredes que se encuentran debajo de las estupendas pinturas
de Botticcelli, Perugino, Ghirlandaio, entre otros, presentan representaciones de
cortinajes.

En este caso los cortinajes del Templo de Kufiotambo son muy similares a los repre-
sentados en otros templos de la zona, lo que permitiria establecer mutuas influencias
locales, o la participacion de artistas similares, si no los mismos. Lo que si es de destacar
es que los cortinajes estan pintados en rojo, verde y blanco, de modo de continuar resal-
tando la importancia de las virtudes.

Es interesante ver que en la América hispana, a diferencia de la Italia del siglo XIV, no
se representaron alegorias antropomorfas de las virtudes, posiblemente a fin de que
dichas alegorias no fueran confundidas con personajes historicos, y se prefiri6 mas bien

FIGURA 3.7
Detalle de la decoracién original y
la segunda etapa delimitando ésta.
Muro de la epistola. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.
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hacer énfasis en la representacion de los personajes de la historia sagrada. Sin embargo,
en lo posible, no se abandonaron las representaciones simbélicas de aquellos elementos
que permitian a la persona tomar conciencia del camino para su felicidad, en este caso,
las virtudes teologales.

Un caso singular es encontrar en las paredes pinturas de marcos dorados, similares
a los de las imagenes del sotacoro. En ese sentido se refuerza la importancia que tenian
estos marcos: si bien podia ir en la pared un cuadro pintado al 6leo sobre lienzo, y no se
disponia del marco tallado de madera y cubierto con pan de oro, no se renunciaba a contar
con un marco “dorado”, aunque fuera pintado en la pared.

Entre la nave propiamente dicha y el presbiterio se ubica el arco triunfal (fig. 3.8). Este
arco, que remonta su presencia a las antiguas basilicas paleocristianas del siglo 1V, suele
estar decorado con diversos temas. Muchas veces puede representarse la Anunciacion,
con el angel en un extremo y Maria en el otro, o simbolos diversos. En el caso del Templo

FIGURA 3.8

Vista del ajedrezado del presbite-
rio. Muro norte. Foto: Clemencia Vernaza,
2013.
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de Kunotambo el arco ha desaparecido, quedando solamente parte de los lados, decora-
dos con la representacion de una especie de almohadillado.

El presbiterio tiene también en sus paredes una decoracion pictérica bastante elabo-
rada. Si bien se puede ver que el techo ha sido rebajado, y por ello las pinturas no estan
completas, se puede identificar facilmente la decoracion con cortinajes en ambos muros
del presbiterio (del evangelio y de la epistola); el zdcalo esta compuesto por una decora-
cibn geométrica que se encuentra también en muchas otros templos, decoracion que
genera una especie de trampantojo donde se pueden percibir especies de volimenes en
perspectiva (fig. 3.9).

Un aspecto singular en el presbiterio es la decoracion en las jambas de las ventanas,
donde se representan jarrones con flores, tema tipico de decoracion en el Renacimiento
y luego no olvidado en el barroco.

Se concluye el recorrido pictérico con la mencién de las pinturas en el muro testero
donde aparece pintado, de los primeros tiempos del templo, una especie de retablo que
luego fue cubierto con el actual retablo de madera tallada; sin embargo, es posible ver
restos de la pintura del retablo original.

En la parte inferior, a lo largo del muro, se puede apreciar el friso que corre a lo largo
de la nave con vasijas con frutos sostenidas por angelotes.

En el cielorraso del sotacoro se encuentra una decoracion de elementos florales (figs.
3.10y 3.11).

Son temas decorativos probablemente tomados de los manuales de la época.
Particularmente significativo es el uso del blanco, verde y rojo, colores de las virtudes
teologales de la fe, la esperanza y el amor.

El coro alto cuenta también con una estupenda decoracién de cortinajes similar a la
que veremos en la nave (fig. 3.12).

FIGURA 3.9
Imagen de la decoracion geomé-
trica en perspectiva en el zécalo
del presbiterio. Foto: Clemencia
Vernaza, 2014.
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FIGURA 3.10
Sotacoro. Vista decoracion de
elementos florales. Foto: Clemencia
Vernaza, 2015.

FIGURA 3.11
Sotacoro. Detalle decoracion de
elementos florales. Foto: Clemencia
Vernaza, 2015.

FIGURA 3.12
Coro alto. Motivo repetitivo imit-
acion de tapiceria. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.
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Historia de las etapas decorativas

El programa decorativo actualmente a la vista en el Templo de Kufiotambo corresponde a
una combinacion de dos etapas decorativas distintas. Para una visualizacion grafica de
las distintas etapas decorativas en los muros del templo, ver el anexo A.

Todo indica que después de construido el templo, y por razones hasta ahora descono-
cidas, se realizaron importantes cambios estructurales en el mismo y consecuentemente
se realiz6 un segundo programa decorativo recubriendo parcialmente las primeras pintu-
ras. Este cambio se puede apreciar en varios lugares del templo, como por ejemplo:

En el muro de la Epistola —norte, se puede observar una grieta que delinea el arco
original de un vano sellado en algin momento después de la construccion y decoracion
original del templo (fig. 3.13). En el muro opuesto a éste, llamado muro del Evangelio, un
vano similar parece haber mantenido su forma original por mayor tiempo, habiendo sido
cerrado usando adobes, al parecer s6lo recientemente (fig. 3.14). Esta hip6tesis se puede
corroborar observando que el vano del muro del Evangelio no esta recubierto por ningun
tipo de enlucido, y que la capa correspondiente a la primera etapa decorativa continia en
el intradés del arco, bajo los adobes empleados para clausurar el mismo.

Sobre el mismo muro de la Epistola, cerca al arco toral, se puede visualizar claramente
la superposicion de las dos etapas decorativas. Probablemente se coloc6 un altar o una
pintura de caballete antes de realizarse la segunda etapa decorativa. Una vez removido el
altar o la pintura de caballete, se dej6 al descubierto la primera etapa decorativa (fig. 3.15).

FIGURA 3.13 FIGURA 3.14
Vista de la grieta estructural a lo largo del vano sellado en el muro Vista de los adobes usados para el cerramiento del vano del muro
de la Epistola (norte). Foto: Clemencia Vernaza, 2013. del Evangelio (sur). Foto: Clemencia Vernaza, 2013.
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LAF
FIGURA 3.15 FIGURA 3.16
Vista de la decoracion original en el muro de la epistola. Foto: Vista de la decoracion original en el muro testero detras del altar
Clemencia Vernaza, 2013. mayor. Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

En el Presbiterio, detras del altar mayor, se puede apreciar la paloma del Espiritu Santo
en la parte superior de un nicho. A los lados hay restos de pintura mural, probablemente
correspondiente a la primera etapa decorativa. Es dificil el acceso a estas pinturas, pero
es importante mencionar que bajo simple observacién, se encuentran sorprendentemente
en buen estado. A los lados de estos fragmentos se puede observar que la pintura mural
fue completamente recubierta mediante una lechada de cal (fig. 3.16).

De igual manera se puede observar una decoracién truncada en un vano del presbi-
terio como resultado del cambio en la altura de la cubierta (fig. 3.17).

Como anteriormente se dijo, el programa decorativo actualmente a la vista estd com-
puesto de las dos etapas histéricas que conviven en un todo arménico conformando la
decoracioén actual, y que se pueden resumir de la siguiente manera:

Sotacoro: En el Muro de pies — este, las figuras de San Pedro y San Pablo asi como
las de los cuatro evangelistas pertenecen a la primera etapa decorativa. Las vasijas con
frutos y angeles de los z6calos igualmente fueron realizadas durante la primera etapa
historica de decoracion del templo, aun cuando muy probablemente fueron parcialmente
repintadas durante la segunda etapa decorativa.

La decoracioén del cielo raso del sotacoro pareceria corresponder al segundo momento
historico. No hay decoracién subyacente en este lugar, pero la calidad de la ejecucion de
las pinturas hace pensar en esta segunda etapa.
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FIGURA 3.17
Vista de la decoracion truncada
en el vano superior del presbiterio.

Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

Coro: Las pinturas imitacién cortinajes parecen corresponder a la segunda etapa deco-
rativa aun cuando bajo esta capa pictdrica no se encontraron vestigios de la primera etapa.

Muro de la Epistola — muro norte: Los cortinajes actualmente a la vista fueron realiza-
dos sobre la precedente decoracion cuyo tema era muy similar. Los marcos en trampan-
tojo, en cambio, pertenecen a la primera etapa decorativa y fueron cuidadosamente
delimitados con la nueva capa pictérica (figs. 3.18 y 3.19). Los angeles con vasijas con
frutos pertenecen igualmente a la primera etapa decorativa, aun cuando, como en todos
los casos, es muy probable que hayan sido repintados durante la segunda etapa
decorativa.

Muro de la epistola — muro sur: Como en el caso del muro opuesto, los cortinajes
corresponden a la segunda etapa decorativa. Los marcos y las vasijas con frutos corres-
ponden a la primera etapa con las mismas anotaciones anteriores.

Presbiterio: Muy probablemente los cortinajes del presbiterio pertenecen a la primera
etapa decorativa, asi como los ajedrezados del z6calo. En estos lugares no hay evidencia
de superposicion estratigrafica y los resultados de laboratorio muestran claramente que
s0lo se observa una capa pictorica.

Arco toral: El arco toral y la decoracidn de imitacion de mamposteria de sillares corres-
ponde al primer programa decorativo del Templo de Kufotambo y de hecho actualmente
el arco se presenta mutilado (fig. 3.20).

Técnicas de ejecucion

La comprensién de la técnica de ejecucion de la obra permite, en conjunto con el diagnos-
tico de su deterioro, la comprension global de su estado de conservacion y, en consecuen-
cia, permite el disefio de la metodologia y la seleccion de los materiales méas adecuados
para la conservacion del objeto: en este caso la pintura mural del Templo de Kufiotambo.
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FIGURA 3.18 Y 3.19
Detalle de la decoracion original y
la segunda etapa delimitando ésta.
Muro de la epistola. Fotos: Clemencia
Vernaza, 2013.

En el caso de la pintura mural, el estado de conservacion depende en gran medida de
las caracteristicas y del estado de conservacion del edificio que la contiene y del cual hace
parte indisoluble; sin embargo para el propoésito de esta publicacion solamente nos refe-
riremos a la técnica de las pinturas murales, ya que el edificio ha sido ampliamente estu-
diado y descrito en otra publicacion del Getty Conservation Institute (GCI), como parte del
Proyecto Sismorresistente (SRP, por sus siglas en inglés) (Cancino y Lardinois 2013).

Para el estudio y analisis de la pintura mural del Templo de Kufiotambo, se realizaron
analisis a simple vista y con luz rasante y analisis quimico — fisicos que fueron llevados a
cabo por la Direccién Desconcentrada de Cultura-Cusco (DDC-C) y el GCI. El objetivo de
los analisis fue conocer con la mayor precision posible la composicién de las pinturas, asi
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FIGURA 3.20
Vista del arco toral. Arranque de la
imitacion de sillares. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.

como la estratificacion de las mismas, para poder tener claridad sobre la tecnologia y sobre
la historia decorativa.

Soporte:

Los muros del templo estan constituidos de una cimentacién y un sobrecimiento de
piedra, sobre los cuales se asientan los adobes que conforman el soporte de las pinturas
murales. Estos Gltimos, fueron caracterizados por ingenieros de la Escuela de Ciencias e
Ingenieria de la Pontificia Universidad Catolica del Pert (PUCP), socia del GCI, en octubre
de 2012. Los informes producidos por la PUCP indicaron la configuracion granulométrica
de los adobes descrita en la Tabla 3.1.
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TABLA 3.1
Tabla de analisis granulométrico de los adobes del Templo de Kufiotambo.

Gravilla 0%

Arena gruesa 10%

Arena fina 30%

Arcillas y limos 60% Arcillas 10% Limos 50%
Estos mismos analisis indicaron las siguientes caracteristicas fisicas del material:

% de humedad 0.039%

Limite liquido 0.3%

Limite plastico 0.19%

Limite de contraccién 0.14%

Cielo raso del Sotacoro:

El cielo raso del sotacoro presenta una tipologia diferente a la de las pinturas murales
de los paramentos del templo. La estructura del sotacoro corresponde al piso del coro alto
y fue realizado con vigas de cedro (cedrela odonata), entre las cuales se tejié un entra-
mado de canas de aliso (alnus glutinosa) amarradas con fibras de maguey (agave ameri-
cana) (fig. 3.21). Los analisis de laboratorio para la determinacion de los materiales
llevados a cabo por la DDC-C pueden consultarse en los apéndices del presente
documento.

Revoque:

Llamado igualmente enfoscado o embarrado, fue ejecutado con tierra con 60% de
contenido de arcillas y fibras de paja. A pesar del contenido de fibras, el revoque presenta
grietas como consecuencia de la contraccion al momento del secado.

La conformacion granulométrica de los revoques de las pinturas murales fue caracte-
rizada también por la PUCP dando los siguientes resultados:

Los analisis llevados a cabo por el GCI en julio 18 del afio 2016 (Ver apéndice E),
muestran que el revoque de la muestra posee ademas cola animal como aditivo. Segun

FIGURA 3.21
Vista estructura del cielo raso del
sotacoro. Foto: Clemencia Vernaza, 2015.
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la tradicion oral, el empleo de aditivos para los revoques de arcilla en esta zona del Pera
ha sido y sigue siendo una practica comun desde los tiempos de la colonia. El aditivo que
se emplea actualmente en la region de Kufiotambo es el mucilago proveniente del cactus
Giganton (Jawacollay, Cactus San Pedro, Agua colla, Huachuma) de nombre cientifico
Trichocereus pachanoi, el cual sin embargo, no se observa en la muestra analizada en
laboratorio. Para el uso y preparacion del giganton, remitirse al capitulo 8 de esta
publicacion.

Cielo raso del Sotacoro:

El revoque del cielo raso del sotacoro difiere de los revoques de los paramentos del
templo en cuanto al espesor del mismo. Si bien las caracteristicas del mortero son simila-
res a las de las pinturas murales propiamente dichas, en el sotacoro el revoque alcanza
un promedio de 15 cm de grueso.

Enlucido:

Como capa de preparacion para las pinturas se aplicé sobre toda la superficie del
revoque de tierra y paja una gruesa capa de sulfato de calcio hidratado (yeso). El analisis
con microscopio electrénico de barrido (MEB) llevado a cabo por el GCI en agosto del afo
2016 (Ver apéndice E), arroj6 como resultado para el enlucido Unicamente sulfato de calcio
hidratado y los analisis con cromatografia de gases indican que este enlucido contiene
ademas cola animal. Sin embargo, con las pruebas realizadas por la DDC-C con reactivos
a gota, se concluyo que el enlucido esta conformado por sulfato de calcio hidratado mez-
clado con carbonato de calcio y un aglutinante organico (Ver apéndice F).

Esta capa de preparacion fue aplicada sobre la superficie con brocha, como se evi-
dencia en la fotografia con luz rasante, en la que es posible ver las huellas de esta manera
de aplicacion (fig. 3.22).

Esta capa de preparacion sirve a su vez como fondo para las superficies blancas del
programa decorativo.

Dibujo preparatorio:

Mediante observacion a simple vista se pudo constatar que el dibujo preparatorio fue
realizado con color rojo. El dibujo preparatorio en el templo tuvo dos funciones
principales:

Por un lado tuvo como fin realizar las lineas de guia para la composicion pictérica y
para la distribucion de los objetos y la delimitacion de las lineas verticales y horizontales
de los marcos en trampantojo —cuerda batida o marcado con lienza. Es de anotar que a
diferencia de lo que se usa comunmente, en este caso se emple6 el color rojo en estado
liquido y no en polvo. En la fotografia se pueden apreciar las gotas de color que se forma-
ron en el momento del impacto de la cuerda al muro (figs. 3.24 y 3.25).

Por otro lado las lineas rojas fueron utilizadas para trazar el esbozo y lineas de con-
torno de las pinturas figurativas (fig. 3.26).

Para la ejecucion de la imitacion de tapicerias, se utiliz6 igualmente la cuerda batida
0 marcado con lienza para dividir los espacios y trazar las lineas verticales y horizontales;
sin embargo el dibujo fitoforme tiene un caracter libre y variable que indica que fue reali-
zado a mano alzada sin empleo de esténcil (fig. 3.11).

El enlucido del sotacoro es muy similar al ya descrito para las pinturas murales.

Capa pictorica:

La pintura mural, asi como las pinturas del cielo raso del sotacoro, fue realizada al
temple aglutinando pigmentos minerales, ademas de la cochinilla, con una proteina (pro-
bablemente cola animal). Para la determinacion del aglutinante se llevaron a cabo analisis
de laboratorio tanto en la DDC-C como en el GCI. La DDC-C realizo los andlisis con tincion
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FIGURA 3.22

Andlisis granulométrico del revoque del Templo de Kufiotambo. PUCP, 2016.
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FIGURA 3.23
Muro de la Epistola. Luz rasante.
Vista de las huellas de brocha para
la aplicacion del enlucido.

Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

a la fucsina y en algunas muestras el resultado arroja 6leo como aglutinante de la capa
pictorica; sin embargo los andlisis con cromatografia de gases indican que las muestras
analizadas tienen como aglutinante una proteina animal que en varios casos es la cola
animal. Para los analisis de laboratorio referirse a los anexos de los analisis del GCl y de
la DDC-C.

Los pigmentos encontrados en la pintura mural, tanto en la primera como en la segunda
etapa decorativa, son similares y la lista es la siguiente:

Rojos: Minio, bermellon, 6xido de hierro, cochinilla

Amarillos: 6xidos de hierro (ocre), amarillo de plomo, amarillo de cromo

Verdes: Malaquita
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FIGURAS 3.24 Y 3.25
Sotacoro. Muro de
pies. San Pedro.
Dibujo preparatorio
para la composicién
de la escena- cuerda
batida o marcado con
lienza. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.

FIGURA 3.26
Sotacoro. Muro de
pies. San Pedro.
Dibujo preparatorio
para la realizacion de
la figura. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.
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Grises: Azul ultramar

Negros: Negro vegetal, 6xido de hierro

Como resumen de los aglutinantes de las distintas etapas decorativas, asi como de
las diferencias en los resultados de los analisis se adjunta el apéndice C.
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CAPITULO 4

Levantamiento fotografico

Segun la UNESCO, “La arquitectura de tierra es una de las expresiones mas originales e
importantes que demuestra nuestra habilidad para construir edificaciones con recursos
disponibles. Incluye una gran variedad de estructuras, que van desde mezquitas, palacios
y graneros, a centros de ciudades histoéricas, paisajes culturales y sitios arqueoldgicos”
(UNESCO 2007). Es importante por ello desarrollar métodos eficaces para el registro de
estructuras historicas de tierra, y como en el caso del Templo Santiago Apdstol de
Kufiotambo (Templo de Kufiotambo), para las superficies decoradas que adornan dichas
estructuras. Este capitulo se concentra en la metodologia utilizada para el levantamiento
fotografico de las pinturas murales del templo y en un sistema para el levantamiento de
condiciones, intervenciones y monitoreo, llevado a cabo en colaboracion con el Carleton
Immersive Media Studio (CIMS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Carleton,
Ottawa.

Fotografia rectificada:

El objetivo del levantamiento fotografico era producir rapidamente un conjunto de orto-fo-
tografias que formara la base para identificar las condiciones de las pinturas murales de
la iglesia y al mismo tiempo capacitar al personal de la Direccion Desconcentrada de
Cultura - Cusco (DDC-C) para que pueda reproducir esta metodologia en sitios similares.
En enero del 2013, un equipo multidisciplinario conformado por profesionales del Getty
Conservation Institute (GCI), la DDC-C y el CIMS llev6 a cabo el levantamiento fotografico
de las pinturas murales utilizando aplicaciones avanzadas de fotogrametria, fotografia
digital y fotografia esférica. La idea era producir un registro fotografico corregido (sin dis-
torsiones de perspectiva) de las pinturas murales, con suficiente resolucién para desarro-
llar el levantamiento o mapeo de condiciones, las intervenciones, y utilizar el mismo para
el monitoreo continuo de las pinturas murales.

La fotogrametria fue elegida como el método principal para producir imagenes de las
pinturas murales por varias razones: primero, las fotos pueden ser utilizadas como registro
historico de las pinturas murales del templo; segundo, dichas imagenes pueden ser mani-
puladas y refinadas por el equipo de conservadores de la DDC-C sin necesidad de equipo
costoso, excepto por la utilizacion de una camara digital simple de buena calidad y del
software Photoscan®© producido por Agisoft©; y tercero, los modelos digitales 3D resul-
tado de la fotogrametria pueden utilizarse para crear cortes y/o elevaciones interiores
como parte del levantamiento arquitecténico del templo.

Otras consideraciones importantes fueron tomadas en cuenta para definir la técnica a
utilizar para la documentacion del proyecto, una de las cuales era la lejania del sitio (fig.
4.1). El equipo tenia que viajar aproximadamente cien kilbmetros todos los dias desde la
ciudad del Cusco a Kufiotambo para poder realizar el trabajo y no se contaba con muchos
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FIGURA 4.1
Imagen de la ubicacion del pueblo
de Kufiotambo y su templo.

Foto: Wilfredo Carazas, 2010.

dias para terminar el mismo. De igual manera, el transporte y los limitados medios con los
que se contaba en el sitio —no existia una oficina donde poder procesar las imagenes ni
se contaba con internet- fueron algunas de las consideraciones que limitaron la utilizacion
de opciones mas complejas.

Asi mismo, el equipo de la DDC-C y del GCI ya contaba con el levantamiento arqui-
tectonico del templo, con lo que el levantamiento de las pinturas se centrd solamente en
la captura de imagenes de alta resolucion de las pinturas murales.

FIGURA 4.2
Equipo del CIMS llevando a cabo
el registro fotografico utilizando
iluminacion artificial. Foto: Claudia
Cancino, 2013.
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FIGURA 4.3
Levantamiento de puntos de con-

trol por parte del equipo del CIMS.

Foto: Claudia Cancino, 2013.

El levantamiento fotografico se llevd a cabo en tres etapas: la primera etapa compren-
di6 la experimentacion con el uso de iluminacion artificial -dada la pobre iluminacion en el
interior del templo- para capturar las fotografias de manera exacta y sin complicaciones
(fig. 4.2).

La segunda etapa implicé la definicion y levantamiento de puntos de control con la
Estacion Total para poder orientar y reproducir a escala los modelos fotogramétricos y
enlazarlos con el levantamiento arquitectonico ya existente (fig. 4.3). Los puntos de control
fueron instalados en perfiles bien definidos de algunos de los elementos decorativos de
las pinturas murales con el objetivo de prevenir el uso de puntos que pudieran danar la
integridad de las pinturas.

La tercera etapa —una vez que los resultados de las dos primeras fueran los 6ptimos-
implicaba la seleccion de la resolucion para poder tomar fotografias a ser superpuestas
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FIGURA 4.4
Imagen esfero-panoramica del
interior del Templo de Kufiotambo.
Imagen: CIMS.

unas con otras. Para ello se utilizaron las reglas del 3X3 de CIPA para poder cubrir toda
la superficie de las pinturas murales (CIPA 2017). Esta resolucion se utilizé para obtener
orto-fotos a escala que pudieran permitir la identificacion y mapeo exacto de las condicio-
nes y/o deterioros de las pinturas murales.

Las imagenes obtenidas fueron nombradas segun el protocolo de imagenes del GCI
y cada uno de los modelos fotogramétricos fue procesado usando Photoscan®© producido
por Agisoft©. La malla o geometria fotogramétrica resultado de estas tres fases fue luego
construida en las oficinas del CIMS, en las que se produjo un modelo 3D del espacio
levantado. Las mismas fotos que fueron utilizadas para construir los modelos digitales
basicos se utilizaron para darle textura al modelo en 3D.

De igual manera, un juego de varias fotografias esfero-panoramicas fueron preparadas
para lugares especiales en el interior y exterior del templo, como referencia al proceso foto-
gramétrico y a la preparacion de las orto-fotografias. Utilizando el software PTGui, las pano-
ramicas resultantes fueron preparadas uniendo ocho (8) imagenes superpuestas para una
cobertura completa de 360 grados de la escena capturada (seis vistas horizontales, una
vista inferior y una superior). Las imagenes fueron tomadas con una camara réflex digital de
Nikon D300 (12.3 megapixel DX formato CMOS sensor) equipada con un lente ojo de pez
Nikkor 10.5 mm que cubre un campo de vision de alrededor de 180° diagonal. Para evitar
el efecto de paralaje se utilizé un adaptador panoramico Nodal Ninja 3 (fig. 4.4).

Metodologia del procesamiento

La nave del templo fue dividida en seis secciones y luego subdividida segun fuera nece-
sario para la construccion de los modelos fotogramétricos (fig. 4.5). La pared occidental
del templo habia sido cubierta con fines de conservacion, por lo que solamente se pudo
tener acceso irrestricto a las paredes norte, sur y este, siendo esta ultima dividida por la
presencia del coro y sotacoro.
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ELEVACION SUR

ELEVACIOMN ESTE

FIGURA 4.5

Plano del templo donde se indican
las divisiones y subdivisiones para
el levantamiento fotografico.
Imagen: CIMS.
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Las elevaciones interiores fueron fotografiadas con un minimo de 60-80% de super-
posicién de imagenes. Debido a que las imagenes ortograficas solicitadas tenian que
proporcionar suficiente detalle al imprimirse en escala 1:10, las imagenes tuvieron que ser
separadas y adquiridas con una resolucion mas baja para que toda la pared pudiera ser
modelada a una escala; esto permitio reducir el tamafio de los archivos y asi hacerlos mas
manejables en Photoscan®©.

Las iméagenes captadas para la textura se tomaron con una superposicion de sélo
5-10%, pero a una resolucion mayor. Los muros este y oeste necesitaron alrededor de
cincuenta fotos para la produccion de los modelos y de veinticinco fotos para la textura.
La pared sur era mucho mas pequefa y necesit6 alrededor de la mitad de imagenes para
la creacion del modelo y de la textura.

Una vez que las imagenes en formato RAW fueron ordenadas segun su orientacion y
su funcién (modelo o textura) se ajusto el balance de blancos, y la correccion de vifieteo
y la distorsién fueron eliminadas usando el perfil de la camara. La temperatura de color
fue ajustada para garantizar un equilibrio de color uniforme en todas las elevaciones.

La etapa siguiente implico la construccion de la geometria en Photoscan®©. Agisoft©
PhotoScan®© es un software de reconstruccion 3D que crea modelos de malla texturada
mediante fotografias (Agisoft©). Este software es capaz de tomar dos imagenes del mismo
objeto tomadas desde diferentes angulos y crear un modelo de conexion entre las dos
fotografias. Si se combinan muchas imagenes, es posible crear un modelo digital com-
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FIGURA 4.6
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triangulacion de Photoscan®©.
Imagen: CIMS.
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puesto por triangulos que forman una malla sobre la cual se puede proyectar una imagen
de alta resolucion o textura (fig. 4.6).

Una vez que cada seccion del templo fue modelada utilizando las fotografias en
Photoscan®©, la malla resultante se limpié en Geomagic©. Geomagic®© es un software de
propiedad de 3DSystem. El proyecto utiliz6 la versién Studio, la cual contiene muchas
herramientas para la manipulaciéon de la malla, incluyendo: orificio de fijacion, corte de
malla y reparaciones de bordes. Todos los espacios vacios en la malla fueron llenados o
corregidos para garantizar que la textura tuviera una superficie completa sobre la cual
proyectarse. Finalmente, los modelos y texturas ortograficos de cada elevacion se inser-
taron en AutoCAD®© donde se pudieron imprimir a la escala deseada (fig. 4.7).

Parte de la orto-imagen final pudo ser luego impresa en una hoja tamafio carta con el
glosario y correspondiente membrete, para poder llevar a cabo el levantamiento de con-
diciones a ser explicadas en el capitulo 5 del presente informe. Ejemplos de este levanta-
miento se pueden encontrar en el apéndice H.

Durante el desarrollo del trabajo de campo, los conservadores de pintura mural del
GCly la DDC-C identificaron areas donde condiciones especificas de las pinturas murales
podian ser fotografiadas (fig. 4.8). Estas fotografias fueron luego utilizadas para la prepa-
racion de un atlas de condiciones o deterioros presentes en las pinturas murales, tales
como grietas, delaminacion, etc. Estas fotos fueron luego utilizadas para la creacion del
glosario de condiciones (apéndice G).
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FIGURA 4.7
Modelo fotogramétrico final de la
entrada este con puntos de control
seleccionados a escala (banderas
azules) y textura aplicada.

Imagen: CIMS.

FIGURA 4.8
Miembro del equipo del CIMS foto-
grafiando las condiciones de las
pinturas murales.

Foto: Claudia Cancino, 2013.
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CAPITULO 5

Levantamiento de condiciones

Objetivo

Como medida previa a la estabilizacion sismorresistente del Templo Santiago Apéstol de
Kufiotambo (Templo de Kufiotambo), era de vital importancia para la salvaguarda de las
pinturas murales realizar las medidas de proteccién pertinentes que garantizaran su con-
servacion in-situ.

Con el fin de disefar y seleccionar la metodologia y los materiales a emplear, es no
s6lo necesario conocer la técnica de ejecucion de las pinturas, sino tener un panorama
claro y preciso de sus condiciones de conservacion para poder realizar las acciones espe-
cificas de proteccion.

Con este objetivo se llevo a cabo el diagnostico del deterioro de las pinturas murales
y la consignacioén escrupulosa del estado de conservacion.

Metodologia

Glosario de condiciones

La unificacién de términos a emplear para la descripcion de los deterioros que se encuen-
tran en el Templo de Kufiotambo, se considerd como la tarea previa y necesaria para
garantizar que la documentacién de los mismos fuera exacta, y garantizar asi que todos
los participantes en esta tarea emplearan con plena comprensiéon los términos y
simbolos.

Para realizar el glosario de términos relativos a los deterioros, se hizo un inventario de
todos aquellos presentes en el templo y se tomaron fotografias, lo que permitiria que
quienes participaran en el levantamiento de las condiciones tuvieran la oportunidad de
constatar in-situ los deterioros y comprender cabalmente cada uno de los términos
(fig. 5.1).

Con este material se realiz6 el glosario en espafol e inglés, con descripcion y fotogra-
fia de cada uno de los deterioros encontrados, asi como la convencién de simbolo que se
emplearia para consignarlo en las fichas de levantamiento. -El glosario de términos reali-
zado puede ser consultado en el apéndice G del presente documento.

Fichas de levantamiento

Utilizando como base las fotografias rectificadas e integradas en un software de dibujo
asistido por computadora (AutoCAD®), se dividieron los paramentos del templo en sub-
sectores que permitieran consignar de manera comprensible, en una hoja tamano carta,
las condiciones de conservacion encontradas; luego, en cada una de las hojas se coloco
al margen la lista completa de los tipos de deterioro con la simbologia correspondiente.
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FIGURA 5.1
Toma de fotografias para glosario.
Foto: Claudia Cancino, 2013.

Los subsectores fueron divididos de manera general en la localizacion geogréfica de
los paramentos (Norte: epistola, sur: evangelio y este: muro de pies). T: top (por la sigla
en inglés de “arriba”) y B: bottom (por la sigla en inglés de “abajo”) correspondiendo a una
division arbitraria del muro en dos sectores horizontales de 3.5 metros de alto.

El muro norte quedo dividido en 11 subsectores de 3 metros de ancho, partiendo desde
el muro oeste o testero; el muro este en tres sectores de las mismas dimensiones de norte
a sur; y el muro sur en 11 sectores partiendo del este (muro de pies), igualmente de 3
metros de ancho cada uno.

Las fichas de levantamiento de las condiciones de conservacion de las pinturas mura-
les pueden ser consultadas en el apéndice H del presente documento.

Proceso

Debido a las condiciones especificas de infraestructura en la etapa inicial de las campafas
en el Templo de Kufiotambo (andamios insuficientes y fuera de la norma), se decidio rea-
lizar el levantamiento de los deterioros sobre papel, utilizando la impresion fotografica del
sector y una hoja de acetato sobre la cual se trazaba la cartografia (figs. 5.2 'y 5.3).

La extension de las pinturas murales, y el tiempo relativamente corto a disposicion para
llevar a cabo el levantamiento de los deterioros, hicieron que el grupo que llevaba a cabo
el trabajo fuera heterogéneo y numeroso. Participaron los restauradores de planta y con-
tratistas de la Direccion Desconcentrada de Cultura — Cusco (DDC-C) , arquitectos del
arzobispado, estudiantes de arquitectura de la Universidad de Carleton, asi como profe-
sionales del Getty Conservation Institute (GCI, por sus siglas en inglés) y sus asesores.
Solo la clara descripcion de los deterioros y de la metodologia a seguir permitié que el
levantamiento cartografico fuera fiable y util.

Una vez el levantamiento cartografico se hubo terminado, se integré nuevamente toda
la informacion al (AutoCAD®©). Para corregir cualquier error que pudiera ocurrir en este
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FIGURA 5.2

Levantamiento de los deterioros
de las pinturas murales. Foto: Claudia
Cancino, 2013.

FIGURA 5.3
Revision de la cartografia en
AutoCAD. Foto: Claudia Cancino, 2013.

proceso, la impresion de la cartografia transferida a (AutoCAD®), se rectifico in-situ
(fig. 5.3).

El uso de (AutoCAD®) permitio la evaluacion cuantitativa y cualitativa del estado de
conservacion de las pinturas murales del templo y, consecuentemente, el disefio para la

proteccion de las mismas.
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Conclusiones

Para comprender el estado deterioro de la obra es necesario un juicioso levantamiento
cartografico de sus condiciones de conservacion; sin embargo, el éxito de este levanta-
miento depende de la cabal comprension de los términos a emplear por parte de todos los
integrantes del equipo y, obviamente, de quienes interpretaran los datos recolectados. Para
que esto sea posible es necesario realizar un glosario adaptado a las condiciones del sitio
para permitir que las personas que trabajan puedan observar in-situ el tipo de deterioro y
comprenderlo.

La manera como se consignen los datos es irrelevante: puede bien ser con papel y
lapiz o con tabletas electronicas, pero debe ser igualmente adaptado a las condiciones de
la obra.

El dibujo asistido por computadora presenta grandes ventajas en cuanto a la facil
cuantificacion de los deterioros y al manejo de la informacion, ademés de permitir la repro-
duccion sin pérdida de calidad de la cartografia.
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CAPITULO 6

Analisis de condiciones

El presente capitulo tiene por objetivo el presentar un resumen preliminar del estado de
conservacion de las pinturas murales del Templo Santiago Apo6stol de Kufiotambo (Templo
de Kufiotambo). Este diagnéstico esta basado en el levantamiento de condiciones reali-
zado por un total de quince profesionales por un periodo de quince dias de trabajo, como
se ha detallado en el capitulo anterior.

Es por este motivo que es importante mencionar que el presente estudio se basa
principalmente en las condiciones observadas visualmente, las cuales se dividen de
acuerdo a la ubicacion de las mismas: estructura, revoque, enlucido, capa pictérica e
intervenciones anteriores.

La importancia de realizar un diagnostico preliminar radica en la necesidad de tener
un entendimiento del proceso y causas de deterioro de las pinturas, para disefar asi las
técnicas apropiadas para detener dicho proceso. En nuestro caso, el objetivo era ademas
contar con dicho diagnéstico para que las intervenciones disefiadas para la estabilizacion
y protecciodn de las pinturas murales, antes de la estabilizacion sismorresistente del templo,
no aceleren el proceso de deterioro, sino que simplemente permitan que las pinturas
murales queden protegidas in situ mientras se desarrolla la obra.

Condiciones observadas

Estructurales

Como consecuencia de los movimientos sismicos, los movimientos estructurales de asen-
tamiento y del abandono del que fue objeto el templo durante algunos afios, la estructura
de adobe del templo sufri6 deterioros que afectaron directamente las pinturas murales que
revisten sus paramentos interiores. Estos movimientos se reflejan en grietas estructurales
cuyo estudio y tratamiento son competencia del proyecto de estabilizacion
sismorresistente.

Estas grietas, visibles 0 no, han sido la causa de desprendimientos de las capas
subsiguientes y en especial del revoque aplicado directamente sobre la estructura de
adobe. Las grietas visibles fueron documentadas durante el levantamiento del estado de
conservacion de las pinturas murales, y aquellas no visibles a simple vista, fueron docu-
mentadas durante el levantamiento estructural con métodos no destructivos (Cancino y
Lardinois 2013).

Por otra parte, es importante mencionar que la tltima fila de adobes a lo largo de la
cabecera de los muros es muy fragil y con frecuencia presenta faltantes y disgregacion de
los adobes (fig. 6.1). En general este fendbmeno se presenta por encima de las zonas de
los muros con pinturas murales.

El arco toral se encuentra trunco debido a reformas estructurales en el templo y a un
nuevo disefio de la nave. El fragmento del arco actualmente presente, una estructura de
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FIGURA 6.1
Adobes sin revoque y estado de

disgregacion en la parte superior
de los muros. Foto: Clemencia Vernaza,

2014.
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FIGURA 6.2

Estado de condicion del arco toral.

Foto: Clemencia Vernaza, 2014.
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FIGURA 6.3
Imagen de la disgregacion del

revoque. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

quincha recubierta con imitacién mamposteria de sillares, sélo conserva los pilares y parte
del arranque del arco (fig. 6.2).

SOTACORO

Parte del levantamiento de condiciones, realizado a su vez como parte del proyecto,
incluyo la estructura del sotacoro. Esta presenta problemas de anclaje estructural, cuya
intervencion sera parte del proyecto de estabilizacion sismorresistente (SRP, por sus siglas
eninglés). El soporte estructural del cielo raso del sotacoro sin embargo se encuentra en
relativo buen estado de conservacioén. Las vigas y el trenzado de fibras vegetales que
conforman dicho soporte no presentan en general deterioros que comprometan su
estabilizacion.

Revoque
Como consecuencia del deterioro estructural del templo, asi como debido a los escurri-
mientos de agua resultado de filtraciones desde la cubierta —que igualmente se encuentra
en mal estado-, los revoques de la superficie del templo presentan disgregacién, delami-
naciones y desprendimientos en la interfaz soporte-revoque y grandes pérdidas de revo-
que o lagunas que parecen haber sido el resultado de las condiciones ya mencionadas,
presentes en todos los estratos pictéricos visibles del templo.

La disgregacion del revoque esta directamente asociada a la presencia de humedad
y se presenta especialmente en las zonas en las que el revoque ha estado directamente
expuesto al escurrimiento de agua. Este fendbmeno es producto directo de la exposicion a
la intemperie de las pinturas murales debido al mal estado de la cubierta, como conse-
cuencia del sismo ocurrido en 1985 (fig. 6.3).
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FIGURA 6.4
Imagen que detalla la delaminacién
y desprendimiento del revoque.

Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

Las delaminaciones estan asociadas a las fallas estructurales del templo. Su impor-
tancia e influencia en el estado de la pintura depende de las grietas y movimientos estruc-
turales asociadas a sismos. A lo largo de las grietas y fisuras las delaminaciones son
evidentes y en general presentan oquedades y/o desprendimientos mas o menos impor-
tantes. Correspondiendo a las grietas no visibles a simple vista, también se presenta el
fenémeno de delaminaciones, oquedades y desprendimientos de interfaces; estos fueron
diagnosticados mediante el concienzudo analisis de toda la superficie, golpeando delica-
damente para detectar las vibraciones de los revoques desprendidos y el clasico sonido
“hueco” de las oquedades (fig. 6.4).

Con respecto a la pérdida del revoque (lagunas), estas son de dos tipos: pérdida total,
en la que se pueden observar los adobes del soporte, y pérdida parcial, en la que se
observa parte del revoque (figs. 6.5y 6.6).

CIELO RASO DEL SOTACORO

La interaccion entre el trenzado de fibras vegetales del piso del coro alto con el revoque
de gran espesor y rigidez, que sirve como soporte a las pinturas murales del cielo raso,
hizo que partes del revoque se fisuraran y se desprendieran del soporte. Es asi que el
revoque del cielo raso presenta pérdidas totales —donde el soporte queda al descubierto-
asi como desprendimientos parciales de dicho revoque (figs. 6.7 y 6.8).

Enlucido

La estrecha relacidon entre el edificio y las pinturas murales hacen que las condiciones de
deterioro de la edificacion se reflejen directamente en la pintura mural. El enlucido del
Templo del Kufiotambo es la capa de preparacion sobre la que se desarrolla el programa
decorativo, y en muchas ocasiones fue dejado a la vista como fondo blanco. Por este
motivo los enlucidos reproducen exactamente las condiciones del revoque sobre el que
esta aplicada la fina capa de yeso que lo conforma.
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FIGURA 6.5

Imagen de pérdida total
del revoque. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.

FIGURA 6.6
Imagen de pérdida parcial
del revoque. Foto: Clemencia
Vernaza, 2014.
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FIGURA 6.7
Imagen de pérdida total del
revoque del cielo raso.

Foto: Clemencia Vernaza, 2015.

FIGURA 6.8
Imagen de pérdida parcial del
revoque del cielo raso.

Foto: Clemencia Vernaza, 2015.
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En muchas ocasiones los escurrimientos de agua desde la cubierta erosionaron el
enlucido dejando a la vista el revoque, y en otras ocasiones la misma humedad provocé
el desprendimiento de esta fina capa en forma de escamas aun precariamente adheridas
al revoque. Desafortunadamente en muchas otras ocasiones los desprendimientos de la
interface enlucido — revoque, son hoy en dia lagunas en las que se perdieron los estratos
preparatorios (enlucidos) y por ende también la capa pictérica (figs. 6.9y 6.10).

FIGURA 6.9

Imagen de desprendimiento de
enlucido. Vista general lado de la
epistola. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURA 6.10

Imagen de desprendimiento de
enlucido. Detalle. Foto: Claudia Cancino,
2015.
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FIGURA 6.11
Imagen de desprendimiento de

enlucido. Detalle. Foto: Claudia Cancino,

2015.

CIELO RASO DEL SOTACORO

El enlucido del cielo raso del sotacoro es igualmente una delgada capa de yeso sobre un
revoque muy grueso. En general el enlucido del cielo raso presenta una relativa buena
adhesion al revoque, con desprendimientos limitados y puntuales. Debido a lo ya explicado
sobre la flexibilidad de la estructura del coro, los enlucidos se han desprendido dejando
lagunas en la situacién ya fragmentaria del conjunto de las pinturas del cielo raso del
sotacoro.

Capa pictérica

La capa pictérica calca exactamente las condiciones de deterioro de los enlucidos aun
cuando, en algunos lugares, la abrasion producida por los escurrimientos de agua llevo a
la pérdida total de la capa pictorica, dejando a la vista el color blanco de la capa de enlucido
subyacente (fig. 6.11).

CIELO RASO DEL SOTACORO

La capa pictorica del cielo raso, en los lugares en que aln se conserva, se presenta en un
relativo buen estado de conservacion ya que su localizacion, al abrigo de la intemperie, la
protegio en general de los escurrimientos de agua y de barro.

Superficie

En la mayoria de los casos, la superficie se encuentra recubierta de capas relativamente
gruesas de barro, producto de los escurrimientos de barro causados por la disgregacion
de los revoques por accion de las filtraciones de agua (figs. 6.12 y 6.13). En otras instan-
cias, la superficie ha sido afectada con excreta de murciélagos o aves (fig. 6.14).

Intervenciones anteriores

No consideramos como intervencién anterior el segundo momento histérico de la decora-
cion del templo, ya que no se considera como repinte. Para términos de la conservacion
de las pinturas murales el “original” es el programa decorativo actualmente a la vista y
conformado por partes del primer programa decorativo y una posterior aplicacion de enlu-
cido sobre la cual se ejecut6 un segundo programa decorativo.
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FIGURA 6.12 FIGURA 6.13
Imagen de sectores de pintura mural con capas de barro. Imagen de sectores de pintura mural con capas de barro.
Foto: Clemencia Vernaza, 2013. Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

FIGURA 6.14
Imagen de la pintura mural con
excreta de murciélagos o aves. Foto:

Clemencia Vernaza, 2013.
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Desde este segundo programa decorativo, las pinturas murales fueron objeto sélo de
reparaciones menores y puntuales, como los resanes en tierra con lechada de cal presen-
tes en el muro del evangelio en el sotacoro (fig. 6.15).

Como se observa en los resultados de los analisis fisico-quimicos, en algunas de las
muestras aparece una capa superficial compuesta de una proteina animal, que pudo haber
sido aplicada para reavivar los colores de las pinturas murales en una intervenciéon
posterior.

De igual manera, el muro testero fue recubierto casi en su totalidad con una lechada
de cal, asi como también el muro del comulgatorio (figs. 6.16-6.17).

FIGURA 6.15
Imagen de un resane de cal en el
muro del evangelio. Foto: Leslie Rainer,
2014.

FIGURA 6.16 FIGURA 6.17
Imagen del muro testero donde se observa la Imagen del muro del comulgatorio donde se observa la lechada de cal. Foto: Oriol Dominguez,
lechada de cal. Foto: Clemencia Vernaza, 2013. 2015.
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CIELO RASO DEL SOTACORO
El cielo raso del sotacoro no presenta intervenciones anteriores y bajo la capa pictérica
actualmente presente no hay otra capa subyacente.

Conclusiones

En general, el estado de conservacion de las pinturas murales es consecuencia de las
fallas estructurales por causa de los sismos y de las infiltraciones de agua provenientes
de la falta de mantenimiento de la cubierta. Para una explicacion mas detallada sobre el
estado de conservacién estructural del edificio, remitirse a la publicacion del Getty
Conservation Institute (GCI, por sus siglas en inglés) Proyecto de Estabilizacion
Sismorresistente: Estudio de edificaciones tipoldgicas (Cancino y Lardinois 2013).

Las fallas estructurales han causado grietas y desprendimiento parcial o total de los
revoques y enlucidos que recubren las paredes, creando lagunas a veces de gran exten-
sion y delaminaciones de zonas importantes.

Por otra parte, las filtraciones provenientes de la cubierta desagregaron los morteros
de los revoques, creando desprendimientos de las interfaces soporte — revoque, revoque
— enlucido y generando chorreos de barro sobre la pintura mural y en varios casos trans-
porte de la capa pictérica dejando una zona vertical de color blanco.

En algunos se observaron dafios mecanicos en la superficie, pero sin embargo esta
uUltima tipologia de deterioro es menos frecuente que las anteriores.

La situacion de los revoques que soportan las pinturas murales era en general preca-
ria, haciendo necesaria una accion de estabilizacion de toda la superficie para garantizar
la salvaguarda de las pinturas murales.

Referencias
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CAPITULO 7

Propuesta de estabilizacidon y proteccion

Una vez conocida la técnica de ejecucion de las pinturas murales, los materiales que la
componen y su estado de conservacion, se procedi6 al disefo de la proteccion de las
pinturas murales como paso preliminar a la estabilizacion sismorresistente del edificio. Los
conceptos de base y el marco para las estrategias de proteccion de las pinturas murales
se pueden resumir de la siguiente manera:

Criterios

En el area geografica andina se ha tenido como costumbre el desprendimiento de las
pinturas murales como método de restauracion. Esta practica tiene su origen en los trata-
mientos realizados en las pinturas murales en Italia en 1966 después del aluvion del Arno,
en Florencia, cuando los desprendimientos de las pinturas murales constituyeron el método
de restauracion mas efectivo en ese momento de crisis.

A partir de los afos 80, igualmente en ltalia, los conservadores Paolo y Laura Mora al
igual que el cientifico Giorgio Torraca (Ferragni et al. 1984) inician la exploracion de un
nuevo método de intervencion in situ, mediante inyecciones de un material compatible con
las pinturas murales al fresco y basado en cal hidraulica; asi comprobaron que las pinturas
murales se pueden conservar in-situ empleando los materiales adecuados.

Para la intervencion de las pinturas murales del Templo Santiago Apostol de Kufiotambo
(Templo de Kufiotambo) se tuvo como criterio primordial la conservacion in-situ de las
pinturas murales, lo que constituia un doble reto: por un lado trabajar con los restauradores
de pintura mural peruanos con el fin de desarrollar un sistema de conservacion de las
pinturas in-situ, sin desprenderlas de su soporte original, y por otro trabajar con los arqui-
tectos e ingenieros encargados de la restauracion arquitectdnica con el fin de desarrollar
e implementar la metodologia que permitiera la estabilizacion sismica de la edificacion sin
intervenir desde el interior de la misma, respetando asi los paramentos decorados.

Los otros criterios para la restauracion, descritos y desarrollados en las distintas cartas
internacionales sobre la practica de la restauracion, derivan en parte de este primer cri-
terio de conservacion in-situ'y se pueden resumir en tres conceptos basicos:

MINIMA INTERVENCION:
Para la intervencioén en las pinturas murales se realizaran Gnicamente las acciones estric-
tamente necesarias para su conservacion.

Una vez analizados los datos arrojados por el estudio de la técnica de ejecucion y el
levantamiento de condiciones se vio que la Unica manera posible de proteger las pinturas
murales de futuros deterioros (como por ejemplo mayores desprendimientos a consecuen-
cia del trabajo en obra al momento de la estabilizacion sismorresistente) era estabilizando
la superficie. Como se presenté en la tabla No.7.1, los desprendimientos de interfaces
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ocupaban mas o0 menos el 30% de la superficie de los paramentos por lo que acciones
puntuales de estabilizacién, como los velados, se consideraron peligrosas.

TABLA 7.1
Tabla de desprendimientos de interfaces.

Dato Area
Area policromada del templo 341.70 m?
Area de pérdida total de revoque y capa pictérica 112.40 m?
Area con desprendimientos de interfaces 82.30 m?
Porcentaje de area policromada con desprendimientos de interfaces 24%
Total area a consolidar 229.00 m?
Porcentaje a consolidar 67%

De igual manera se pensé de todas maneras en realizar la proteccion fisica de las
pinturas una vez terminada la fase de estabilizacién de las mismas, para protegerlas de
eventuales materiales que pudieran caer y causar dafos fisicos a los paramentos durante
la implementacion de la estabilizacion sismorresistente del edificio.

NO INTERFERENCIA CON FUTURAS INTERVENCIONES:

Cuando se intervienen materiales porosos, la reversibilidad se convierte en una tarea
utdpica. Mas aun cuando se pretende estabilizar las pinturas murales con la inyeccion de
morteros que una vez introducidos en el muro no permiten la reversibilidad de los mismos.
Es por esto que el criterio que regiria la intervencion es la no interferencia con futuras
intervenciones, lo que implica usar materiales que permitan el empleo del mismo material
en el futuro, o de materiales diferentes sin riesgos para la conservacion de las pinturas.

COMPATIBILIDAD CON LOS MATERIALES ORIGINALES DE LA OBRA

De la no interferencia con futuras intervenciones se deriva de hecho el criterio de compa-
tibilidad fisico-quimica de los materiales a emplear, con los materiales que originalmente
componen las pinturas murales.

REVERSIBILIDAD:

Para la proteccion fisica de las pinturas murales durante los trabajos estructurales de
estabilizacion sismorresistente, se escogieron y disefiaron los materiales empleados y el
disefo de la estructura de proteccion, de tal manera que fueran completamente
reversibles.

Propuesta

Velado
Habiendo entendido que la Gnica proteccion posible de las pinturas murales del Templo de
Kufotambo era su estabilizacion, se considerd que los velados solamente se llevarian a
cabo en casos excepcionales, y como ayuda para la intervencién de estabilizacion de las
pinturas.
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El velado se realizaria con papel japonés, o un papel semejante sin fibras, para evitar
toda impresién del patron del papel sobre la superficie.

Dado el caracter temporal de los velados, el material que se emplee no requiere de un
gran poder adhesivo por lo que el criterio para su seleccion radica en su facil reversibilidad
y en la ausencia de residuos después de su remocion. Para ello se escogi6, luego de
diferentes pruebas, el uso del mucilago de gigantén.

Morteros de inyeccion de tierra

Como se deriva de los criterios de intervencion, solo las inyecciones de mortero ofrecen
una respuesta adecuada a las exigencias de intervencion de las pinturas murales del
Templo de Kufiotambo. Estas inyecciones tienen como fin asegurar la unién entre las
interfaces delaminadas y/o desprendidas, asi como la estabilizacion de oquedades que
presenten peligro de desprendimiento.

El dnico material que presenta completa compatibilidad quimico-fisica con el original,
y que al mismo tiempo no interfiera con futuras intervenciones, es un mortero a base de
tierra arcillosa con aditivos que permitan modificar las caracteristicas de contraccion y baja
inyectabilidad de las tierras arcillosas. El mortero en principio deberia respetar las propor-
ciones de composicion del material original, en cuanto a contenido de limos y arcillas, y
de preferencia ser igual o mas débil desde el punto de vista de resistencia mecanica que
el original para evitar la introduccion de una interface mas rigida o fuerte, que se desem-
pefe diversamente del original en caso de movimientos.

Para ello se plante6 una revision bibliogréafica de las investigaciones hasta ahora rea-
lizadas en este tipo de superficies decoradas, lo mismo que una revision de la ejecucion
de pruebas de diferentes mezclas, para definir la formulacion del mortero adecuado; esto
serd explicado al detalle en el capitulo 8.

Proteccion fisica de las pinturas murales

Para evitar cualquier dafo mecanico sobre las superficies decoradas durante la estabili-
zacién sismorresistente del templo, es necesario proteger los paramentos para evitar el
contacto con eventuales objetos que puedan caer. Para este objetivo se propuso una
estructura exenta, que permita el monitoreo constante de las superficies, y que no cree un
micro-clima en el interior de la misma. Por otro lado esta estructura exenta debe ser de
facil instalacién, no debe interferir en los trabajos de obra, ni debe afectar de ninguna
manera las pinturas murales.
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CAPITULO 8

Pruebas e implementacion

Objetivo

Establecidos los criterios generales de intervencion, era necesario realizar diferentes prue-
bas para definir los métodos y materiales a utilizar para cada intervencion.

El equipo del Proyecto de Estabilizacion Sismorresitente (SRP, por sus siglas en
inglés) realiz6 pruebas para definir la implementacion de tres métodos de proteccion:
proteccidon temporal con velados, morteros de inyeccion y proteccion fisica de cobertura
de las pinturas murales; estos métodos emplearan materiales que cumplan los criterios
preestablecidos descritos en el capitulo anterior que se encuentren en el Perl y que pue-
dan ser replicados en situaciones similares.

El principal objetivo, ademas de la proteccion de las pinturas murales, era establecer
una metodologia de intervencion que fuera modelo para las futuras intervenciones en el
Per( y otros paises latinomericanos, y que permitiera revisar y proponer una alternativa a
las tradicionales intervenciones de desprendimiento de las pinturas murales.

Velado

El objetivo de las pruebas para el velado era encontrar el sustrato que permitiera la mejor
adhesion a la pintura mural, y que al mismo tiempo permitiera la facil remocion del mismo
sin dejar residuos.

Materiales

Como se expres6 anteriormente, los velados que se realizarian en las pinturas murales
del Templo Santiago Apéstol de Kufiotambo (Templo de Kufiotambo) tendrian un caracter
temporal, con el Unico objetivo de facilitar la re-adhesién de las diferentes interfaces de las
pinturas murales. Bajo los criterios antes explicados, el SRP tuvo que seleccionar mate-
riales para el tipo de sustrato y adhesivo a utilizar en el velado.

Con el objetivo de lograr un velado efectivo, se requiere de un sustrato absorbente que
se adhiera facilmente al muro, y sin disefios para no trasferir sobre el muro los relieves del
mismo. Para definir el material se hicieron pruebas con papel japonés Bib Tengujo de fibras
de canamo de 12g/m?, con tejido no tejido de polipropileno de 50g/m2 y 25g/m? y papel
tisi comercial (fig. 8.1).

Teniendo en cuenta que el adhesivo para el velado debia ser de caracter temporal, se
hicieron pruebas con metil celulosa al 5%, tilosa al 5% y mucilago de Echinopsis pachanoi
(syn. Trichocereus pachanoi), llamado en el Per( giganton, preparado en proporcion 2:1
(dos partes de agua por una de gigantén) (fig. 8.2). Inicialmente se habia pensado igual-
mente hacer pruebas con Klucel G, pero debido a que desafortunadamente salié definiti-
vamente del mercado, y ya no se fabrica, se descarté este material.
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FIGURA 8.1

FIGURA 8.2
Imagen del papel japonés. Foto: Clemencia Vernaza, 2013. Imagen de la planta original del gigantén. Foto: Clemencia Vernaza,
2013.

Ubicacion de las pruebas

Para las pruebas in situ se eligié el muro norte (N5B y N6B) (para entender la nomenclatura
de subsectores ver capitulo 5), cerca al arco toral, debido a que la zona presenta una gran
superficie con todos los estratos y con todas las tipologias de deterioro presentes en otras
superficies del templo (fig. 8.3).

Una vez realizadas las pruebas en este lugar, se procedid a hacer pruebas sobre una
superficie con policromia para lo que se selecciono6 el arco toral (N11B), debido a la faci-
lidad de monitorear la zona y a que la decoracién es una gran zona de color unido de
imitacidbn de mamposteria (fig. 8.4).

Metodologia

Las pruebas para la seleccion de los materiales a emplear para los velados serian de
caracter empirico, evaluando su resistencia, la facilidad de aplicacion, la facilidad de remo-
cion del velado y la presencia de residuos una vez eliminado el velado. Para esta ultima
caracteristica, una vez que se quitaba el velado se colocaba un papel sobre la superficie,
aplicando exclusivamente agua, y se dejaba hasta que se secara completamente. La pre-
sencia de residuos de adhesivo en la superficie se valor6 evaluando la adhesién del papel
a la superficie. Se considerd que no habia residuos de adhesivo cuando el papel se podia
retirar sin ninguna resistencia. Las primeras pruebas se realizaron utilizando: a.) papel
japonés y metil celulosa al 5% (figs. 8.5y 8.6) y b.) mucilago de giganton preparado 2:1 en
agua y batido durante 2 minutos con licuadora para alimentos (fig. 8.5).
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MN-10-T M-11-T

i ]
M-5-B M-6-B N-10-8 N-11-B
FIGURA 8.3 FIGURA 8.4
Fotografia rectificada del muro norte indicando los sub-sectores Fotografia rectificada del arco toral indicando los subsecto-
N5 y N6 y levantamiento de los respectivos deterioros. res N11B y levantamiento de los respectivos deterioros.

FIGURA 8.5
Papel japonés con metil celulosa
y papel japonés con giganton en
pilastra del arco N-P3 B.
Foto: Clemencia Vernaza, 2013.
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FIGURA 8.6
Papel japonés con metil celulosa
en NG6T. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

Un mes después se realizaron pruebas empiricas para comprobar la adhesion y resis-
tencia del velado, asi como para remover el mismo del primer grupo de materiales, y dos
meses después para el segundo. Estas pruebas consistieron en observacion a simple vista
y en una ligera traccion del sustrato para probar su adhesién a la superficie.

Los resultados de estas pruebas fueron los siguientes:

Papel japonés y metil celulosa:

El resultado fue concluyente: la superficie tratada, sostenida por la superficie circun-
dante, se estabiliz6 de manera satisfactoria.

Adhesion y resistencia del velado: Las caracteristicas del velado permanecen intactas.
La capacidad de adherir y la de sostener un fragmento en peligro de colapsar persisten
intactas y cumplen a cabalidad con lo esperado.

Reversibilidad: Para retirar el velado se us6 humedad controlada de agua: alcohol 1:1
y se pudo eliminar el mismo sin poner a riesgo o peligro la capa pictérica. No se observaron
ni a simple vista ni al tacto residuos de metil celulosa sobre la superficie (fig. 8.7).

Sobre la zona en la que se elimin6 el velado se colocaron pequefios cuadrados de
papel japonés adheridos con agua Unicamente, y estos se desprendieron facilmente de la
superficie una vez secos. Se consider6 esta prueba como buen resultado de ausencia de
adhesivo en la superficie. La metil celulosa es un material de alta viscosidad, por lo que
no penetra en los poros de una pintura mural al temple, y su empleo sobre un papel japo-
nés reduce aun mas la posibilidad de penetracion. Una vez eliminado el velado, el adhe-
sivo se puede remover sin dificultad (fig. 8.8).

Papel japonés y giganton:

Se aplico el velado con papel japonés y los resultados inmediatos fueron concluyentes:
buena adhesioén, penetracion del adhesivo en la capa pictérica muy reducida o nula y facil
operatividad. Como se explicé anteriormente, dos meses después se monitoreo la prueba
con resultados concluyentes, no solo en las funciones de adhesividad y resistencia, sino
con respecto a eliminacion del velado y residuos una vez eliminado éste (fig. 8.9).

Es de anotar que la superficie mural presenta un alto grado de suciedad, polvo y barro,
por lo que hay una barrera natural que impide la penetracion del adhesivo. El mucilago es
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FIGURA 8.7
Imagen del sector de pintura una
vez eliminado el velado con metil
celulosa. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURA 8.8
Imagen de cuadrados de papel
japonés para observar residuos de
adhesivos. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURA 8.9
Imagen del sector de pintura

una vez eliminado el velado con
gigant()n. Foto: Clemencia Vernaza, 2013.
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FIGURA 8.10
Imagen de la tierra arcillosa de
color rojo cerca de Rondocan.

Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

también una sustancia muy viscosa por lo que su penetracion en el muro es muy
limitada.

Implementacion
Si bien es cierto que toda la superficie de las pinturas murales del Templo de Kufiotambo
es altamente resistente a la humedad, se tuvo en cuenta que el enlucido de las pinturas
es de yeso y que el aglutinante es de cola animal, por lo cual toda la superficie es muy
sensible al agua. Por ello, se recurrié a los velados en casos excepcionales en los que el
riesgo de colapso de los fragmentos ameritaba su uso.

Se decidié usar como materiales para los velados el papel japonés y el mucilago de
giganton, ya que este Ultimo se eliminaba de manera mas facil que los otros candidatos.

Morteros de inyeccion de tierra

La intervencién de mayor relevancia para la estabilizacion de las pinturas murales del
Templo de Kufiotambo son las inyecciones de mortero. Estas deben asegurar la re-adhe-
rencia entre las interfaces soporte-revoque y revoque-enlucido delaminadas y/o despren-
didas y la estabilizacion de las oquedades que presentan riesgos de desprendimiento.

Materiales
Para definir los materiales finales y las respectivas formulaciones del mortero de inyeccion
se consideraron los siguientes materiales:

AGLOMERANTES:

Se decidi6 que la tierra arcillosa a emplear se buscaria en los alrededores del templo, ya
que se considera que muy probablemente los materiales empleados originalmente prove-
nian del lugar y, por otro lado, se evitan costos de transporte de materiales.

- Tierra arcillosa de color rojo de veta, en camino al vecino pueblo de Rondocan
(fig. 8.10). Este tipo de tierra arcillosa, si bien presentaba evidentemente carac-
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FIGURA 8.11

Imagen del polvo de adobe.

Foto: Clemencia Vernaza, 2013.

teristicas diferentes en cuanto a color y contenido de arcillas al original (iden-
tificadas como parte de los analisis hechos por la Direccion Desconcentrada

de Cultura-Cusco (DDC-C) y el Getty Conservation Institute (GCI), apéndices

E y F), se consider6 que podria dar buenos resultados si se usaba con los des-
grasantes adecuados. Este tipo de tierra es el que emplean los habitantes de
Kufiotambo para los enlucidos de sus casas. Sin embargo, el uso de esta tierra
arcillosa se descart6 ya que no presentaba las caracteristicas requeridas.

Polvo de adobe de caracteristicas similares a los del templo (fig. 8.11). Se cernid
con un tamiz fino, pero sin embargo, como no presentod las caracteristicas reque-
ridas para su uso, se descart6. De igual manera cabe mencionar que no se uti-
liz6 un tamiz ASTM.

Tierra arcillosa de veta, vecina al templo de caracteristicas similares a la
empleada para los adobes (fig. 8.12). Debido que con este material se realizarian
las pruebas definitivas, se cerni6é con un tamiz ASTM para poder normalizar los
resultados. Los detalles del tamiz ASTM utilizado se explican méas adelante.

DESGRASANTES:
Los desgrasantes seleccionados para las pruebas fueron:

Arena de veta, vecina al pueblo de Kufiotambo — arena de pefa (figs. 8.13 y
8.14). Al igual que las tierras, se cerni6 con un tamiz fino, pero debido a que no
presentaba las caracteristicas requeridas, se abandonaron rapidamente las
pruebas con este material.

Polvo de ladrillo (fig. 8.15). Se incluydé como alternativa desgrasante y una vez
comprobada su eficiencia se utilizé en la formula final. Se cerni6é con un tamiz
ASTM No. 40 y 100 en diferentes pruebas.

Microesferas vacias de vidrio (microballoons 3M K75, fig. 8.16). Las microesferas
tienen como caracteristica ser un material inerte, que no absorbe humedad, muy
liviano, coadyuvante para la inyeccién y proporciona densidad al mortero.
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FIGURA 8.12
Imagen de la tierra arcillosa de veta
vecina a Kufiotambo. Foto: Clemencia
Vernaza, 2014.

FIG. 8.13

Imagen de la veta de arena

de pefa cerca a la escuela de
Kufiotambo. Foto: Clemencia Vernaza,
2013.

ADITIVOS:

Con los aditivos se buscaba principalmente reducir el contenido de agua en la mezcla para
reducir la contraccién del mortero al secado y, reducir la viscosidad de la mezcla para
aumentar la capacidad de inyectar el mortero en el muro y su dispersion al interior de los
desprendimientos y oquedades. El aditivo en el mortero de inyeccion puede también intro-
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FIG. 8.14 FIG. 8.15

Imagen de la arena de pefia molida. Foto: Leslie Imagen del polvo de ladrillo. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.
Rainer, 2014.

FIG. 8.16

Imagen de las microesferas 3M K75.
Foto: Emilio Roldan, 2014.

ducir una accion defloculante que garantizara la estabilidad de la dispersion de la mezcla.
Un defloculante produce una dispersion en las particulas de tamafio mas pequenas de las
arcillas y limos. La dispersion de estas particulas es importante para reducir la expansion
y contraccion del mortero de inyeccion.
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Se seleccionaron como aditivos los siguientes materiales:

+ Mucilago de giganton (Trichocereus pachanoi): Este mucilago se emplea tradi-
cionalmente en la zona para los enlucidos con tierra arcillosa. Las caracteristi-
cas que proporciona a la mezcla han sido estudiadas por algunos profesionales
con resultados importantes (por citar algunos ejemplos: Serrano 1989; Pacheco
et al. 2016; Castellanos 2010). Sin embargo, las pruebas publicadas se han
llevado a cabo en laboratorio, siguiendo un protocolo. Es por eso que es impor-
tante mencionar que los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en este
proyecto -que fueron realizadas in situ- se consideran empiricos. Para la mezcla
en el mortero se hicieron distintas pruebas para la extraccion del mucilago que
se explicaran en la seccion de Formulaciones, mas adelante en el presente capi-
tulo.

+ Albdmina de huevo: este aditivo ha sido empleado en morteros de inyeccion de
tierra, especialmente en la Cueva 85 de Mogao. (Wong and Neville 2013), y por
ello la albumina batida se incluyé como material a ser ensayado.

+ Hexametafosfato de sodio (fig. 8.16): Las condiciones especificas de la técnica
de ejecucion de las pinturas murales del Templo de Kufiotambo, en donde desde
el soporte hasta la capa pictérica son altamente sensibles a la humedad, y
las caracteristicas de contraccion de un mortero de inyeccion de tierra, hacen
imperativo el uso de un defloculante o dispersante. Los polimeros dispersantes
tienen la propiedad de reducir enormemente la viscosidad de los suelos diluidos,
disminuyendo asi la cantidad de agua necesaria para su implementacion vy, al
mismo tiempo, tienen la ventaja de que una cantidad muy pequefia de ellos pro-
duce esta modificacion. (Ronsoux et al. 2012). El hexametafosfato de sodio es
un material de facil adquisicidén, ya que se emplea en la industria alimentaria, 1o
que hace de éste un candidato ideal para su uso. En el Templo de KuAotambo se
opt6 por emplear el hexametafosfato producido en Estados Unidos. Aun cuando
se prob6 empiricamente el mismo producto producido en el Per y en Colombia,
no se vieron diferencias fundamentales entre los diferentes productos; pero sin
embargo, fue necesario realizar pruebas especificas con cada uno de ellos.
Para las pruebas y el mortero final se us6 hexametafosfato de sodio en agua al
0,004% (fig. 8.17).

CIELO RASO DEL SOTACORO

El mortero de inyeccion del cielo raso del sotacoro requiere de una descripcion particular,
ya que el grueso del mortero original, la flexibilidad del soporte y el efecto de la gravedad,
requerian de un mortero de inyeccibn mucho mas liviano y con mayor poder adhesivo.
Para la formulacion de este mortero se incrementaron las cantidades de microesferas de
vidrio, con el fin de tener una mezcla mas liviana, y se afiadié a la mezcla un aditivo (tylose)
que aumentara el poder adhesivo de la misma.

Formulaciones

Para no introducir nuevas variables en el comportamiento de los morteros de inyeccion a
probar, se decidi6 realizar todas las pruebas en el interior del Templo de Kufiotambo con
las condiciones de temperatura y humedad reales. Con este propésito se instald un labo-
ratorio in situ (figs. 8.18 y 8.19), con la ventaja adicional de que todos los materiales secos,
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FIGURA 8.17
Imagen del hexametafosfato de
s0dio. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURAS 8.18 Y 8.19
Iméagenes del laboratorio instalado en el Templo de Kufiotambo para realizar las
pruebas. Fotos: Clemencia Vernaza, 2014.

a excepcion de los ajenos a la composicidn original de los revoques, se encontraban a
pocos metros y de manera abundante.

Basados en la publicacion del GCI sobre morteros de inyeccién hidraulicos a base de
cal (Biger-Simsir and Rainer 2011), se adaptaron una serie de pruebas para formular y
definir la formulacion del mortero de inyeccion iddneo, utilizando los materiales antes
mencionados — no solo tierra-, para la re-adhesion de las interfaces desprendidas de las
pinturas murales.
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FIGURA 8.20

Prueba realizada para determinar
la inyectabilidad de cada formu-
lacion de morteros de inyeccion.

Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

Las pruebas que se realizaron para cada formulacién de mortero fueron las
siguientes:

Inyectabilidad: La necesidad basica y fundamental de un mortero de inyeccion
es que pueda ser inyectado en el muro con el fin de reconstituir la continuidad
de los estratos o readherir las interfaces. Como primera prueba se introdujo el
mortero en una jeringa, y al ejercer presion en el émbolo se apreciaba la fluidez
del candidato a mortero de inyeccion. Toda formulacion que no era inyectable se
descartaba y no se seguian las pruebas con ella. (fig. 8.20)

Expansién y sedimentacion: Visualizar el comportamiento del mortero de inyec-
cion en cuanto a la segregacion de los materiales y el rezumo de agua permite
comprender si el mortero de inyeccion esta bien proporcionado. Una sedimen-
tacion excesiva o un rezumo de agua demasiado grande provocaran obstruc-
ciones durante la inyeccion del mortero. El rezumo de agua se considera que no
debe ser mayor al 4%. En un tubo de ensayo graduado se coloc6 una cantidad
constante de cada una de las formulas de mortero de inyeccion (40mL), se sell6
el tubo y se midi6 el agua de rezumo de la decantacion a intervalos de tiempo
precisos. (fig. 8.21).

Densidad humeda: Esta prueba fue desarrollada por el GCI, basandose en el
test ASTM C185 para el contenido de aire en los morteros de cemento hidrau-
lico. El peso hiumedo del mortero de inyeccion es una informacion relevante,
puesto que da idea sobre el peso que se afiade al muro en el momento de la
estabilizacion. Se encuentra con la formula P, ,.,.4, = Mg/400, en donde Mg es el
peso neto del mortero de inyeccion (fig. 8.22).

Flujo en adobe: Para visualizar el comportamiento de los morteros de inyeccion
al interior de los muros, se realiz6 la siguiente prueba: en un adobe de carac-
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FIGURA 8.21 (arriba a la izquierda)

Se realizé la prueba de expansion
y sedimentacion para determinar
la segregacion y expansion de los
morteros de inyeccidn. Foto: Emilio
Roldan, 2014.

FIGURA 8.22 (arriba a la derecha)

El peso humedo de los morteros de
inyeccion se probé para determinar
si el peso agregado al muro afec-
taria negativamente la estructura.
Foto: Emilio Roldan, 2014.

FIGURAS 8.23 Y 8.24
Una jeringa que contenia el mortero fue inyectada en un adobe para observar los centimetros recor-
ridos con el propésito de observar el flujo en adobe. Fotos: Emilio Roldan, 2014.

teristicas similares a los adobes del templo, se hicieron incisiones de canales
paralelos a lo largo del adobe. Con una jeringa se “inyectaba” una cantidad pre-
establecida del mortero de inyeccion para medir los centimetros que recorria a lo
largo del canal (figs. 8.23 y 8.24).
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FIGURAS 8.25-8.28
Cavidades cilindricas se realizaron
en adobe, y luego se rellenaron
con los distintos morteros de inyec-
cion para medir la contraccion y
adherencia. Fotos: Clemencia Vernaza,
2014,

Contraccion al secado: Determinar la estabilidad volumétrica del mortero de
inyeccion es fundamental ya que ésta afecta directamente la adhesiéon y dura-
bilidad del mortero de inyeccion. En un adobe de caracteristicas similares a los
originales del templo, se realizaron cavidades cilindricas de 5.5 cm de diametro y
2.6 cm de profundidad. Estas cavidades se rellenaron con las distintas féormulas
de mortero de inyeccidn para observar y medir la contracciéon y adherencia a las
paredes de la cavidad del mortero una vez seco. Previa “inyeccién” del mortero,
las paredes y fondo del adobe se prehumedecieron con una mezcla de agua
alcohol 1:1, como se planeaba hacer en las pinturas murales. Las grietas presen-
tes en el mortero una vez seco, no son una condicion absoluta para abandonar
una formula: la adhesion del mortero de inyeccion a las paredes de la cavidad

se considera mas importante que las grietas de secado. La prueba es empirica:
si un mortero resiste a la traccion ejercida para sacarlo de la cavidad se con-
sidera como apto para ser utilizado como mortero de inyeccion (figs. 8.25, 8.26,
8.27 y 8.28).
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FIGURA 8.29

El tiempo de secado de cada formulacion

de mortero de inyeccion se determiné para
conocer cuando se pueden retirar eventuales
apuntalamientos. Fotos: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURA 8.30
Imagen de prueba de extraccion del mucilago
como exudado. Foto: Emilio Roldan, 2014.

+ Tiempo de secado: Es importante conocer el tiempo de secado de los
morteros de inyeccidn ya que esto permite conocer cuando se pueden
retirar eventuales apuntalamientos. Se midi6 el tiempo total de secado
del mortero de inyeccion en las cavidades cilindricas en las cuales se
hicieron las pruebas de contraccion (fig. 8.29).

« Dureza del mortero seco: El material que se introduce en el muro debe
tener compatibilidad fisica con el original por lo que se busca un mate-
rial de dureza similar a éste. En el caso de los revoques del Templo de
Kufiotambo, una dureza #2 en la escala de Mohs (se puede rayar con
la ufa con dificultad) (“Escalas de dureza” 2016) se consider6 adecua-
da. Una vez seco el mortero se midio6 la dureza en la escala de Mohs.

Las tablas de las distintas pruebas realizadas para la formulacion definitiva
de los morteros de inyeccion pueden ser consultadas en el apéndice I. Se rea-
lizaron en total veintiuna pruebas con diferentes materiales y con distintas pro-
porciones de los mismos, hasta encontrar el mortero de inyeccion que cumpliera
con todas las caracteristicas requeridas: facil inyectabilidad con aguja #15 (que
es la aguja de mayor diametro que se consigue en el comercio), contraccion
reducida y buena adherencia a las paredes de adobe, baja densidad humeda y
dureza #2 en la escala de Mohs. La dureza Mohs #2 es la mas cercana a las
caracteristicas de dureza de los revoques originales, ligeramente por debajo del
valor de éstos.

Una vez encontrada la formulaciéon que cumplia todas las caracteristicas
requeridas, se procedi6 a eliminar uno a uno los ingredientes de la prueba y
realizar otra vez todo el grupo de pruebas. Este ultimo control permitio la segu-
ridad de que en el mortero de inyeccion a emplear no habia materiales
superfluos.

Para la implementacion de la estabilizacion del mortero de inyeccion era
absolutamente necesario que el mortero a inyectar pudiera emplearse siempre
con el mismo contenido de agua. Las pruebas se realizaron con una proporcion
que no deberia ser modificada en absoluto, por lo cual la formulacion del mor-
tero deberia responder a las necesidades tanto de las oquedades mas profun-
das, como a los desprendimientos més superficiales.

Como se dijo en la seccion anterior, los materiales secos, a excepcion de
las microesferas de vidrio, fueron tamizados con un tamiz ASTM.

Se elimino el uso de la tierra arcillosa de color rojo, debido a que su alto
contenido de arcilla dificultaba la inyectabilidad y aumentaba la contraccion. El
adobe molido y tamizado, el otro material utilizado en las pruebas, introducia
una actividad mas larga y dispendiosa, teniendo el mismo tipo de tierra que el
de la cantera de tierra de adobe cercana al templo.

El empleo de esta tierra de adobe permitia, ademas, emplear un material
muy similar al original. Es muy probable que la tierra que se empleé para los
revoques de las pinturas del templo provenga del mismo sitio, pues la cantera
esta a pocos metros del templo.

El mucilago de gigantén se preparé de diferentes maneras:

+ Se coloc6 suspendido sobre un recipiente para recoger el mucilago
que exudara, pero este método de extraccion no dio resultados
(fig. 8.30).
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FIGURAS 8.31 Y 8.32

Imagenes de la extraccion del mucilago de giganton. Fotos: Clemencia

Vernaza, 2013. + Se pel6 y se cortaron trozos que se colocaron

en una proporcion 1:2 peso: volumen (1 kilo de
gigantén por dos litros de agua). Luego se colaba el
agua con el mucilago para emplearse directamente

(figs. 8.31, 8.32y 8.33).

FIGURA 8.33 Se hicieron igualmente pruebas fermentando el muci-
Imég_en.es de la extraccion del mucilago de gigantdn. Foto: Elena lago, segun tradicion oral, pero de esta manera el mucilago
Macenion, 20T pierde todas las caracteristicas como aditivo para el mortero
de inyeccion.

En la tradicion oral la receta para el uso del mucilago
sugiere el uso de una proporcion aproximada del 25 al 30%
respecto a la tierra arcillosa roja. Debido a que la tierra roja
tiene un mayor contenido de arcillas que la tierra de adobe,
para los morteros de inyeccion se utilizé una proporcion del
10% respecto a los materiales secos.

El agua con hexametafosfato de sodio al 0.04% se
emple6 como el agua para hidratar al mortero de inyeccion,
y este volumen no deberia ser modificado durante la fase de
implementacion.

Ubicacion de las pruebas in-situ
Una vez finalizadas las pruebas de laboratorio se procedi6 a
las pruebas sobre la superficie misma de las pinturas mura-
les. Para estas pruebas se selecciond, en primera instancia,
el muro del evangelio en el arco tapiado que no tiene recu-
brimiento con pintura mural. Una vez observado el compor-
tamiento satisfactorio del mortero de inyeccion en este lugar,
se procedieron a pruebas en el muro de la epistola en la
cabecera del muro en un lugar sin pintura mural (figs. 8.34,
8.35, 8.36 y 8.37).

El resultado de estas pruebas se revisé 4 meses des-
pués y se observé excelente comportamiento: la adhesiéon a
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FIGURAS 8.34-8.37
Imagenes del mortero de inyeccién en el muro de la epistola N 6 T. Fotos: Clemencia Vernaza, 2014.

las interfaces no vario, no se presentaron grietas al secado y el color y caracteristicas

visuales permanecieron constantes.

Implementacion
La férmula final del mortero de inyeccion para las pinturas murales del Templo de

Kunotambo tiene los siguientes materiales:

Polvo de adobe tamiz #100 1:2 en peso (1 adobe: 2 polvo de ladrillo)

Polvo de ladrillo tamiz #100 1:2 en peso (1 adobe: 2 polvo de ladrillo)
Microesferas de vidrio 3M K-15 1:150 en peso (1 microesferas: 100 adobe y
ladrillo juntos)

Mucilago de gigantdn 1:10 peso: volumen (peso de adobe y ladrillo juntos, volu-
men de mucilago de giganton preparado en agua a 1:2)

Hexametafosfato de sodio al 0.04% peso volumen 1:25 (peso de adobe y ladrillo
juntos volumen de hexametafosfato de sodio al 0.004% en agua).

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



92
Pruebas e implementacion

La estabilizacién final de las pinturas murales de los paramentos del templo se llevé a
cabo en dos campanas: en febrero y junio de 2015.

La campana de febrero de 2015 estuvo conformada por 3 técnicos restauradores
egresados de la Escuela de Tipdn, cerca de Cusco, 3 restauradores de la DDC-C y tres
restauradores asesores del GCI. Se trabaj6é en equipos conformados por un técnico de
Tipon, un restaurador de la DDC-C y un consultor del GCI, para garantizar una transferen-
cia y didlogo de competencias, experiencias y conocimientos. Durante tres semanas estos
equipos realizaron casi la totalidad de la estabilizacion utilizando el mortero de inyeccion
seleccionado en el muro norte también llamado de la epistola. En esta campana se esta-
bilizaron aproximadamente 100 metros cuadrados de la pintura mural del muro de la
epistola.

La segunda campafa, en junio de 2015, estuvo compuesta por un grupo de 6 técnicos
de Tipén con mayor experiencia en la conservacion de las pinturas murales, los 3 restau-
radores de la DDC-C y 3 consultores del GCI. Los 22 miembros del equipo trabajaron
durante 5 semanas, en las cuales se terminé la estabilizacion del muro norte, del sotacoro
y del muro sur (figs. 8.38, 8.39, 8.40, 8.41 y 8.42). En esta campafa se estabilizaron apro-
ximadamente 200 metros cuadrados de la pintura mural del muro de la epistola.

Proteccion fisica de las pinturas murales

Disefo

Durante el desarrollo de obra es necesario proteger las superficies decoradas del templo,
para evitar que eventuales objetos caigan causando dafios mecanicos a las mismas. Con
este objetivo se disefié una proteccion con las siguientes caracteristicas:

+ Capacidad de recubrir toda la superficie

+ No interferencia con los trabajos de estabilizacion estructural
+ Liviana

+ Posibilidad de continuo monitoreo de las pinturas

» No creacion de microclima

+ Elaboracion con material y capacidad local

+ Facil construccion y desmontaje.

Materiales
Las caracteristicas de disefio requeridas nos llevaron a seleccionar como material para la
cobertura de las pinturas murales la malla tejida de propileno de alta densidad, llamada
comercialmente en el Pert “malla Raschel”, que generalmente se usa para protecciones
exteriores (fig. 8.43). La malla Raschel es liviana y muy resistente, y ademas permite ver
a través de ella lo cual hace posible monitorear las pinturas,

Para la estructura se opt6 por una estructura en madera exenta y fijada a la cabecera
del muro en la parte superior donde no hay pintura mural. Para los detalles de la misma
ver apéndice F.

Ubicacion de las pruebas

La idea principal del disefio de la proteccidn fue crear una cobertura fijada a la cabecera
del muro y al piso del templo, a un angulo suficiente para que cualquier objeto que caiga
se deslice sobre la malla y caiga lejos de la superficie de las pinturas murales.
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FIGURAS. 8.38-8.42
Iméagenes del trabajo de estabilizacion de las pinturas mura-
les. Fotos: Claudia Cancino, 2015.
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FIGURA 8.43
Imagen de la malla Raschel.
Foto: Oriol Dominguez, 2016.

Se hizo una maqueta de la proteccién a escala real sobre un muro contiguo al templo
para ensayar la construccion de la misma y probar su resistencia a la caida de materiales

y su efectividad para evitar dafio fisico (fig. 8.44).

Después de las pruebas al exterior del templo, se realizd una construccién preliminar
de la cobertura en el muro de la epistola, en las secciones 6B y 6T, para monitorear el
comportamiento de la cobertura por un periodo de seis meses (fig. 8.45).
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FIGURA 8.44
Imagen de la maqueta construida
fuera del templo. Foto: Clemencia
Vernaza, 2013.

FIGURA 8.45
Imagen de la seccion de cobertura
construida en el muro de la epis-
tola. Foto: Clemencia Vernaza, 2014.
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Implementacion

La estructura consiste en un liston de madera de 0.01 x 0.04 m sujetado a la cabecera del
muro por medio de tarugos de madera de chilca (Baccharis latifolia) de 2 V2”. Esta madera
tiene la caracteristica de ser muy blanda en el interior y muy fuerte en la parte exterior, lo
que permite que la fijaciéon de los listones a los adobes se haga con la minima vibracion
posible (figs. 8.46, 8.47 y 8.48).

FIGURAS 8.46 Y 8.47
Imagen de los tallos de chilca.

Fotos: Clemencia Vernaza, 2014.
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Antes de ser colocados sobre el muro, los listones son perforados cada 35 cm. Esta
operacion se realiza igualmente para evitar toda manipulacién y vibracion en la cabecera
de los muros. Si la perforacion del liston cae sobre un adobe en mal estado o con un fal-
tante importante, se pasa a la siguiente perforacion para fijar el liston (fig. 8.49). Se utili-
zaron tornillos de 3” de largo y de 1/8”. A este liston se clava con grapas la malla Raschel

FIGURA 8.48
Imagen del tarugo de chilca.

Foto: Clemencia Vernaza, 2014.

FIGURA 8.49
Imagen del fijado de los listones a
la cabecera del muro. Foto: Clemencia
Vernaza, 2014.
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(fig. 8.50) que a su vez se fij6 al piso del templo a un &ngulo tal que permita el desliza-
miento lejos del muro de cualquier eventual objeto que caiga sobre la malla (fig. 8.51).

El anclaje de la malla al piso se realiz6 clavando en el piso estacas de madera de 0.20
m. de largo, a una distancia promedio de 0.40 m. entre ellas, sobre las cuales se atornillo
un listén. La malla se fijo a este listbn mediante grapas. Debido a que el piso del templo
es de ladrillos pasteleros, si la estaca estaba encima de uno de ellos, éste se removia para
permitir una segura fijacion de la estaca.

La proteccion fisica del templo fue realizada en marzo de 2016, en prevision de los
trabajos de restauracion del mismo que comenzaran el mismo ano (figs. 8.52 y 8.53).

FIGURA 8.50

Imagen del fijado de la malla
Raschel a los listones superiores.
Foto: Oriol Dominguez, 2016.

FIGURA 8.51

Imagen del fijado de la malla
Raschel al piso. Foto: Oriol Dominguez,
2016.
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FIGURAS 8.52 Y 8.53

Iméagenes finales del templo con
la cobertura construida. Fotos: Oriol
Dominguez, 2016.
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CAPITULO 9

Evaluacion y conclusiones

Documentacion de las intervenciones

La precisa documentacion de las pinturas murales del Templo Santiago Apdéstol de
Kufiotambo (Templo de Kufiotambo) permitié el disefio y formulacion de la proteccion de
las mismas, pero para la correcta documentacion es de fundamental importancia una
preparacién minuciosa. Las fotografias orto-rectificadas a escala e integradas en un sof-
tware de dibujo asistido por computadora (AutoCAD®), constituyeron la base, sin la cual
la documentacion no hubiera sido tan precisa y sin la cual las conclusiones estadisticas
no hubieran sido posibles.

La documentacion del estado de conservacion y de los tratamientos de estabilizacion
de las pinturas murales, permitira que se pueda realizar sobre bases precisas la evaluacion
a largo término del comportamiento de las pinturas murales, asi como también de los
materiales y de la influencia sobre las mismas de las intervenciones de estabilizacion
estructural sismorresistente.

De igual importancia fue la elaboracion de un glosario de términos a utilizar durante el
trabajo de levantamiento del estado de conservacion. El glosario, con ejemplos fotografi-
cos del sitio mismo y a los cuales se podian en todo momento referir quienes realizaban
el levantamiento, permitié la mayor precision posible sin lugar a equivocos en la cartografia
del estado de conservacion.

Aun cuando la decision de realizar el levantamiento de las condiciones de las pinturas
murales de las sub-zonas, en las cuales se dividieron los paramentos del templo, sobre
impresiones en papel y sobre acetatos transparentes implicé una etapa adicional de trans-
ferencia de la cartografia al AUTOCad®©, esto no provoc6 deformaciones ni errores en el
levantamiento de las condiciones de la pintura mural, como se pudo corroborar en la
revision in situ de los resultados. La decision de realizar de esta manera el levantamiento
obedecié a las precarias condiciones en las que se realiz6 esta tarea, con andamios insu-
ficientes y fuera de la norma, por lo que se pensé que estarian mas comodos quienes
realizaban la tarea, si tenian entre las manos un papel liviano y no un aparato
electronico.

Evaluacion
Indicadores
La evaluacién de los tratamientos realizados solamente es posible a través de la compa-

racion objetiva entre las pinturas murales y el levantamiento cartografico del estado de
conservacion y de las intervenciones de estabilizacion.
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Un primer indicador es el cambio de area de los faltantes; en el caso en que haya
nuevos desprendimientos, estos se reflejaran inmediatamente en una modificacion de la
forma y la extension de la fotografia y del area registrada.

Un segundo indicador son los fragmentos que se puedan encontrar sobre las banque-
tas laterales de los paramentos del templo. Para este propésito se colocaron sobre estas
banquetas recubrimientos de plastico de color blanco. Estos recubrimientos deben man-
tenerse limpios en todo momento para poder detectar lo mas tempranamente posible la
caida de eventuales fragmentos, aun sean de tamafio minimo.

Un tercer indicador es la persistencia o el aumento de las zonas desprendidas. Esta
apreciacion no puede realizarse visualmente sino que es preciso realizarla manualmente
y al tacto.

Como se dijo anteriormente, la aparicion de cualquiera de los anteriores indicadores
implicara una inmediata evaluacién de todos los paramentos del templo, y la aplicaciéon de
medidas correctivas, bien sea mediante inyecciones de mortero, fijado de bordes o velados
provisionales.

Ubicacion

Para realizar una periddica evaluacion y vigilar el comportamiento de las pinturas murales
durante los trabajos de estabilizacion sismorresistente, se escogieron dos areas sobre las
cuales se realizaran evaluaciones periodicas. Cualquier modificacion en alguna de estas
zonas, determinara el inicio inmediato de una evaluacion general de las pinturas murales
en su conjunto. Las zonas seleccionadas para la evaluacion periddica (minimo una vez al
mes a partir del inicio de la obra) son el muro de la epistola: N6T y B y el muro del evan-
gelio: S6T y B. Las pinturas del cielo raso del sotacoro seran objeto de una constante
evaluacién dada su fragilidad y condiciones particulares.

Conclusiones

Velado

Las particulares condiciones de las pinturas murales del templo, con desprendimientos de
las zonas con pintura mural de alrededor del 30%, llevaron a la decision de realizar la
estabilizacién definitiva de las pinturas murales, abandonando la idea de proteger las
pinturas puntualmente por medio de velados.

Sin embargo se recurri6 a los velados como medida de seguridad para la implemen-
tacion de la estabilizacion en zonas muy fragiles y que lo requirieran. Por este motivo no
se requeria que los adhesivos de los velados tuvieran un alto poder adhesivo, prefiriendo
en cambio un material viscoso, con poca penetracion y de facil reversibilidad. Para los
velados se opt6 por el mucilago de gigantdn que cumplia con estas caracteristicas, y el
cual se elimin6é inmediatamente después de que se finalizara la readhesion de las interfa-
ces o la estabilizacion de la zona. Como los velados fueron en su totalidad eliminados y a
pesar de que no se encontraron a simple vista residuos en el uso de los mismos, es nece-
sario monitorear las areas donde fueron utilizados.

Morteros de inyeccion de tierra

La formulacién de los morteros de inyeccion que se llevo a cabo in-situ, fue posible gracias
a la colaboracion estrecha entre las personas y las instituciones que participaron en el
proyecto. El trabajo conjunto permitié que por un lado se recogieran técnicas y materiales
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tradicionales de la regién, y que por el otro que se recogieran las experiencias sobre mor-
teros de inyeccion que se han llevado a cabo en otros lugares del mundo. Esta suma de
experiencias permitié formular un mortero de inyeccion especifico para el Templo de
Kufiotambo que cumple con los requisitos y los criterios exigidos actualmente en la practica
de la restauracion.

Mediante la implementacion de la estabilizacién de las pinturas murales se pudo
demostrar que es posible su conservacion in-situ, sin tener que recurrir a desprendimientos
que alteran de manera irremediable y definitiva las pinturas murales, como ha sido hasta
el momento la manera de intervenir las pinturas murales en la region.

La activa participacion de los restauradores de la Divisidbn Desconcentrada de Cultura
— Cusco (DDC-C) y de los restauradores de la Escuela de Tipén, muy probablemente
permitiran un cambio en la manera de intervenir los murales, al aplicar la metodologia
empleada en el Templo de Kufiotambo para formular morteros de inyeccién de tierra para
otros templos e iglesias.

La implementacion de la estabilizacion de los paramentos de los muros norte, sur y
este del Templo de Kufiotambo se llevo a cabo en los meses de febrero (muro del evan-
gelio) y junio de 2016 (muro de la epistola), con un equipo compuesto por restauradores
de la Escuela de Tip6n, los restauradores de la DDC-C y personal y asesores del Getty
Conservation Institute (GCI).

La evaluacion de estas intervenciones se ha llevado a cabo primero después de tres
meses de su implementacion y luego a cuatro meses de la implementacién, mostrando
buenos resultados. Como se explicé en la primera parte de este capitulo, se llevaran a
cabo evaluaciones periédicas durante el tiempo de la intervencién estructural y se hara
una evaluacion final del comportamiento de los materiales durante la fase de restauracion
de las pinturas murales.

Proteccion fisica de las pinturas murales
El método de proteccion fisica de las pinturas murales mediante cobertura con una malla
de polietileno de alta densidad, es la intervencién mejor evaluada hasta el momento.

La primera prueba realizada en el muro de la epistola se ha evaluado desde hace 18
meses con muy buenos resultados.

La implementacion de la proteccion de todos los paramentos del templo se realizé en
marzo de 2016, y se demostré la eficiencia en la construccién de la proteccién y la facilidad
de instalacion.

Durante la implementacion de los trabajos de estabilizacion estructural sismorresis-
tente se llevara a cabo una continua evaluacion de la proteccion, pues sobre ella recae en
gran parte la salvaguarda de las pinturas murales durante esta fase de la restauracion del
edificio.
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APENDICE A

Fotografia rectificada de las pinturas
murales
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Sotacoro

Muro este

Escala 1:100
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N-5-B N-6-B N-7-B N-8-B N-9-B N-10-B N-11-B ﬁ

Muro norte - Alzado de la nave

Escala 1:100
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Muro sur - Alzado de la nave

Escala 1:100
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Sotacoro

Escala 1:50

0 20 40 60 8 100cm
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Muro este

Escala 1:50

B I —
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Alzado de la nave

Escala 1:100
[ I T I I I
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Alzado de la nave

Escala 1:100
[ I I I I I I
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LEYENDA
Posible Posible
Programa programa Programa programa

decorativo 1 decorativo 1 decorativo 2

decorativo 2

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apostol de Kuiiotambo

W e €

Proyecto: Levantamiento ortofotografico:
TEMPLO DE KUNOTAMBO Reggr.o:OUImet, K. Percy, C. Hanley
Plano: C.Vernaza
ETAPAS DECORATIVAS - MURO SUR Fechafotografia Eecala:
R D e 2013, 1100
K. Wong/ C. Cancino 0. Dominguez Agosto, 2016 S-ETAPAS

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo







APENDICE C

Tabla comparativa épocas histéricas

115

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



116
Apéndice C: Tabla comparativa épocas historicas

Muestra No. Corte Aglutinante
Color superficial | Localizacion Decoracion estratigrafico Color DDCC GClI Etapa historica
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y cola organica
2. bermellon y rojo Proteina Primera
capa de ocre rojo
Epistola encima
No. 1 Amarillo ﬁg?or NST Cortinajes 3. preparacion blanca Sulfato de calcio Segunda
y cola organica
4. Ocre amarillo Amarillo Sulfato de calcio Segunda
y cola organica
5. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y cola organica
No.2 Epistola . 2. Bermell6n rojo Proteina Primera
Viaig Sector N5T Cortinajes > :
B2 N6T 3. preparacion blanca Sulfato de calcio Segunda
y cola organica
4. malaquita verde Proteina Segunda
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y cola organica
2. bermellén rojo Proteina Primera
; y ocre rojo
No.3 Epistola o presencia de
; Sector N5T Cortinajes negro oxido de Fe
Rojo N6T
3. preparacion blanca Sulfato de calcio Segunda
y cola organica
4. bermellén, rojo Proteina Segunda
trazas rojo ocre,
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y cola organica
2. bermellén, ocre | Rojo Proteina Primera
rojo y rojo carmin
No.4 Epistola (cochinilla)
Negro ﬁg(_:rtor =l CRIHE S 1. preparacion blanca Sulfato de calcio Segunda
y cola organica
2. malaquita verde Proteina Segunda
3. Negro carbon negro Desconocida Segunda
vegetal
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
) y carbonato de
No.5 Epistola gggngcién calcio y cola
Rojo Sector N6B roja organica
2. minio rojo Proteina Primera
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
i Marco calcio y cola
No.6 Epistola . organica
Amarillo Sector N6T t;am dpantOJo
-iondo 2. ocre amarillo, amarillo Proteina Primera
trazas de amarillo
de cromo y plomo
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
M y carbonato de
1 arco Icio y cola
No.7 Epistola . caicio y
Rojo Sector N8T t;ﬁg; ;J?gntOJo organica
2. bermellén, rojo claro 6leo cola animal Primera

trazas de rojo ocre
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Muestra No. Corte Aglutinante
Color superficial | Localizacion Decoracion estratigrafico Color DDCC GClI Etapa historica
1. preparacion blanca Sulfato de calcio | cola animal Primera
y carbonato de
No.8 STIECED Manto San calcio y cola
Rojo Muro de Pies Pablo organica
Sector E1B
2.minio, trazas rojo oleo Proteina Primera
bermellon
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
No.9 Sotacoro . Vestido San organica
Verde Muro de Pies Pablo 9
Sector E1B 2. malaquita, rojo | Verde Proteina Primera
bermellén y negro
vegetal.
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
No.10 Sotacoro Paisaje de organica
- Muro de Pies fondo San . . i . .
Marrén Sector E1B Pablo 2. oxido Fe rojoy | marron Proteina Primera
negro, trazas de
minio.
5. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
No.11 ’\Sﬁcatgcggopies Marco San organica
Amarillo Sector E1B Pablo 2. minio, amarillo | amarillo 6leo Primera
de plomo y cromo,
trazas ocre
amarillo
1. preparacion blanca Sulfato de calcio
Sotacoro B y carbonato de
No.12 el e Decoracion calcio y cola
Rojo Sector C1 flores organica
2.minio. Rojo Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio
y carbonato de
No.13 Sotacoro Bandas calcio y cola
Verde Columna fitoformes organica
2.malaquita. verde Proteina Desconocida
1a. preparacion gris Carbonato de Desconocida
gris calcio, carb6n
vegetal, cola
organica
No.14 Sotacoro Bandas 1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
Rojo Columna fitoformes y carbonato de
calcio y cola
orgéanica
2. bermellén, Rojo 6leo Desconocida
trazas minio
1. preparacion beige Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
orgénica
No.15 Evangelio Vasija con 2. minioy rojo 6leo Primera
Verde Sector S6B frutos bermellén
3. preparacion blanca Sulfato de calcio Segunda
y carbonato de
calcio y cola
orgénica
4. malaquita verde Proteina Segunda
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Muestra No. Corte Aglutinante
Color superficial | Localizacion Decoracion estratigrafico Color DDCC GClI Etapa historica
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
orgéanica
2. minio, 6leo Primera
bermellén
ggfgs g\éi?ogreggB xsfcl)]: con 3. preparacion blanca Sulfato de calcio | cola animal Segunda
! y carbonato de
calcio y cola
orgéanica
4. minio, rojo 6leo Proteina Segunda
bermellén
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio | Cola animal, Primera
y carbonato de | trazas glucosa,
. calcio y cola xilosa
No.17 Evangelio e
organica
Rosado Sector S7B S (e 9
2. bermellon. rosado Proteina Cola animal Primera
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
. Banda ocre ani
No.18 Presblte_rlo delimitando organica
. Evangelio . ! ) . .
Amarillo z6calo y 2. ocre amarillo, amarillo Proteina Primera
Sector S10B o .
cortinajes trazas de amarillo
de plomo y cromo
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio = Cola animal Primera
y carbonato de
o calcio y cola
No.19 Presb|ter 10 Cortinaje organica
Rojo ElEngelo dibujo floral » . ) ) .
Sector S10B 2. minio, rojo 6leo Proteina trazas | Primera
bermellén glucosa
3. Capa superficial Proteina Desconocida
No.20 Presbiterio Ajedrezado No analizada
Blanco Evangelio z6calo. Fondo
blanco
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
y carbonato de
calcio y cola
organica
No.21 Presbiterio Amarillo ) ) " . :
Amlarillo Testero detras | decoracion 2. rojo ocre y marrén rojizo Proteina Primera
de altar mayor | lineas dibujo | Permelion
3. Negro oxido negro ?? Primera
de Fe
5. Capa superficial Proteina Desconocida
0. Tierra
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Primera
No.22 Presbiterio Ajedrezado y carbonato de
Ro:o Epistola z6calo fondo calc'lo.y cola
] Sector N3B rojo organica
2. bermellon. rojo 6leo Primera
3. Capa superficial Proteina Desconocida

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo




119
Apéndice C: Tabla comparativa épocas historicas

Muestra No. Corte Aglutinante
Color superficial | Localizacion Decoracion estratigrafico Color DDCC GClI Etapa historica
0. Tierra
1. preparacion blanca Sulfato de calcio | cola animal Primera
y carbonato de
No.23 Presbiterio Ajedrezado calcio y cola
o Epistola z6calo fondo organica
Amarillo
Sector N3B ocre . . . . .
2. ocre amarillo, amarillo Proteina cola animal Primera
amarillo de plomo
y cromo, trazas de
bermellén
0. Tierra
1. preparaciéon blanca Sulfato de calcio | Proteina Primera
y carbonato de
Presbiterio Ajedrezado calcio y cola
No.24 ’ A ; e
Roi Epistola zocalo lineas orgéanica
0jo ] -
Sector N3B rojas dibujo . . . . .
2. minio, rojo Proteina Proteina Primera
evidencias de
bermellén y ocre
rojo
0. Tierra
1. preparacion blanca Sulfato de calcio | Proteina Primera
Imitacién y carbonato de
go_.zs grco toﬁ: og | Mamposteria calcio y cola
rs ector Sillares organica
2. azul ultramar gris azulado Proteina Primera
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
y carbonato de
calcio y cola
orgénica
No.26 Presbiterio Pinturamural | 5 016 amarillo amarillo Proteina Desconocida
Rojo Muro cubierta por un
Comulgatorio encalado. 3. bermellon rojo Proteina Desconocida
4. 6xidos de Desconocida
hierro, hollin
lechada de cal? blanco Desconocida
0. madera cedro
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
o Balaustre y carbonato de
No.27 Presbiterio rectangular calcio y cola
Roio claro Balaustrada en madera organica
) Comulgatorio | con escamas ) .
decorativas 3. bermellon Proteina S. XVIll o
posterior
3. Capa superficial Proteina Desconocida
Balaustre 1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
rectangular y carbonato de
) Presbiterio en madera calcio y cola
No.28  Rojo Balaustrada con escamas organica
oscuro ; decorativa
Comulgatorio S 2. bermelion, Rojo oscuro S. XVl o
trazas de minio y posterior
ocre rojo
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
y carbonato de
Balaustre calcio y cola
Presbiterio rectangular organica
MO Balaustrada en madera
Verde Comulgatorio o CTES 2. azul de Prusia, | verde oleo S. XVl o
e et evidencia de azul posterior
ultramar
5. Capa superficial Proteina Desconocida
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Apéndice C: Tabla comparativa épocas historicas

Muestra No. Corte Aglutinante
Color superficial | Localizacion Decoracion estratigrafico Color DDCC GClI Etapa historica
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
y carbonato de
Balaustre calcio y cola
Presbiterio rectangular organica
No.30 Azul giﬁﬁt?&ﬁo sgnn:ﬁ?rias 2. azul de Prusia, azul 6leo S. XVlllo
9 decorativas trazas de azul posterior
ultramar
3. Capa superficial Proteina Desconocida
0. madera cedro
Balaustre 1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
Presbiterio rectangular y carbonato de
No.31 Amarillo = Balaustrada en madera calcio y cola
Comulgatorio con escamas orgéanica
rati
CREIIES 2. ocre amarillo, amarillo Proteina S. XVlll o
bermellén posterior
No.32 Blanco | Presbiterio Balaustre 1. preparacion blanca Proteina
Balaustrada rectangular
Comulgatorio en madera
con escamas
decorativas
0. madera cedro
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
SN y carbonato de
resbiterio Ici |
: Balaustre calcio y cola
No.33 Rojo Balaustrada_ rem— organica
Comulgatorio . . .
2. bermellén, rojo Proteina S. XVlll o
trazas de ocre rojo posterior
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
y carbonato de
o calcio y cola
No.34 graﬁsslstﬁ_gg a Balaustre organica
Azul Comulgatorio torneado 2. azul de Prusiay | azul 6leo S. XVlll o
azul ultramar posterior
3. Capa superficial Proteina Desconocida
Balaustre 1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
torneado y carbonato de
o calcio y cola
No.35 Presbiterio organica
. Balaustrada
Comulgatorio 2. azul de Prusiay | verde 6leo S. XVIll o
azul ultramar posterior
3. Capa superficial Proteina Desconocida
1. preparacion blanca Sulfato de calcio Desconocida
y carbonato de
- calcio y cola
. Coro alto Cortinajes -
; organica
No.36 Rojo Sector EIM Fondo rojo 9
2. bermellén. Rojo oleo cola animal Desconocida
No.37 Coro alto Revoque de Revoque tierra cola animal
Sector EIM tierra
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Ubicacion de muestras de pintura mural
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Apéndice D: Ubicacion de muestras de pintura mural

UBICACION DE MUESTRAS DE PINTURAL MURAL: Muro Norte, Muro Este, y Sotacoro

Muro norte (alzado de la Nave)

Muro este

Escala 1:100
L T T T T T T

6 3 30 40 % > o cm Coro (Sotacoro Cielo Raso)

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



123
Apéndice D: Ubicacion de muestras de pintura mural

UBICACION DE MUESTRAS DE PINTURAL MURAL:: Muro Sur y Presbiterio

Presbitero- Evangelio

Escala 1:100
[ T T T T T T )
0O 10 20 30 40 50 75 100 cm
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Apéndice D: Ubicacion de muestras de pintura mural

UBICACION DE MUESTRAS DE PINTURAL MURAL: Presbiterio y Muro Norte

Presbiterio Altar Mayor

Presbiterio Balaustrada Comulgatorio Presbiterio Balaustrada

Escala 1:100
[ | | | | | | ]
0 10 20 30 40 50 75 100 cm
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Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
GCI Ciencias: Caracterizacion de materiales

Andlisis de aglutinantes
Templo Santiago Apostol de Kuriotambo, Pert

Anadlisis realizados por: Joy Mazurek,
Asistente Cientifica

Julio 18, 2016
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

Introduccion

Para la identificacion de material organico se analizaron diez muestras por medio de cro-
matografia de gases / espectrometria de masa (GC-MS, por sus siglas en inglés) para
ceras, aceites, resinas, y las proteinas. Al final de este informe se adjuntan las hojas de
datos. Las muestras se trataron con Meth Prep |l para la identificacién de ceras, aceites y
resinas. Posteriormente, las mismas muestras se analizaron para la identificacién de pro-
teinas. Las muestras no fueron analizadas para gomas vegetales. La identificacién de
proteinas mediante GC-MS se lleva a cabo por medio de la comparacion de los aminoaci-
dos (componentes estructurales de las proteinas) de cada muestra con las de los materia-
les de referencia estandar, utilizando el método de coeficientes de correlacion. Una
correlacion perfecta corresponde a un coeficiente de correlacion de 1,0, pero para la mayo-
ria de las muestras, 0,93 es una coincidencia aceptable. La identificacién de proteinas,
cuando estan presentes como mezclas, puede ser problematico y puede haber variabilidad
en los amino&cidos de la proteina debido a los efectos del envejecimiento y de los
pigmentos.

Resultados y discusion

Los resultados se resumen en la tabla 1. Ninguna de las muestras contiene cera, resinas
naturales vegetales u 6leos. Andlisis de tincidn realizados anteriormente en Peru indicaron
la presencia de 6leos en algunas de las muestras, pero con el GC-MS no se detect6 ningin
Oleo. Seis de las muestras contienen proteina que se aproximan mas a la cola animal (0,94
a 0,99).

El resto de las muestras contienen una proteina que no coincide con nada en la base
de datos. Tal vez se trata de una cola animal degradada por causas ambientales, quimicas
y bioldgicas. Es bien sabido en las pruebas de envejecimiento artificial que ciertos pigmen-
tos causan la degradacion de las proteinas, pero las reacciones quimicas que alteran in
situ los perfiles de aminoacidos no se conocen bien.

TABLA 1
Resumen de los resultados con GC/MS. Correlacion de los coeficientes para las proteinas entre
paréntesis.
Muestra Cera/Oleo/Resina Proteinas

#7a Rojo, N8T Ninguna 3.6% cola animal (0.99)

8a Rojo con preparacién de color Ninguna 3.2% Proteina

blanco, E1B

8a, Unicamente blanco (bajo Ninguna 0.3% cola animal (0.98)

rojo), E1B

16a, Rojo con preparacion de Ninguna 0.6% Proteina

color blanco, S6B

16a, Unicamente blanco (en Ninguna 1.5% cola animal (0.99)
superficie), S6B

19a, Rojo con preparacion de Ninguna 1.3% Proteina
color blanco, y algo de suciedad,
con capa de proteccion visible,

ST

23a, Amarillo y preparacion, N3B Ninguna 1% cola animal (0.95)
24a, Rojo con preparacion, N3B Ninguna 1.6% Proteina

36, Raspado de rojo, E1N Ninguna 1% cola animal (0.94)
38, Revoque de tierra, S4B Ninguna 0.04% cola animal (0.99)
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

Procedimientos GC/MS

GC/MS Oleos: se anadio a las ampolletas 100 ul de una solucion de reactivo Meth Prep |l
(0.2M TMTFTH en metanol) en tolueno (1:2). Las ampolletas se calentaron en una hornilla
a 60°C durante 1 hora. Después de su enfriamiento se centrifugaron y el contenido quedé
listo para inyectar en el GC/MS. DB-5HT (25 M x 0.2 mm x 0.2um). Gas portador Helio.
Inyeccion Splitless (60 segundos de purga a 280°C). Transferir linea a 300°C. Programa
de horno (Total 46 min): 80°C (2 min), 10°C/min to 340°C (12 min); 20°C/min to 360°C (5
min). Las condiciones del analisis fueron afadir cloroformo a la muestra y calentar durante
1 hora a 60°C. En la tabla a continuacion se presenta un resumen de los resultados y se
adjuntan las cromatografias y los espectros de masa relevantes.

GC/MS Proteinas: Permitir la evaporacion de la ampolleta y afiadir 100 yl de una
solucion de 6N HCL (a la misma muestra de del GC/MS 6leos) y calentar durante 24 horas
a 105°C. Evaporar y reconstituir en 25mM HCL hasta un volumen final de 60 pl. Mezclar
con 32 ul de etanol, 8ul piridine, 5ul ECF. Batir durante 5 segundos y afiadir 100 ul 1% de
ECF en cloroformo. La capa de cloroformo se transfiere a una ampolleta y se extrae la
solucién una segunda vez, neutralizada, concentrada e inyectada en el GC/MS. Para su
separacion se usé una columna capilar INNOWAX (25 M x 0.2 mm x 0.2um). Gas portador
Helio. Se us6 una inyeccion Splitless a 60 segundos de purga y se colocé a 240°C. La
linea de transferencia MS se coloc6 a 240°C. La temperatura del programa de horno GC
fue de 70°C durante 1 min; 20°C/min a 250°C; isoterma durante 3.5 min. El tiempo total
de funcionamiento es 12 min.
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

RESUMEN DE LAS HOJAS DE DATOS

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: Vermillion /oil Requestor: Leslie Rainer

Object: Kufotambo 7a Source: Pert Kufiotambo

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: N8T Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 6 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 251 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: BS_Kufnotambo_7a Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 97781036 Percent Protein: 3.641

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 62.46 15.2

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.992 glycine 124.54 36.1

Correlation: Collagen&Gelatine (mean) 0.989 valine 16.14 3.0

Correlation: Collagen&Gelatine (mean) 0.989 leucine 23.49 3.9

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.895 isoleucine 9.93 1.6

Correlation: Guano-cockatiel 0.649 proline 54.28 10.3
serine 55.76 11.5
threonine 28.09 5.1
phenylalanine | 12.52 1.6
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 69.76 11.6

%FA 0.1

Palmitic 7.8

Stearic 6.2

Azelaic 0.0

Remarks and Conclusions:

3.6% protein, 0.99 match to animal glue
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: minium /oil Requestor: Leslie Rainer

Object: 8a Red with white ground Source: Kufotambo Peru

Accession #: Analysis date: | 30-Mar-16

Remarks: E1B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 200 Hyd. Date:

Vial Number: 66 Aliquot, pl: 200 Glue File #:

Weight, pg: 1962 Final Volume, pl: 200 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: Percent Protein: 3.1562

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 14.27 BI15

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.805 glycine 70.63 32.2

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.805 valine 3.32 1.0

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.755 leucine 9.88 2.6

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.468 isoleucine 3.13 0.8

Correlation: Saliva-human 0.334 proline 49.62 14.8
serine 30.39 9:9
threonine 14.09 4.1
phenylalanine | 9.06 1.9
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 104.81 27.4

%FA 0.080

Palmitic 3.60

Stearic 4.80

Azelaic 0.00

Remarks and Conclusions:

3.2% protein, no match
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: White only, under the red Requestor: Leslie Rainer

Object: 8a minium/oil Source: Kufotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: E1B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 73 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, yg: 3012 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 79650219 Percent Protein: 0.283

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 42.94 11.6

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.979 glycine 84.69 271

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.962 valine 20.00 41

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.962 leucine 34.72 6.4

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.917 isoleucine 11.91 2.2

Correlation: Guano-cockatiel 0.816 proline 40.84 8.5
serine 98.00 22.4
threonine 55.21 1.2
phenylalanine | 15.93 2.3
aspartic acid | 0.00 0.0

Qil Identification hydroxyproline | 22.40 41

%FA 0.00

A/P ratio 0.00

P/S ratio 0.00

Final Volume 0.00

Remarks and Conclusions:

0.3% protein, 0.98 match to animal glue
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: Vermillion/oil Requestor: Leslie Rainer

Object: 16a red with white ground Source: Kufotambo, Pert

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: S6B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 200 Hyd. Date:

Vial Number: 67 Aliquot, pl: 200 Glue File #:

Weight, yg: 1992 Final Volume, pl: 200 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 4866032 Percent Protein: 0.652

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 2.75 5.2

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.840 glycine 12.76 28.5

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.840 valine 1.98 2.8

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.793 leucine 6.14 7.8

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.501 isoleucine 2.27 2.9

Correlation: Saliva-human 0.400 proline 9.01 13.1
serine 7.00 1.2
threonine 2.18 3.1
phenylalanine | 4.60 4.7
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 16.22 20.7

%FA 0.080

palmitate 2.92

stearate 4.10

azealate 1.40

Remarks and Conclusions:

0.6% protein, no match
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: vermillion/oil Requestor: Leslie Rainer

Object: 16a white ony (top layer) Source: Kufiotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: S6B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pul: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 74 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 226 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: Percent Protein: 1.552

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 24.99 15.8

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.986 glycine 49.31 37.1

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.974 valine 10.30 5.0

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.974 leucine 10.40 45

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.928 isoleucine 4.71 2.0

Correlation: Epidermis-human 0.695 proline 16.36 8.0
serine 20.23 10.9
threonine 10.44 4.9
phenylalanine | 5.37 1.8
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 23.23 10.0

%FA 0.00

A/P ratio 0.00

P/S ratio 0.00

Final Volume 0.00

Remarks and Conclusions:

1.5% protein, 0.99 match to animal glue
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: Vermillion/QOil Requestor: Leslie Rainer

Object: Kufotambo 19a Source: Kufiotambo, Pert

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: S11T Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 200 Hyd. Date:

Vial Number: 6 Aliquot, pl: 200 Glue File #:

Weight, yg: 2500 Final Volume, pl: 200 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 4027142 Percent Protein: 1.278

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 7.06 5.3

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.824 glycine 32.32 28.8

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.824 valine 2.46 1.4

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.774 leucine 7.26 3.7

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.485 isoleucine 2.33 1.2

Correlation: Saliva-human 0.368 proline 23.46 13.6
serine 21.41 13.6
threonine 11.20 6.3
phenylalanine | 6.75 2.7
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 45.55 23.3

%FA 0.080

Palmitate 4.80

Stearate 4.90

Azelate 0.60

Remarks and Conclusions:

1.3% protein, no match
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: iron oxide/protein Requestor: Leslie Rainer

Object: 23a yellow and ground Source: Kufotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: N3B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 69 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 815 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 78921980 Percent Protein: 0.992

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 57.55 16.1

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.947 glycine 110.50 36.6

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.947 valine 11.46 2.4

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.924 leucine 14.61 2.8

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.734 isoleucine 6.00 1.1

Correlation: Saliva-human 0.505 proline 81.90 17.7
serine 8.17 1.9
threonine 0.00 0.0
phenylalanine | 5.08 0.8
aspartic acid 0.00 0.0

Qil Identification hydroxyproline | 109.04 20.7

%FA 0.010

Palmitate 3.10

Stearate 2.50

Azelate 0.00

Remarks and Conclusions:

1% protein, 0.95 match to animal glue

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: Minium/Protein Requestor: Leslie Rainer

Object: 24a red with ground Source: Kufotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: N3B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 70 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 434 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 99727653 Percent Protein: 1.654

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 4.93 8

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.024 glycine 4.16 1.9

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.024 valine 0.91 0.3

Correlation: Isinglass, Zecchi -0.058 leucine 1.61 0.4

Correlation: Epidermis-human -0.676 isoleucine 0.70 0.2

Correlation: Keratin-wool (M/W) -0.528 proline 138.56 411
serine 0.00 0.0
threonine 0.00 0.0
phenylalanine | 0.18 0.0
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 207.80 54.2

%FA 0.00

Palmitate 0.00

Stearate 0.00

Azelate 0.00

Remarks and Conclusions:

1.6% protein, no match

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: color/oil Requestor: Leslie Rainer

Object: 36a red scraping Source: Kufotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: E1N Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 71 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 449 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: 60085298 Percent Protein: 1.094

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 32.77 16.0

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.962 glycine 41.04 23.8

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.942 valine 19.87 7.4

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.909 leucine 27.51 9.1

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.909 isoleucine 13.90 4.6

Correlation: Guano-cockatiel 0.855 proline 25.34 9.6
serine 21.09 8.7
threonine 25.24 9.2
phenylalanine | 18.59 4.9
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 20.19 6.7

%FA 0.0

Palmitate 0.0

Stearate 0.0

Azelate 0.0

Remarks and Conclusions:

1% protein, 0.94 match to animal glue

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice E: Reporte de analisis de muestras del GCI

THE GETTY CONSERVATION INSTITUTE
SCIENTIFIC PROGRAM: ORGANIC MATERIALS RESEARCH
ANALYSIS OF PROTEINS AND OILS BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY

Sample: earth render Requestor: Leslie Rainer

Object: 38 earth and straw Source: Kufotambo, Peru

Accession #: Analysis date: | 14-Jul-16

Remarks: S4B Analyst: Joy Mazurek

Sample ID: Initial Volume, pl: 20 Hyd. Date:

Vial Number: 72 Aliquot, pl: 20 Glue File #:

Weight, pg: 5027 Final Volume, pl: 20 Glue % Yield:

GC Filename: Injected Volume, pl: 1 Blank File:

NOR ppm: NOR Std ppm: Percent Protein: 0.043

NOR cts: NOR Std mean counts: NOR % Recovery:

Protein Identification: Correlation Coefficients Amino Acid Conc., ppm Mole %

Medium Correlation Coefficient alanine 12.58 13.1

Correlation: Isinglass, Zecchi 0.991 glycine 26.93 33.4

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.989 valine 4.30 3.4

Correlation: llagen&Gelatine (mea 0.989 leucine 7.19 5.1

Correlation: Fibroin-silk (M/W) 0.888 isoleucine 2.88 2.0

Correlation: Epidermis-human 0.667 proline 11.48 9.3
serine 15.04 13.3
threonine 9.64 7.5
phenylalanine | 3.92 2.2
aspartic acid 0.00 0.0

Oil Identification hydroxyproline | 14.85 10.5

%FA 0.0

Palmitate 0.0

Sterate 0.0

Azelate 0.0

Remarks and Conclusions:

0.04% protein, 0.99 match to animal glue

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

' o, o * s 2 i AR ST =
Mingeroce Cutum ; -
¢ O E e o

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO
ZONAS DE MUESTREQ

n  TITULO: PINTURA MURAL
B TeOWeA: PINTURA MURAL

PUESTA EN VALOR DEL M.H.A. EMPLO SAN CRISTOBAL DE

O PROCEDENCIA: ot oo

SAYHUA- POMACANCHI - ACOMAYO

|MUESTRAS:
M N2 DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDD
andlisis micro fisico
Nave de la Epistola, [quimico estratigrafico,
L. muro superior, caracterizacion del tipo de
4 Zit;zt:ﬂp:lctonw altura de la Corniza  |aglutinante, Futoprafiefaic
e E5-E6 caracterizacién dela
T T composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FIS IMICO ESTRATIGRAFICOS
MNe RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

n:d aglutinante n : 4

Estrato (1).- pictdrico de tono negro, compuesto porel pigmento
negro vegetal (carbdn vegetal), capa continua, delgada, irregular de
38 micras de espsor.

Superficialmente tierra, sales solubles

Estrato (2).- pictérico proteico de tono verde, compuesto por el
pigmento verde de cobre (malaquita), natural, mineral, capa
continua, delgada, irregular de 15.2 micras de espsor.

Estrato (3).- de base de preparacién de tono blanguecino,
traslucido, compuesta de sulfato de calcio hidratado, aglutinado
1 |en medio proteina con cola org{anica (reaccion positiva tinsion
con fuchina, micro foto de agluti ), capa continua, gruesa,
absorbente, de 1064 micras de espesor.

Estrato (4).- pictérico proteico de tono rojo compuesta por los
pigmentos rojo bermellén, rojo ocre y rojo carmin del dcido
carminico (cochinilla), capa continua, irregular de 114 micras de

espesor.
Estrato (5).- de base de preparacion de tono blanguecino
comp y de sulfato de calcio hidratado y aglutinade con cola

organica, capa continua, muy absorbente, porosa.

micre reacciones a la gota, reacciones positivas a: hierrro, sulfuros, sulfatos.

“soio carmin - (cochinilla - 3cido carminico)

ANALIZADO POR Quimico Elena Tupayachi Herrera SOLICTTANTE: Rest. O.A. Hugo Rivera Rossell
~—< MINISTERIO DE CULTURA

B34 DRECCION DESCONCENTRADADE CULTURACESCO
oa  COORDINACION DE CALIFICACION DE

INTERVENCIONES AROUEOLOGHC
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

n,m* v Femcaemal de Patimoni Crapdimacknds Calleacka
Cuit >
' m R oA bnm""mu“’-“. e aw»mu;.?.

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

PUESTA EN VALOR DEL M.H.A. EMPLO SAN CRISTOBAL DE
©  PROCEDENCIA:  uuramso

SAYHUA- POMACANCHI - ACOMAYO

ZONAS DE MUESTREO

MUESTRAS:
M N2 DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Nave de la Epistola, |quimico estratigrafico,
estrato pictorico  |muro superior, caracterizacion del tipo de
3 |de tonalidad altura de la Corniza |aglutinante, micro fotografia a 4x
rojiza E5-E6 caracterizacién de la
T T composicion quimica ,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
13 aglutinante n : 3

Estrato (1).- pictdrico de tono rojo, compuesto por el pigmento
rojo bermellén, con presencia de trazas de rojo ocre, pigmentos
naturales, capa continua, irregular de 76 micras de espesor.
Superficialmente tierra, sales solubles, hollin.

[Estrato (2).- de base de preparacion de tono blanguecino,

comyj a de sulfato de calcio hidratado, aglutinado en medio
proteina con cola orglanica (reaccion positiva tinsion con fuchina,
ver micro foto aglutinante), capa continua, gruesa, absorbente, de
3 |1102 micras de espesor.

Estrato (3).- pictdrico proteico de tono rojo de compuesto a base
de los pigmentos rojo bermelidn y rojo ocre, con presencia de
cristales negros del pigmento negro ocre (minerales de hierro),
capa continua, frregular de 38 a 76 micras de spesor.

Estrato (4).- de base de preparacién de tono blangucino

comp y de sulfato de calcio hidratado y aglutinado con cola
orgdnica, capa continua, muy absorbente, porosa de 680 micras
de espesor.
micro a la gota, positivas a: hierrro, sulfuros, sulfatos.
ANALIZADO POR Quimico Elena Tupayachi Herrera SOLICITANTE: Rest. O.A. Hugo Rivera Rossell

o ISTERIG DE GULT’!PA

t:? DESCONCENTRADA DE CLLTURACUSCO

+a  COORDINACION OE MI.IFICACIOH DE
INTERVENCIONES ARGUEOLOGE: w4

Folio N° o
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

ub Bt

) TITULO: PINTURA MURAL
B8) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

¢ DR ] s s i
INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO
‘ZONAS DE MUESTRED

PUESTA EN VALOR DEL M.H.A. EMPLO SAN CRISTOBAL DE

Estrato (1).- pictdrico proteico de tono verde, compuesto por el

|pigmento verde de cobre {malaquita}, natural, mineral, capa

continua, delgada, irregular de 30.4 micras de espsor.
superficialmente tierra, sales solubles, trazas de residuos de
combustidn ( hollin).

Estrato (2).- de base de preparacion de tono blanguecino,

[ a de sulfato de calcio hidratado, aglutinado en medio

proteina con cola orgfanica ( micro foto aglutinante, reaccion
positiva tinsién con fuchina), capa continua, irregular, gruesa, muy
absorbente, porosa de 1140 micras de espesor.

Estrato (3).- pictérico proteico de tono rojo compuesto por el
pigmento rojo bermelldn, capa continua, irregular, difusa de 38
micras de espesor.

Estrato (4).- de base de preparacién de tono blanqucino

de sulfato de calcio hidratado y aglutinado con cola

orgdnica, capa continua, muy absorbente, porosa.

= PROCEDENCIA: . qutameo
SAYHUA- POMACANCHI - ACOMAYO
|MUESTRAS:
M N2 DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
andlisis micro fisico
Nave de la Epistola, |quimico estratigrafico,
estrato pictdrico  |muro superior, caracterizacion del tipo de
2 |de tonalidad altura de la Corniza |aglutinante,
|werdosa ES5-E6 caracterizacidn de la
T T composicion quimica,
estructural.
DBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N2 RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
n:2 aglutinante n : 2

micro reacciones la gota, reacciones positivas a : cobre, sulfuros, sulfatos.

ANALIZADO POR Quimico Elena Tupayachi Herrera

SOLICITANTE:

Rest. D.A. Hugo Rivera Rossell

":.‘,:_; MINISTERIC DE CULTUZA

v DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSC0
COORDINACION DE CALIFICACION DE
INTERVEMCIONES ARQUEOLOCICAS

Folio N° ~6~ ,
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

= — v, Dot Desconcenioda de sul Giein Dv A 4 Fimonk CAAbImN BN e Calliackin
S . SRS i T

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREQ

y  TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

PUESTA EN VALOR DEL M.H.A. EMPLO SAN CRISTOBAL DE
©  PROCEDENCIA: o oo

SAYHUA- POMACANCHI - ACOMAYO

MUESTRAS:
DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
andlisis micro fisico
Nave de |a Epistola, |quimico estratigrafico,
lestrato pictdrico  |muro superior, caracterizacion del tipo de
de tonalidad altura de la Corniza |aglutinante, micro fotografia a 4x
amarillo E5-E6 caracterizacién de la
T T L posicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS r MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

n:1 aglutinante n : 1

Estrato (1).- pictérico de tono amarillo, compuesto por el
|pigmento ocre amarillo, natural, mineral a base de minerales de
hierro, capa continua, delgada, irregular de 38 micras de espesor.
Superficialmente tierra, sales solubles y una capa muy fina de
naturaleza proteica.

Estrato (2).- de base de preparacién de tono blanguecino,
compuesta de sulfato de calcio hidratado, aglutinado en medio
proteina con cola orglanica (reaccién positiva tinsidn con fuchina),
capa continua, gruesa, absorbente, de 532 micras de espesor.
Estrato (3).- pictérico proteico de tono rojo dividido en dos sub
estratos :

la 1ra.: a base del pigmento rojo bermellon, capa continua,
irregular de 22.8 micras de spesor.

la 2da: a base de del pigmento mineral rojo ocre, capa continua,
irregular de 38 micras de espesor.

Estrato (4).- de base de preparacién de tono blangucino
compuesto de sulfato de calcio hidratado y aglutinado con cola
orginica, capa continua, muy absorbente, porosa.

micro reacciones la gota, reacciones positivas a: hierro, sulfuros, sulfatos.

muestra con presencia de repinte

ANALIZADO POR Quimico Elena Tupayachi Herrera SOLICITANTE: Rest. O.A. Hugo Rivera Rossell

P I ISTE G DE CULTL

DESCONCENTRADA DE CULTURA
caonowmah DE CALIFICACION OF [
INTERVENCIONES AROUEOLOGELAZ

Folio N° —3-
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

- P L h“— L I da Pat - di
yDelensa & do Intarvenciones

;‘P&i‘nh Cultural Arquecidgicas

Ministerio de Cultura

CONCLUSIONES:

De los resultados de los andlisis se concluye que las muestras de
pintura mural presentan la siguiente composicién quimica y estructural :

Soporte : tierra de tonalidad rojiza, seleccionada y preparada posiblemente
de lugar.

Base de preparacion de tono blanquecino compuesto de sulfato de
calcio hidratado y aglutinado con cola orgéanica.

Capa pictérica original de tono rojo a base de pigmentos naturales
minerales ocres (por sectores), rojo bermeliény rojo carmin {cochiniiia)
(ver micrografia estratigrafica n. de muestra 4).

Base de preparacién posterior compuesta de sulfato de calcio, trazas de
carbonato de calcio, aglutinados con cola orgénica.

Capa pictérica posterior de diferentes tonalidades y composiciones
quimicas como el amarilloy rojo ocre, rojo bermellén, verde malaquita y
negro vegetal.

ColArch.CCIA-AFPA -
Cefarch, ETH DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO Ej et
15,

s X o GO B INTLTLHGAHEE.
[Ty

= -3-
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

Muestras Pintura Mural de la iglesia de Kufio Tambo
Toma de muestras diciembre 10y 11 de 2015

INTRODUCCION

Con el fin de conocer a cabalidad la tecnologia de elaboracién de las pinturas murales de la
iglesia de Santiago de Kufio tambo y poder contribuir a las futuras comparaciones sobre
pigmentos y aglutinantes de las pinturas murales de la region, como base fundamental para
el estudio de las pinturas murales en general, se han venido realizando una serie de toma de
muestras sobre las pinturas.

Durante la campafia de diciembre de 2015 y con preguntas mas claras y definidas sobre
pigmentos y aglutinantes, se realizd una nueva toma de muestras en los lugares que se
describen a continuacion y con los objetivos que acompafian a cada descripcidn de la muestra.
La numeracion de esta nueva serie de muestras inicia en el nimero 5 pues ya habian sido
realizadas anteriormente un nimero limitado de andlisis para efectos de conocimiento de Ia
tecnologia con miras a poder disefiar intervenciones adecuadas.

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

5. Banda decorativa de color rojo. Primera etapa decorativa de Pintura mural
Localizacion: Muro epistola-Norte N-6-B
Tipo de andlisis: pigmentos si posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con
pigmentos de la segunda etapa.

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO
¢)  PROCEDENCIA ARTISTICO TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL -
KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE
ACOMAYO - Cusco

MUESTRA: 1
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
caracterizacion del tipo
de aglutinante,
caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.

Banda decorativa,
1ra. Etapa, Muro
de la epistola
Norte N-6-B

estrato pictérico
5 |de tonalidad
ROJA

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

M N° RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

n:5 aglutinante n : 5

Estrato (1).- pictérico de tonalidad roja, compuesto por
el pigmento rojo de minio (cuya composicion quimica es
Pb304 o6xido mixto de plomo), aglutinado en medio
proteico; capa continua, ligeramente irrgular, delgada de
11.4 micras de espesor.

Superficialmente una ligera capa formada por tierra, sales,
hollin.

+C88

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de materiales
como el sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcién),
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados
en medio proteina con cola organica (dando reaccion
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, gruesa,
de granulometria variada, porosa, muy absorbente

micro reacciones la gota, reacciones positivas a: plomo, carbonatos, sulfatos.

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

6. Marco en trampantojo. Color ocre amarillo. Primera etapa decorativa
Localizacién: Muro epistola-Norte N-8-T
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante.
Propésito del analisis: Confirmar si el marco corresponde a la primera etapa
decorativa. Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con pigmentos
de la segunda etapa.

MUESTRAS 6y 7
f‘? e

bt

REE

SEISMIC RETROFITTING "I |

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

KUNO TAMBO CWURCH
10 DEcENRER 20\

SAMPLE SECTOR

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagndstico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

Ay TITULO: PINTURA MURAL

B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO
C) PROCEDENCIA ARTISTICO TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL -
KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE
ACOMAYO - CusCco

MUESTRA: 2
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Marco en quimico estratigrafico,
estrato pictérico |trapantojo, 1ra. caracterizacion del tipo
6 |de tonalidad Etapa decorativa, |de aglutinante,
ocre amarillo Muro epistola caracterizacion de la
Norte N-8-T composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N° RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad amarilla, compuesto
por los pigmentos ocre amarillo (cuya composicién
quimica es Fe2 O3.H20 6xido de hierro hidratado), trazas
de amarillo de plomo y de cromo  (cuya composiciéon
quimica es PbCrOs4, cromato de plomo) aglutinado en
medio proteico; capa continua, irrgular, de 41.8 micras de
espeso a 20x.

Superficialmente una ligera capa formada por barniz
acaramelado de naturaleza proteica (cola organica), tierra,
sales, hollin.

aglutinante n : 6

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de materiales
como el sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcion),
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados

en medio proteina con cola organica (dando reaccion
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, gruesa,
de granulometria variada, porosa, muy absorbente.

Estrato (3), evidencias de soporte compuesta por tierra
rojiza.

micro reacciones quimicas, dando positivo a
presencia de cationes y aniones ( hierro ,
carbonatos, sulfatos, plomo, cromo
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

7. Marco en trampantojo. Color rojo. Primera etapa decorativa
Localizacion: Muro epistola-Norte N-8-T
Tipo de analisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y
comparar con pigmentos de la segunda etapa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -

cusco
MUESTRA: 3
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Marco en quimico estratigrafico,
L trapantojo, 1ra. caracterizacion del tipo de
estrato pictérico ) ;
7 . . |Etapa decorativa, aglutinante,
de tonalidad roja , L,
Muro epistola Norte |caracterizacién de la
N-8-T composicion quimica,
estructural.

micro grafia de repintes

OBSERVACIONES: en un sector presenta repintes de estratos pictdricos de tonalidad roja (ver micrografia estratigrafica b)

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

M N2 RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad roja, con cristales
rojos naranja y otros mas oscuros, compuesto por los
pigmentos rojo bermellén (cuya composicién quimica es el
HgS, sulfuro de mercurio), y trazas de rojo ocre,
aglutinados en medio oleo, capa continua, ligeramente
irrgular, regular de 19 micras de espesor.
Superficialmente una ligera capa formada por tierra, sales,
hollin.

aglutinante n : 7

7 |Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de materiales
como el sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcion),| |
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados en
medio proteina con cola organica (dando reaccion positiva
a la fucchina), capa continua, irregular, gruesa, de
granulometria variada, porosa, muy absorbente.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

8. San Pablo. Color rojo. Primera etapa decorativa
Localizacion: Muro de pies-Este E-1-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigraficos posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con
pigmentos de la segunda etapa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO
C) PROCEDENCIA ARTISTICO TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL -
KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE
ACOMAYO - CUSCO
MUESTRA: 4
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
N San Pablo, 1ra_. caracterizacion del tipo
estrato pictérico |Etapa decorativa, .
8 : ; de aglutinante,
de tonalidad Muro de pies R
Este E-1-B caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N° RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojo naranja, con
presencia de cristales rojos claros y oscuros, compuesto
por los pigmentos rojo minio (cuya composicién quimica
es el PbsOs, 6xido mixto de plomo) vy trazas de rojo
bermellén ( HgS - sulfuro de mercurio), aglutinados en
medio oleo, capa continua, irregular, gruesa de 38
micras de espesor.

Superficialmente una ligera capa formada por tierra, sales,
hollin.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de materiales
como el sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcién),
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados

en medio proteina con cola organica (dando reaccién
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, gruesa,
de granulometria variada, porosa, muy absorbente.

micro reacciones

la gota, reacciones positivas a : hierro, plomo, sulfuros,
sulfatos, carbonatos..

aglutinante n :

8
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

9. San Pablo. Color verde. Primera etapa decorativa
Localizacion: Muro de pies-Este E-1-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con
pigmentos de la segunda etapa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO

C) PROCEDENCIA ARTISTICO TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL -
KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE
ACOMAYO - CusCco

MUESTRA: 5
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
caracterizacion del tipo
de aglutinante,

San Pablo, 1ra.
Etapa decorativa,
Muro de pies

estrato pictérico
9 |de tonalidad

verde Este E-1-B caracter_iz_aicion 'de_ la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N° RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad verde con presencia
de cristales rojos y negros, compuesta por los pigmentos
verde de cobre (cuya composicion quimica es el CuCOs.
Cu(OH)2, carbonto basico de cobre), presencia de rojo
bermellén y negro vegetal, aglutinados en medio proteina,
capa continua, irregular de 49,4 micras de espesor.
Superficialmente una capa formada de tierra, hollin,
sales.

aglutinante n : 9

Estrato (2).- de base de preparaciéon de tonalidad
blanquecina colocada en dos sub capas, compuesta por
9 [la mezcla de materiales como el sulfato de calcio
hidratado (en mayor proporcion), carbonato de calcio (en
menor proporcion); aglutinados en medio proteina con
cola organica (dando reaccion positiva a la fucchina),
capas continuas, irregulares, de granulometria variada,
muy absorbentes, la 1ra. ligeramente traslucida, la 2da
porosa y presenta ademas fibra vegetal (paja) como
aglutinante y residuos de tierra, silice y minerales de
hierro...

micro reacciones la gota, reacciones positivas a: cobre, sulfuros, sulfatos,
carbonatos

cobre Hgs
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

10. San Pablo. Color siena del fondo. Primera etapa decorativa
Localizacion: Muro de pies-Este E-1-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigraficos posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con
pigmentos de la segunda etapa.

---.---Y’-.-
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 6
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
andlisis micro fisico
uimico estratigrafico,
L San Pablo, 1ra. 4 L & .
estrato pictdrico ) caracterizacion del tipo de
K Etapa decorativa, R
10 [de tonalidad . aglutinante,
. Muro de pies Este o
siena E1B caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS

| MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

10

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
la presencia delos pigmentos ocres rojo y negro,y con
evidencias en trazas de rojo minio (rreaccién positiva a
plomo), y negro aglutinados en medio proteina, capa
difusa, irregular, relativamente gruesa de 49.4 micras de
espesor.

superficialmente presenta una capa muy ligera de
tonalidad gris oscura, formada por residuos de
combustion (hollin), cola organica, sales solubles, tierra,
o6xidos o minerales de hierro.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de yeso (sulfato
de calcio hidratado), cal (carbonato de calcio ),
aglutinados en medio proteina con cola organica; capa
continua, gruesa, muy absorbente, porosa, presenta
impurezas de tierra, silice, minerales de hierro.

aglutinante n :

10
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

11. San Pablo. Marco. Color ocre amarillo. Segunda etapa decorativa?
Localizacion: Muro de pies-Este E-1-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante
Propésito del andlisis: Comprender si
corresponde o no a la segunda etapa
decorativa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  15\1p10 * SANTIAGO APOSTOL - KURIUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 7
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
uimico estratigrafico,
L. San Pablo, 2da. q o & .
estrato pictérico . caracterizacién del tipo de
R Etapa decorativa? R
11 |de tonalidad ocre . aglutinante,
i Muro de pies Este o,
amarillo E-1B caracterizacion de la
composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N2 RESULTADOS I MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

11

Estrato (1).- pictérico de tonalidad amarilla rojiza,
compuesta por los pigmentos rojo minio y amarillo de
plomo y cromo (cromato de plomo), trazas de ocre amarillo,
aglutinados en medio oleo, capa continua, gruesa,
irregular de de espesor entre 38 a 57 micras
Superficialmente una capa formada de tierra, hollin,
sales.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina colocada en dos sub capas, compuesta por
la mezcla de materiales como el sulfato de calcio
hidratado (en mayor proporcion), carbonato de calcio (en
menor proporcion); aglutinados en medio proteina con
cola organica (dando reaccién positiva a la fucchina),
capas continuas, irregulares, de granulometria variada,
muy absorbentes, la 1ra. ligeramente traslucida, la 2da
porosa y presenta ademas fibra vegetal (paja) como
aglutinante y residuos de tierra, silice y minerales de
hierro...

aglutinante n :11

micro reacciones la gota, reacciones positivas a: sulfuros, sulfatos.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

12. Decoracion floral cielo raso sotacoro.
12 a. Color rojo.
Localizacion: Cielo raso sotacoro lado norte C-1
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos primera etapa decorativa y comparar con
pigmentos de la segunda etapa. Comprender si la decoracién del cielo raso
corresponde a la primera etapa decorativa o a la segunda.

4 A
!

—
- 4 W‘
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 8
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
e Decoracion floral  [caracterizacién del tipo de
estrato pictorico X .
12 (a) . . |cielo raso sotocoro [aglutinante,
de tonalidad rojo o
lado norteC-1 caracterizacion de la
composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

12

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza anaranjada
compuesta por el pigmento rojo minio (PbsOs, 6xido mixto
de plomo), dando rreaccion positiva al catiéon plomo,
aglutinado en medio proteina, capa irregular, continua,
delgada de 7.6 micras de espesor.

superficialmente presenta una capa muy ligera de
tonalidad gris oscura, formada por residuos de
combustion (hollin), cola organica, sales solublesy tierra.
Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de yeso (sulfato
de calcio hidratado), cal (carbonato de calcio ),
aglutinados en medio proteina con cola organica; capa
continua, gruesa, muy absorbente, porosa.

aglutinante n :

12
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

12 b. Fibra de madera del tirante.
Localizacion: Cielo raso sotacoro lado norte C-1
Tipo de andlisis: Analisis de la fibra.
Propdsito del analisis: Conocer el tipo de arbol empleado para los tirantes del
sotacoro.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

12 c. Fibra de las cuerdas de amarre.
Localizacion: Cielo raso sotacoro lado norte C-1
Tipo de andlisis: Andlisis de la fibra.
Propdsito del analisis: Conocer el tipo de fibra empleado para amarrar el tejido de
soporte del cielo raso del sotacoro.

m .'m
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

TULO: PINTURA MURAL
'OLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

ROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
Ccusco

ZONAS DE MUESTREO

tA: 9,10,11

DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

ra de madera del
ante

analisis micro
bioquimicos,
fisicoquimicos.

ras de la cuerda |Cieloraso sotocoro,
. amarre lado norte C-1

adera del tejido del
porte

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS

| MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

uestra de madera caracterizada del tipo Cedro,

AXONOMIA:

EINO: Plantae o vegetal DIVISION: Angiospermae
LASE: Dicotyledoneae ORDEN: Rutales
AMILIA: Meliaceae GENERO: Cedrela

SPECIE: Odonata
OMBRE COMUN: Cedro.
OMBRE CIENTIFICO: Cedrela odonata.

uestra de fibra vegetal caracterizada como del tipo
aguey

AXONOMIA:

EINO: Plantae o vegetal DIVISION: Magnoliophyta
LASE: liliopsida SUB CLASE : liliidae
RDEN: : Asparagales FAMILIA: Agavaceae
ENERO: agave

SPECIE:

OMBRE COMUN: MAGUEY.
OMBRE CIENTIFICO: Agave americana L

madera del tipo Cedro

fibra vegetal del tipo Maguey
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

12 d. Fibra de madera del tejido del soporte del cielo raso del sotacoro.
Localizacion: Cielo raso sotacoro lado norte C-1
Tipo de andlisis: Analisis de la fibra.
Propdsito del analisis: Conocer el tipo de arbol empleado para realizar el tejido de
soporte del cielo raso del sotacoro.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

muestra de madera caracterizada del tipo Aliso,

TAXONOMIA:

REINO: Plantae o vegetal DIVISION:

CLASE: Magnoliopsida ORDEN:
12(d) FAMILIA: Betulaceas. GENERO:

ESPECIE:

NOMBRE COMUN: Aliso

NOMBRE CIENTIFICO: Alnus glutinosa Subclase: Hamamelidae

Madera del tipo Aliso
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

13. Columna norte del sotacoro
13 a. Color verde
Localizacion: Sotacoro, columna norte
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y comprender a cudl etapa decorativa de
la iglesia corresponde la capa pictérica de las columnas del sotacoro.
13 b. Fibra de madera de la columna.
Localizacion: Sotacoro, columna norte
Tipo de andlisis: Analisis de la fibra.
Propdsito del analisis: Conocer el tipo de arbol empleado para las columnas del

sotacoro.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  15\1p10 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 12
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
estrato pictérico caracterizacién del tipo de
13 (a)[de tonalidad aglutinante,
verde Columna norte del |caracterizacién de la
sotocoro composicién quimica,
estructural.
analisis micro fisico
13 (b)|fibra de madera . Lo
quimico, bioquimico
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad verde compuesta por
el pigmento verde de cobre (cuya composicién quimica
es el CuCOs. Cu(OH)z, carbonto basico de cobre),
aglutinado en medio proteico, capa continua, irregular de
38 micras de espesor.

Superficialmente una capa de tonalidad gris
acaramelada, gruesa formada de tierra, hollin, salesy una
pelicula de naturaleza proteica de cola organica.

aglutinante n : 1

13(a) |Estrato (2).- de base de preparaciéon de tonalidad
blanquecina ligeramente traslucida, compuesta por la
mezcla de materiales en proporciones diferentes, como el
sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcion),
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados
en medio proteina con cola organica (dando reaccién

I . . ) | .
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, de ,"
granulometria variada, muy absorbente.

micro reacciones la gota, reacciones positivas a: hierro, sulfuros, sulfatos.

13(b) [Muestra de madera del tipo Aliso
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

14. Columna norte del sotacoro. Color rojo
Localizacidon: Sotacoro, columna norte
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y comprender a cual etapa decorativa de
la iglesia corresponde la capa pictérica de las columnas del sotacoro.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

MUESTRA: 14
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
quimico estratigrafico,

estrato pictdrico caracterizacion del tipo de

columna norte del

14 |de tonalidad aglutinante,
. sotocoro o
rojo caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.

base compuesta de ceniza y caarbonato de calcio

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

M N2 RESULTADOS I MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojo claro
(fosforescente), compuesto por el pigmento rojo bermellén
(cuya composicion quimica es el HgS, sulfuro de
mercurio), ademas se caracterizo la presencia en trazas
del pigmento rojo minio, aglutinados en medio oleo, capa
continua, ligeramente irrgular de 19 micras de espesor.

Superficialmente una ligera capa formada por tierra, sales,
hollin aglutinante n : 14

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por el sulfato de calcio hidratado
14 [(en mayor proporcién), carbonato de calcio (en menor -
proporcion); y cola organica, aglutinados en medio
proteina (dando reaccién positiva a la fucchina), capa
continua, irregular, gruesa, de granulometria variada,
porosa, muy absorbente.

Estrato (3) de base de tonalidad gris plomiza, compuesta

por carbonato de calcio y ceniza (carbon vegetal), ambos
en proporciones similares, aglutinados con cola organica

en medio proteina.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

15. Color verde vasija con frutos. Primera etapa decorativa de Pintura mural?
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-6-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y corroborar a cudl etapa decorativa
pertenece.

MULSTRAS 15Y 10
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

MUESTRA : 15
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
caracterizacion del tipo de
aglutinante,
caracterizacion de la
composicién quimica,
estructural.

vasija con frutos,
muro del evangelio
- Sur $-6-B, 1ra.
Etapa decorativa ?.

estrato pictérico
15 |de tonalidad
verde

OBSERVACIONES: sector de muestra que presenta repinte.

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

M N2 RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad verde compuesta por
el pigmento verde de cobre (cuya composicién quimica n: 15
es el CuCOs. Cu(OH)z, carbonto basico de cobre),
aglutinado en medio proteico, capa continua, irregular de
38 micras de espesor.

Superficialmente una capa formada de tierra, hollin,
salesy una pelicula de naturaleza proteica de cola
organica.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina ligeramente traslucida, compuesta por la
mezcla de materiales en proporciones diferentes, como el
carbonato de calcio (en mayor proporcién), sulfato de
calcio hidratado (en menor proporcion, trazas); aglutinados
15 [en medio proteina con cola organica (dando reaccion
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, de
granulometria variada, muy absorbente de 171 micras de
espesor.

aglutinante n : 15

Estrato (3).- pictorico de tonalidad rojiza naranja a base
de los pigmentos rojo minio y rojo bermellén en
proporciones similares, aglutinados en medio medio oleo,
capa continua, iregular, relativamente grueso de espesor
promedio entre 38 y 76 micras.

Estrato (4).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina amarillenta, compuesta de yeso, cal y cola
organica; capa continua, gruesa, porosa y muy absorbente
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

16. Color rojo vasija con frutos. Primera etapa decorativa de Pintura mural?
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-6-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante.
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y corroborar a cual etapa decorativa
pertenece.

MULSTRAS 15Y 10
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  1¢\1p10 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 16
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
= quimico estratigrafico,
vasija con frutos, . .
o . |caracterizacion del tipo de
16 estrato pictdrico muro del evangelio aglutinante
de tonalidad roja |- SurS-6-B, 1ra. e o
. caracterizacion de la
Etapa decorativa ?. L, L
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
Esiraio —_pIClofico de tonaldad rojiza compuesta por

16

el pigmento rojo bermellon (cuya composicion quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio,
oleo, capa continua, irregular, delgada de 19 micras de
espesor.

Superficialmente una capa ligeramente acaramelada
formada de tierra, hollin, salesy una pelicula de
naturaleza proteica.

Estrato (2).- de base de preparaciéon de tonalidad
blanquecina ligeramente traslucida, compuesta por la
mezcla de materiales en proporciones diferentes, como el
carbonato de calcio (en mayor proporcién), sulfato de
calcio hidratado (en menor proporcion), aglutinados en
medio proteina con cola organica, capa continua,
irregular, de granulometria variada, muy absorbente,
gruesa de 152 micras de espesor.

Estrato (3).- pictérico de tonalidad rojiza naranja compuesta
por los pigmentos rojo minio y rojo bermellon en
proporciones similares, aglutinados en medio medio oleo,
capa continua, iregular, de espesor promedio de 30.4
micras.

Estrato (4).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado -
yeso, carbonato de calcio - cal (en proporciones menores)
y cola orgdnica; como medio o aglutinante de
naturaleza proteica; capa continua, porosa y muy
absorbente.

aglutinante n : 16

o

(micro reaccién positiva a la fuchina)
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

17. Color rosado fondo. Primera etapa decorativa de Pintura mural?
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-7-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Si posible aglutinante
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y corroborar a cual etapa decorativa
pertenece
Nota: la mitad de la muestra se llevd al GCl para comparacion de resultados y para

analisis de aglutinante.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 17
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
estrato pictérico  [fondo, muro del caracterizacion del tipo de
17 |de tonalidad evangelio sur - S - 7 - |aglutinante,
rosado B caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

17

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo bermellon (cuya composicién quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio
proteico, capa continua, irregular, de 19 micras de
espesor.

Superficialmente una capa ligeramente gris, formada de
hollin, tierra, sales.y una pelicula de naturaleza proteica.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado -
yeso, carbonato de calcio- ca y cola organica; como
medio o aglutinante de naturaleza proteica; capa
continua, porosa y muy absorbente.

aglutinante n :

17
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

18. Banda decorativa de color ocre amarillo.
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-10-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

MUESTRA : 18

N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
estrato pictérico  |[banda decorativa caracterizacion del tipo de
18 |de tonalidad ocre |muro del evangelio |aglutinante,

amarillo Sur-10-B caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

M N2 RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad amarilla, compuesto
por los pigmentos ocre amarillo (cuya composicion
quimica es Fe2 O3.H20 oéxido de hierro hidratado), trazas
de amarillo de plomo y de amarillode cromo ( cuya
composicion quimica es PbCrOs, cromato de plomo)
aglutinado en medio proteico; capa continua, irrgular, de
38 micras de espeso a 20x.

Superficialmente una ligera capa formada por barniz
acaramelado de naturaleza proteica (cola organica), tierra,
18 sales, hollin.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesta por la mezcla de materiales
como el sulfato de calcio hidratado (en mayor proporcion),
carbonato de calcio (en menor proporcion); aglutinados

en medio proteina con cola organica (dando reaccién
positiva a la fucchina), capa continua, irregular, gruesa,
de granulometria variada, porosa, muy absorbente.

aglutinante n : 18
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

19. Cortinaje. Color rojo.
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-10-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
Superposicion de decoracion de color rojo?
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  15\1p10 " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMEBO"
cusco
MUESTRA: 19
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
L cortinaje, muro del [caracterizacién del tipo de
estrato pictérico ) ;
19 ) . |evangelio Sur - S-10-{aglutinante,
de tonalidad rojo o,
B caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

19

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo bermellon (cuya composicién quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio
oleo, capa continua, irregular, delgada de espesor
promedio de 11.4 micras.

Superficialmente una capa ligeramente gris acaramelada,
formada de hollin, tierra y sales.

Estrato (2).- de base de preparaciéon de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente.

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

20. Enlucido de color blanco.
Localizacion: Muro evangelio-Sur S-10-B
Tipo de andlisis: Aglutinante.
Propésito del analisis: Conocer aglutinante de origen. Comparar con mucilago de
giganton.
Nota: Esta muestra se llevd en su totalidad al GCI para analisis.

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



185
Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

21. Decoracion original en el muro testero detras del altar mayor.
Localizacion: Muro testero-Oeste costado norte W-Costado norte
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propésito del analisis: Conocer pigmentos aglutinantes del estrato pictdrico original
para comparaciones con otros lugares de la iglesia.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  1¢\1p10 » SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 20
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Decoracion original |quimico estratigrafico,
estrato pictérico  [en el muro testero [caracterizacion del tipo de
21 |de tonalidad detras del altar aglutinante,
siena mayor - oeste caracterizacién dela
costado norte W composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

Estrato (1).- pictérico de tonalidad gris, negro, compuesta
por el pigmento negro de hierro, capa continua, muy
delgada, ligeramente discontinua de 7.6 micras de
espesor.

Superficialmente una capa ligeramente gris acaramelada,
formada de hollin, tierra y sales y una pelicula de
naturaleza proteica.

Estrato (2).- pictérico de tonalidad marrén rojizo
compuesto por el pigmento rojo ocre (cuya composicion
quimica es Fe203, 6xido de hierro) y trazas de rojo
bermellon (cuya composicion quimica es el HgS, sulfuro
de mercurio), aglutinados en medio proteina, capa
continua, irregular, delgada de espesor promedio de 11.4
micras.

Estrato (3).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente.

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

22. Presbiterio ajedrezado. Color rojo de fondos de las figuras.
Localizacion: Muro epistola-Norte N--B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  1¢\1p10 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 21
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Presbiterio quimico estratigrafico,
o ajedrezado, fondos |caracterizacion del tipo de
estrato pictérico ) .
22 K . |de figuras, muro de|aglutinante,
de tonalidad rojo K o
la epistola Norte N - |caracterizaciéon de la
B composicién quimica,
estructural.

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS I MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

22

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por el pigmento rojo bermellon (cuya composicién quimica es el HgS,
sulfuro de mercurio), aglutinado en medio oleo, capa continua, irregular, delgada de espesor promedio de 11.4 micras.

Superficialmente

Estrato (2).- de

una capa ligeramente gris acaramelada, formada de hollin, tierra y sales.

base de preparacion de tonalidad blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado, carbonato de calcio

y cola organica ( medio o aglutinante de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy absorbente.

Estrato (3).- de soporte compuesta de tierra rojiza, arcillosa, muestra preparada, seleccionada.

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo




189
Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

23. Presbiterio ajedrezado. Color ocre amarillo.
Localizacion: Muro epistola-Norte N-3-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.

Proyecto de Estabilizacién Sismorresistente: Anélisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo



Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica (medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente.

Estrato (3).- de soporte compuesta de tierra rojiza,
arcillosa, muestra preparada, seleccionada.

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: 1y 0+ SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 22
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
andlisis micro fisico
Presbiterio quimico estratigrafico,
estrato pictérico  |ajedrezado, fondos [caracterizaciéon del tipo de
23 |de tonalidad ocre |de figuras, muro de|aglutinante,
amarillo la epistola Norte N - |caracterizacién de la
3-B composicion quimica,
estructural.
soporte ( tierra rojiza, arcillosa)
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
23
Estrato (1).- pictérico de tonalidad amarillo, compuesta
por los pigmentos amarillo ocre (cuya composicion
quimica es el 6xido de hierro hidratado FeO2 H20
hidratado) amarillo de plomo y cromo, y trazas del
pigmento rojo bermelléon (cuya composicion quimica es el
HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio proteico, aglutinante n : 23
capa continua, irregular, de 38 micras de espesor.
Superficialmente residuos de hollin, tierra y sales.
23
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

24. Presbiterio ajedrezado. Color rojo de las lineas de las formas rectangulares.
Localizacion: Muro epistola-Norte N-3-B
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: 1y 0+ SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 23
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
L analisis micro fisico
Presbiterio . . X
. . quimico estratigrafico,
ajedrezado, lineas L, R
- caracterizacién del tipo de
estrato pictérico de las formas R
24 . . aglutinante,
de tonalidad rojo [rectangulares, muro L,
. caracterizacion de la
de la epistola composicién quimica
NorteN-3- B P 4 '
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo minio (cuya composicion quimica es 2
Pb304, éxido mixto de plomo) y con evidencias de los n
pigmentos rojo bermellon (cuya composicion quimica es
el HgS, sulfuro de mercurio) y ocre rojo (cuya
composicion quimica es Fe203, 6cido de hierro), aglutinante n : 24
aglutinados en medio proteina, capa continua, irregular,
delgada de espesor promedio de 15.2 micras.
Superficialmente una capa ligeramente gris acaramelada,
formada de hollin, tierra y sales.
24

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente.

Evidencias de la presencia del soporte de barro (tierra
rojiza, arcillosa seleccionada y preparada).
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

25. Pilastra arco toral, lado presbiterio costado norte. Color gris.
Localizacion: Costado epistola-Norte N-12-B
Tipo de analisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

TITULO: PINTURA MURAL
TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

MUESTRA : 24

N°.

25

DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

analisis micro fisico
Pilastra arco quimico estratigrafico,

estrato pictdrico

costado norte, muro|aglutinante,
de tonalidad gris e

de la epistola norte|caracterizacién de la
N-12-B composicion quimica,
estructural.

torallado presbiterio|caracterizaciéon del tipo de

ZONAS DE MUESTREO

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS

MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

25

Estrato (1).- pictérico de tonalidad gris azulino, compuesta

por el pigmento azul de ultramar ( reaccion positiva a la
presencia de sulfuro, anén que se encuentra presente
como parte de su composicion quimica es Nas--10 Ale
Sis 029 S2-4), aglutinado en medio proteina, capa muy
delgada, continua, irregular de espesor promedio entre 3.8
y 7.6 micras.

Superficialmente una capa gris negrusca acaramelada,
formada por los residuos de combustién (hollin), tierra,
sales solubles y una pelicula de naturaleza proteica.

Estrato (2).- de base de preparacién de tonalidad
blanquecina de la mezcla de sulfato de calcio, carbonato
de calcio (en menor proporcion), aglutinados con cola
organica (medio proteico), capa gruesa, muy absorbente,
porosa, de granulometria variada.

Estrato (3).- evidencias de soporte caracterizada como
tierra trabajada, seleccionada.

Estrato (4).-

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

26. Muro del comulgatorio costado norte.
Localizacion: Muro del comulgatorio costado norte
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Primera
etapa?
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 25
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
. Muro del caracterizacion del tipo de
estrato pictorico .
26 K . |comulgatoro aglutinante,
de tonalidad rojo o
costado norte caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

26

Estrato (1).- pictérico de tono gris, negro compuesto por
oxidos de hierro (minerales de hierro), residuos de
combustion (hollin), tierra, sales, capa delgada continua,
irregular de espesor 3.8 micras.

Estrato (2).- pictorico de tonalidad rojiza compuesta por el
pigmento rojo bermelldn (cuya composicion quimica es el
sulfuro de mercurio HgS), aglutinada en medio proteina,
capa continua, delgada, ligeramente irregular de 3.8
micras de espesor.

Estrato (3).- pictérico de tonalidad amarillo, compuesto por
el pigmento ocre (cuya composicié quimica es el Fe203.
H20), aglutinado en medio proteina, capa continua,
irregular de 38 micras de espesor

Estrato (4).- blanquecino de base de preparacion
compuesta por la mezcla de sulfato de calcio, carbonato
de calcio, aglutinados con cola organica (medio proteina),
capa gruesa, absorbente, porosa, granulometria variada e
irregular.

aglutinante n : 1

micro reaccion quimica, positivoa la presencia del catién

hierro
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

27. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color rojo claro.
Localizacion: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequena. Abrir con cuidado y en compaiiia del restaurador y el
quimico del laboratorio.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: 10\ 0 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 26
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Baluastrada muro  |quimico estratigrafico,
estrato pictérico  [del comulgatorio [caracterizacién del tipo de
27 |de tonalidad rojo [costado norte, aglutinante,
claro escamas caracterizacion de la
decorativas composicién quimica,
estructural.

ZONAS DE MUESTREO

OBSERVACIONES:

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS

MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

27

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo bermellon (cuya composicion quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio
proteina, capa continua, irregular, delgada de espesor
promedio de 5.7 micras.

Superficialmente una capa gris acaramelada, formada
de hollin, tierra y sales y una pelicula de naturaleza
proteica.

Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente, de 64.6 micras de espesor.

Estrato (3).- de soporte caracterizada como madera del
tipo Cedro.

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

28. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color rojo oscuro.
Localizacion: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequefia. Abrir con cuidado y en compaiiia del restaurador y el
quimico del laboratorio.

29. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color verde.
Localizaciéon: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentosy factura con pintura de columnas del sotacoro. Nota: Muestra muy
pequefia. Abrir con cuidado y en compaifiia del restaurador y el quimico del
laboratorio.

30. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color azul.
Localizaciéon: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentosy factura con pintura de columnas del sotacoro.
Nota: Muestra muy pequefia. Abrir con cuidado y en compafiia del restaurador y el
quimico del laboratorio.

31. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color ocre amarillo.
Localizaciéon: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequefia. Abrir con cuidado y en compafia del restaurador y el
guimico del laboratorio.

32. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre rectangular, escamas
decorativas. Color blanco.
Localizaciéon: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre
rectangular, escamas decorativas.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentosy factura con pintura de columnas del sotacoro
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: b1 0+ SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 27
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
andlisis micro fisico
Baluastrada muro  |quimico estratigrafico,
estrato pictérico  |del comulgatorio, |caracterizacidén del tipo de
28 |de tonalidad rojo [costado norte, aglutinante,
oscuro escamas caracterizacion de la
decorativas composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

28

Muestra de estrato pictérico de tonalidad rojiza, compuesta por el pigmento rojo bermellén, cuya composicién quimica
base de HgS, sulfuro de mercurio, con trazas de los pigmentos

y cal.

Muestra muy pequefia para la micro foto

es a

rojo minio y rojo ocre, colocado sobre una base de yeso
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: 100+ SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 28
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Baluastrada muro quimico estratigrafico,
estrato pictérico  |del comulgatorio, [caracterizacién del tipo de
29 |de tonalidad costado norte, aglutinante,
verde escamas caracterizacion de la
decorativas composicion quimica,
estructural.

ZONAS DE MUESTREO

OBSERVACIONES: se reporto como muestra pictdrica de tonalidad verde; no es afirmativo la muestra es de color azul, la tonalidad verduzca que a simple vist se observa es por la
capa de proteccién ola que se formo por la presencia de tierra, hollin, yla pelicula acaramelada de naturaleza proteica.

ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS

RESULTADOS

MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

29

Estrato (1).- pictérico de tonalidad azul compuesto por el
pigmento de azul de prusia (cuya composicion quimica
es el Fe4 (Fe(CN)6)3 y la presencia (evidencia)de azul
de ultramar, aglutinado en medio oleo, capa continua,
delgada, irregular de 38 micras de espesor.
Superficialmente tierra, hollin, sales, y una pelicula
acaramelada de naturaleza proteica.

Estrato (2).- De base de preparacion de tonalidad
blanquecina compuesto por el sulfato de calcio hidratado,
carbonato de calcio aglutinados con cola organica (medio
de proteina).

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

de espesor.

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 29
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Baluastrada muro quimico estratigrafico,
o del comulgatorio, caracterizacion del tipo de
estrato pictérico :
30 . costado norte, aglutinante,
de tonalidad azul L
escamas caracterizacion de la
decorativas composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
Muestra de estrato pictérico igual en composiciéon quimicay estructural a la muestra n. 29.
30

Superficialmente tierra, hollin, sales, y una pelicula acaramelada de naturaleza proteica.

Estrato (1).- pictérico de tonalidad azul compuesto por el pigmento de prusia (cuya composicion quimica es el Fe4 ( Fe(CN)s
)3 y la presenciaen trazas de de azul de ultramar, aglutinado en medio oleo, capa continua, delgada, irregular

de 38 micras

Estrato (2).- De base de preparacion de tonalidad blanquecina compuesto por el sulfato de calcio hidratado, carbonato de
calcio aglutinados con cola organica (medio de proteina).
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

PINTURA MURAL
PINTURA MURAL

A) TITULO:
B) TIPOLOGIA:

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

° PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

ZONAS DE MUESTREO

MUESTRA : 30

N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

andlisis micro fisico
quimico estratigrafico,
caracterizacion del tipo de

Baluastrada muro

estrato pictérico  |del comulgatorio,

31 |de tonalidad ocre |[costado norte, aglutinante,
amarillo escamas caracterizacion de la
decorativas composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
n:1
. . . . aglutinante n : 1
Estrato (1).- pictérico de tonalidad amarillo acaramelado
compuesto por una capa de barniz de naturaleza proteica
y la presencia en trazas de los pigmentos amarillo ocre
y rojo bermelldn, capa contnua, irregular de 19 micras
de espesor. | d 't
31 'R ~"
-

Estrato (2).- blanquecina de base de preparacion,
evidencias de la presencia de sulfato de calcio, carbonato
de calcioy cola organica, capa discontinua y muy delgada.

Estrato (3).- soporte, madera dl tipo Cedro.

v B

<
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

aglutinante. Superficialmente una capa muy fina formada
de tierra, sales solubles y trazas de hollin, no se encontro
presencia de pigmentos.

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
e PROCEDENCIA:  15\1p10 * SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 31
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
Baluastrada muro quimico estratigrafico,
estrato pictérico  |del comulgatorio, [caracterizacién del tipo de
32 |de tonalidad costado norte, aglutinante,
blanco escamas caracterizacion de la
decorativas composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
— —
v ‘
Muestra blanquecina , caracterizada como la base de
preparacion, compuesta por la mezcla de sulfato de
calcio hidratado, carbonato de calcio y cola organica como
32 micro reacciones la gota, reacciones positivas a : hierro, sulfuros, sulfatos.
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Nota: Muestra muy pequena. Abrir con cuidado y en compaiiia del restaurador y el
guimico del laboratorio.

33. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado. Color rojo.
Localizacién: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequena. Abrir con cuidado y en compaiiia del restaurador y el
guimico del laboratorio.

34. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado. Color azul.
Localizacion: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequena. Abrir con cuidado y en compaiiia del restauradory el
quimico del laboratorio.

35. Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado. Color verde.
Localizacidon: Balaustrada muro del comulgatorio, costado norte. Balaustre torneado.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible
Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa. Comparar
pigmentos y factura con pintura de columnas del sotacoro
Nota: Muestra muy pequena. Abrir con cuidado y en compaiiia del restaurador y el
quimico del laboratorio.
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  1yp1 0+ SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 32
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
Baluastrada muro o .
o X caracterizaciéon del tipo de
estrato pictérico  [del comulgatorio, A
33 . . aglutinante,
de tonalidad rojo |costado norte, o,
caracterizacion de la
torneado L .
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA
n:1
Estrato (1).- pictorico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo bermellon (cuya composicién quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), y trazas de pigmento
rojo ocre, aglutinados en medio proteina, capa continua,
irregular, delgada de espesor promedio de 15.2 micras.
Superficialmente una capa gris acaramelada, formada aglutinante n : 1
de hollin, tierra y sales y una pelicula de naturaleza
proteica.
3 Estrato (2).- de base de preparacion de tonalidad

blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,
carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy
absorbente.

x .- de soporte, caracterizada como madera del tipo
Cedro ( muestra adjunta, no se encuentra como parte de
la composicion estructural, sino como parte del muestreo
en conjunto).
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
8) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA:  10\ip10 " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMEBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 33
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
uimico estratigrafico,
Baluastrada muro 4 L & .
o X caracterizacion del tipo de
estrato pictdrico del comulgatorio, R
34 . aglutinante,
de tonalidad azul |costado norte, o,
caracterizacion de la
torneado L -
composicién quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

34

Estrato (1).- de tonalidad marrén rojiza formada por
tierra, minerales de hierro, (6xidos), hollin, sales solubles e
insolubles y una pelicula de naturaleza proteica, capa
continua, irregular, de espesor 30.4 micras.

Estrato (2).- pictérico de tonalidad azul oscuro,
compuesta por los pigmentos azules de prusia (cuya
composicion quimica es el Fe( Fe(CN )6) )3 ferro cianuro
férrico), y el azul de ultramar cuya composicién quimica
es Nas - 10Al6 Sie 029 S2, dando positivo a las micro
reacciones de el anion Sulfuro vy el cation hierro),
aglutinados en medio oleo, capa continua, ligeramente
irregular de 38 micras de espesor.

Estrato (3).- de tonalidad blanquecina caracterizada como
la base de preparacion compuesta por la mezcla de
sulfato de calcio hidratado, carbonato de calcio aglutinados
con cola organica (medio proteina), capa continua,
absorbente, de granulometria variada.

aglutinante n :

1
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Apéndice F: Reportes de analisis de muestras de la DDC-C

AREA FUNCIONAL DE

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO
A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
9 PROCEDENCIA: 10 \1p10 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA: 34
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
L Baluastrada muro o .
estrato pictérico X caracterizacién del tipo de
. del comulgatorio, A
35 |de tonalidad aglutinante,
costado norte, R
verde caracterizacion de la
torneado . -
composicidn quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

35

Estrato (1).- de tonalidad marrén rojiza formada por
tierra, minerales de hierro, (6xidos), hollin, sales solubles e
insolubles y una pelicula de naturaleza proteica, capa
continua, irregular, de espesor entre 26.6 a 38 micras.

Estrato (2).- pictérico de tonalidad azul compuesta porla
presencia de los pigmentos azules de prusia y ultramar (
dando positivo a las micro reacciones de el anion
Sulfuro y el cation hierro), aglutinados en medio oleo,
capa continua, delgada, ligeramente irregular de 7.6
micras de espesor.

Estrato (3).- de tonalidad blanquecina caracterizada como
la base de preparacion compuesta por la mezcla de
sulfato de calcio hidratado, carbonato de calcio aglutinados
con cola organica (medio proteina), capa continua,
absorbente, de granulometria variada.

aglutinante n :

1
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36. Coro alto, cortinajes. Costado norte. Color rojo.
Localizacion: Coro alto costado norte. E-1-M.
Tipo de andlisis: pigmentos y corte estratigrafico. Aglutinante si posible

Propdsito del analisis: Conocer pigmentos y establecer etapa decorativa.
Nota: En cartela de fotografia dice E-1-N. Léase E-1-M.

MUESTRA 36

MUESTRA 36

T T L

P e

SEISMIC RETROFITTING v"'('wglmgq CHURCH
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL
RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO
g PROCEDENCIA:  15\ip10 " SANTIAGO APOSTOL - KURUTAMEBO"
DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco
MUESTRA : 35
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO
analisis micro fisico
quimico estratigrafico,
L coro alto cortinajes, |caracterizacion del tipo de
estrato pictérico .
36 . . |costado norte E -1 -|aglutinante,
de tonalidad rojo L
caracterizacion de la
composicion quimica,
estructural.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M N RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

36

Superficialmente

Estrato (2).- de

absorbente.

Estrato (1).- pictérico de tonalidad rojiza compuesta por
el pigmento rojo bermellon (cuya composicién quimica
es el HgS, sulfuro de mercurio), aglutinado en medio
oleo, capa continua, irregular, gruesa de espesor
promedio de 76 micras.

hollin, tierra y sales.
blanquecina, compuesta de sulfato de calcio hidratado ,

carbonato de calcio y cola organica ( medio o aglutinante
de naturaleza proteica), capa continua, porosa y muy

una capa ligeramente gris, formada de

base de preparacién de tonalidad

aglutinante n :

1
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37. Muestra de mucilago preparado para embarrado para comparaciéon con posible
aglutinante
Nota: La muestra de mucilago se llevo en su totalidad al GCI para analisis
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

INFORME TECNICO DE ANALISIS MICRO FISICO QUIMICO ESTRATIGRAFICO

ZONAS DE MUESTREO

A) TITULO: PINTURA MURAL
B) TIPOLOGIA: PINTURA MURAL

RECUPERACION DEL MONUMENTO HISTORICO ARTISTICO

g PROCEDENCIA: TEMPLO " SANTIAGO APOSTOL - KUNUTAMBO"

DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO -
cusco

MUESTRA: 36
N°. DESCRIPCION UBICACION ANALISIS REQUERIDO

material organico, |enchaclado del

37 vegetal sotocoro KT-02 caracterizacion
techo con presencia de humedad y mavichas de goteras, donde
se identifico el crecimiento dela misma variedad de hongos de la
muestra para analisis.
OBSERVACIONES:
ANALISIS MICRO FISICOQUIMICO ESTRATIGRAFICOS
M Ne RESULTADOS | MICROGRAFIA/ESTRATIGRAFIA

hongo en detalle

Muestra de naturaleza vegetal se desarrolla por
contaminacién en un medio hiumedo normalmente en
techos y/o paredes con goteras, chorreras y en medio o
presencia de sales como carbonatos, sulfatos.
caracterizada como Hongo, del:

37 |REINO: Fungi

DIVISION: Basidiomycota

esporas en detalle

La muestra para andlisis fue reportada como material vegetal parte del enchaclado, no siendo asidespues de los andlisis yla caracterizaciéon correspondiente.
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

CONCLUSIONES:

De los resultados de los analisis de las Obras de Arte Pintura Mural, se concluye que las muestras analizadas n°. 15,
16, presentan intervenciones posteriores (repintes), mientras que las muestras de las fichas restantes no presentan
repintes, pero si tervenciones posteriores como consolidaciones y/o protecciones.

En general la composicion estructural estd constituida de la siguiente forma:
1.-Capa de Proteccion .- superficialmente presentan residuos inorganicos (como 6xidos, minerales de hierro, tierra, sales
solubles e insolubles, residuos organicos (como hollin, grasa) y peliculas muy finas, delgadas de naturaleza proteica.

2.- Capa Pictorica.- originales compuestos por pigmentos naturales, minerales,de tonalidades rojas, como él rojo
bermellén, ocres (tierras naturales), minio, de tonalidades amarillas los ocres, de tonalidades verdes y azules, en
base a minerales de hierro, cobre (malaquita, azulde ultrmar y prusia), aglutinados en medio proteina los estratos
originales y en medio oleo en repintes, de espesores regulares, de granulometria ligeramente irregular, se encuentran
estables.

Se consideran que las que presentan repintes son las muestras n°. 15, 16 y 36 y las muestras n°. 15, 30 que
presenta como evidencias (en trazas) el rojo carmin (cochinilla).

3.- Capa de Base de Preparacion.- compuesta por la mezcla de materiales de carbonato de calcio, sulfato de calcio
hidratado, aglutinados en medio proteico con cola organica, cola fuerte (reaccion positiva ala fucchina), estratos de
regular espesor, poroso, muy absorbente, de granulometria variada, estable.

Estrato colocado en una sola fase o etapa a ecepcion de las muestras n°. 8, 9,11, 15, 16, 21, que presentan dos
capas de base de diferentes espesores, granulometria, etapas, y las n° 13, 14 que presentan una capa de base de
preparacion adicional de tonalidad gris plomiza, compuesta de carbonato de calcio, ceniza aglutinados con cola
organica.

4.- Soporte Estructural.- se caracterizo que estd compuesta de tierra de lugar, seleccionada y preparada, de
granulometria regularmente uniforme, aglutinada con fibra vegetal (paja) y en algunos sectores se evidencio la
presencia de fibra - cabellos humanos. (mtra. n°. 35).

De los resultados de los andlisis en muestras seleccionadas del Retablo Mayor, se concluye que presentan
intervenciones posteriores a la original (repintes).

En general el retablo esta constituido estructuralmente por:

1.-Capa de Proteccion.- barniz de naturaleza resinosa (oxidado), capa continua, irregular, superficialmente presentan
residuos inorganicos como oxidos, minerales de hierro, tierra, sales solubles e insolubles, residuos organicos como
hollin, grasa.

2.- Capa Pictdrica.- dorada, originales y repintes, compuestos por una pelicula de pan de oro (original), pan de
bronce, purpurina (repintes), estratos de espesores irregulares, con perdidas, pero se encuentran estables.

3.- Capa de Bol de armenia.- de tonalidad rojiza, compuesta a base de o6xidos de hierro, aglutinados en medio
proteina, de espesores irregulares, estables, compactos, granulometria uniforme.

4.- Capa de Base de Preparaciéon.- compuesta por la mezcla de materiales de sulfato de calcio hidratado y carbonato
de calcio, aglutinados en medio proteico con cola organica, cola fuerte (reaccion positiva a la fucchina), estratos de
regular espesor, porosos, muy absorbentes, de granulometria variada, se encuentran estables.

5.- Soporte Estructural.- caracterizado como maderas de los tipos Aliso y Cedro.

De la muestra n®. 37, se caracterizo como un hongo, no viene a formar parte del enchaclado.
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AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS
DEPARTAMENTO FISICOQUIMICO

Del resumen,y dando respuesta a las preguntas que se tienen en la solicitud de analisis, se tienen
que las muestras con n°. 5,6,7,8,9,10, estan reportadas como estratos pictoricos de la 1ra. Etapa, y
la muestra n°. 11 como de la 2da. Etapa; haciendo una comparacion de estas muestras con las
muestras n°. 12 a la n°. 36 en algunas caracteristicas que presentan como en el color, tipo, composcion
quimica del pigmento y la base de preparacion, soporte, espesor de estratos, numero de estratos, el
medio o aglutinante, si presentan repintes, y otras y despues de los resultados de los analisis; se
concluye que :

1.- las muestras n°. 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22,23, 24, 25, 27, 32, 33, pertenecen ala 1ra. etapa,
mientras que las muestras n°. 15, 16, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, se consideran
que pertenecen a la 2da. etapa.

2.- que las muestras n°. 15, 16, presentan repintes.

3.- que las muestras n°. 6, 11, 18,23, 26, 31, son de tonalidad amarilla y presentan la misma
composicion quimica en pigmentos 'y base de preparacion, en relacion alos espesores de estratos estan en
rangos que oscilan entre 38 y 57 micras, el medio o aglutinante es proteico a ecepcién de la muestra n°.
11 que es al oleo, en todas solo varian en proporciénes por lo que se debe ubicar a la etapa que
deban corresponder.

La comparacion de la muestras con n°. 27 a la n°. 36, con las muestras n°. 13 y 14, se dice que:
a.- las muestras n°. 13, 14 presentan otra base de preparacion de tonalidd gris plomiza de carbonato de
calco y ceniza aglutnados en medio proteina con cola organica (ademas de la base de preparacion original,
de sulfato de calcio hidratado, carbonato de calcio), no asi las muestras de comparaciéon de los n°. 27
a la 36.

b.- que las muestras n°. 27, 28, 36 son a base del pigmento bermellon como la muestra n®. 14, pero varian
en el medio - aglutinante y espesor de estrato, y la muestra n®. 36 varia totalmente por las caracteristicas
que presenta, se considera muy posterior,

c.- que las muestras n°. 29, 30, 34, 35, son de tonalidad azul a base de los pigmentos azul de ultramar,
azul de prusia, aglutinados en un mismo medio, solo varian entre ellas en proporciones de pigmentos
presentes en cada estrato; no asi la muestra n°. 13 que esta compuesta por el pigmento verde de cobre
(malaquita) y su medio es proteico.

d.- la muestra n°. 31 es de tonalidad amarilla a base del pigmento ocre, con presencia del pigmento rojo
bermellén, diferentes a los demas estratos de esta tonalidad.
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CONDICION ESTRUCTURAL

1. simBoLO DESCRIPCION EJEMPLO

\@ GRIETA ESTRUCTURAL

Fisura que se extiende dentro del muro
de soporte en tierra a una profundidad
de al menos un adobe.

STRUCTURAL CRACKS
Fissure that extends into the earthen
wall support, to a depth of at least one

adobe.
LOCALIZACION
Muro sur
2. SimBoOLO DESCRIPCION EJEMPLO
@ LAGUNA DE PROFUNDIDAD
Laguna de revoque/ enlucido y capa

pictérica que deja al descubierto el

<
S )
g muro de soporte hasta los ladrillos de
g adobe.
s
g o
2 3 ow DEEP LOSS
o bl - M .
E 85, Loss of plaster and paint layers,
3 $82¢ exposing the wall support down to
2 S Ssao .
5 $25¢s adobe bricks.
E ~Z wuwvn

LOCALIZACION
Muro sur (soporte del coro)

PROYECTO DE ESTABILIZACION |"** i}
SISMORRESISTENTE | TEMPLODE KUNOTAMBO

Templo Santiago Apdstol de Kuiiotambo GLOSARIO DE CONDICIONES

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Revisado por:
- Thor Coip Camermaiim b e ﬁ.- K. Wong / C. Cancino

Fecha de registro del tratamiento:

Nov, 2015

Lamina:

GLOSARIO_1
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CONDICION REVOQUE

3. simBoLO DESCRIPCION

revoque en tierra.

PLASTER CRACK

Fissure that extends through fine white
plaster/preparation layer and paint layer
exposing earthen plaster layer.

4. SimBoLO DESCRIPCION

PLASTER LOSS

plaster layer.

Enlucido/capa de preparacion

Capa pictérica

Muro de adobe
Revoque de tierra
Superficie

\& GRIETA DE REVOQUE

Fisura que se extiende a través del
enlucido, capa de preparacién y capa
pictérica dejando al descubierto el

@ LAGUNA DE REVOQUE

Laguna de enlucido/capa de
preparacion y capa pictdrica que deja al
descubierto el revoque.

Loss of fine white plaster/preparation
layer and paint layer, exposing earthen

EJEMPLO

LOCALIZACION

Muro sur (junto a la puerta tapiada)

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur (lateral sur de la puerta principal)

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo

R —— |

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Revisado por:

K. Wong / C. Cancino

Fecha de registro del tratamiento:

Nov, 2015

Lamina:

GLOSARIO 2
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CONDICION REVOQUE

5. SiMBOLO DESCRIPCION

Enlucido/capa de preparacién

Capa pictérica

Muro de adobe
Revoque de tierra
Superficie

W7z ﬁ/

0

bolsa.

W//%
/
N

6. SimBoLO DESCRIPCION

SN

de preparacion.

PAINT LOSS

Enlucido/capa de preparacion

Capa pictérica

Muro de adobe
- Revoque de tierra
Superficie

\
\\\\ DELAMINACION/DESPRENDIMIENTO
\N DE REVOQUE/ENLUCIDO VISIBLES
Falta de adhesion entre el revoque en
tierra'y el muro de soporte en tierra y/o
entre el enlucido/capa de preparacion y
capa pictdrica. Si el revoque/ enlucido
presenta desprendimiento visible, puede
estar asociado a un area de laguna de
revoque/enlucido. El revoque/enlucido
que no esta visiblemente desprendido
) se presenta como oquedad o como

PLASTER DETACHMENT/
DELAMINATION - VISIBLE
Lack of adhesion between earthen
plaster and earthen wall support and/or
between fine white plaster/preparation
layer and paint layer. Plaster may be
visibly detached, associated with an
area of plaster loss or not visibly
detached, but as a blind void or bulge.

‘) LAGUNA DE CAPA PICTORICA
Pérdida de la(s) capa(s) pictéricas
dejando al descubierto el enlucido/capa

Loss of paint layer(s) exposing fine white
plaster/ preparation layer.

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur (presbiterio)

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur (lateral oeste de la puerta tapiada)

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kuiiotambo

R ——

Proyecto:

Registro del tratamiento:

TEMPLO DE KUNOTAMBO C. Vernaza

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES Fecha de regisiro del tratamiento: | Lmina:

Revisado por:

K. Wong / C. Cancino

Nov, 2015 GLOSARIO_3
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CONDICION CAPA PICTORICA

7. SimBOLO DESCRIPCION EJEMPLO

TTTT
HW LAGUNA DE CAPA
AL PICTORICA/CHORREO BLANCO
Laguna causada por infiltraciéon de agua
que ha eliminado la capa pictdrica, lo
que normalmente se presenta como un
chorreo blanco.

PAINT LOSS/WHITE DRIP

Loss of paint due to water infiltration
which has washed paint layer away,
typically seen as a white drip.

LOCALIZACION
Muro norte (bajo ventana)

8. SimBoLO DESCRIPCION EJEMPLO
@ OSCURECIMIENTOS SUPERFICIALES
Acumulacién en la superficie de la

pintura mural de sustancias oscuras de
origen no identificado.

DARKENED SURFACE
Accumulation of dark substance of
unidentified origin on surface of wall
painting.

LOCALIZACION
Muro este (lateral sur de la puerta principal, en la base del

fresco)
PROYECTO DE ESTABILIZACION | < e s
SISMORRESISTENTE | TEMPLO DE KUNOTAMBO C. Vernaza
Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo GLOSARIO DE CONDICIONES Fecha de registro del tratamiento: | Lamina:
Revisado por: NOV, 2015 GLOSARIO 4
- Thr Crilp Demermiben lbblr E.- K. Wong / C. Cancino B
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CONDICION SUPERFICIE

9. SimBOLO DESCRIPCION

& MANCHAS
Nz
origenes.
SPLATTER

Splatter of differing origins on surface.

10. SimBOLO DESCRIPCION

MUD DRIP

Drip of mud on surface.

Manchas sobre la superficie de distintos

CHORREOS DE BARRO
Chorreos de barro sobre la superficie.

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro norte (bajo ventana)

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur (bajo el coro)

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kuiiotambo

R ——

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Revisado por:

K. Wong / C. Cancino

Fecha de registro del tratamiento:

Nov, 2015

Lamina:

GLOSARIO_5
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CONDICION SUPERFICIE

11. SimBOLO DESCRIPCION

chorreos.

MUD ACCRETION

Accumulation of mud on surface, not

seen as a drip.

12. simBoLO DESCRIPCION

TELARANAS

SPIDER WEB

Spider web on surface.

@ ACUMULACION DE BARRO
Acumulacién de barro sobre la
superficie que no se presenta como

Telarafas en la superficie.

EJEMPLO

LOCALIZACION

Muro sur (area entre el coro y la puerta tapiada)

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo

R —— |

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Revisado por:

K. Wong / C. Cancino

Fecha de registro del tratamiento:

Nov, 2015

Lamina:

GLOSARIO_6
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CONDICION SUPERFICIE

13. SimBOLO

Z.

14. SimBOLO

&

DESCRIPCION

LECHADA DE CAL
Una capa de lechada de cal aplicada a la
superficie.

LIME WASH
A layer of lime wash applied to the
surface.
LOCALIZACION
Muro sur (bajo el coro en la zona inferior del muro)
DESCRIPCION EJEMPLO

RESANES ANTERIORES
Area de reparaciones de revoque/enlucido
anteriores.

PREVIOUS FILL
Area of previous plaster repair.

LOCALIZACION
Muro este (lateral sur, esquina superior bajo el coro)

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Proyecto: Registro del tratamiento:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

C. Vernaza

Plano:

Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo GLOSARIO DE CONDICIONES Fecha G regitro el tratarento: | Cimna:

Revisado por: NOV, 2015 GLOSARIO 7
- Thr o Cameraim e ﬁ'- K. Wong / C. Cancino B
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CONDICION INTERVENCIONES PREVIAS

15. SiMBOLO

16. SimBOLO

DESCRIPCION

DANO MECANICO

Hendiduras, rasgufios, rayones y/o
abrasiones sobre la capa pictdrica y/o
sobre la capa pictérica y las capas de
revoque/enlucido.

MECHANICAL DAMAGE

Gouge, scrape, scratch and/or abrasion
to the paint and/or paint and plaster
layers.

DESCRIPCION

ORIFICIO EN EL MURO

Orificio dejado en el muro por antiguos
clavos o anclajes que han sido
removidos.

HOLE IN WALL
Hole left by previous nail or anchor in
wall, that has since been removed.

EJEMPLO

LOCALIZACION

Muro sur (presbiterio, zona inferior del muro)

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro sur (bajo el coro)

PROYECTO DE ESTABILIZACION |™*
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kufiotambo

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Revisado por:
Y ... |

K. Wong / C. Cancino

Fecha de registro del tratamiento:

Nov, 2015

Lamina:

GLOSARIO_8
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CONDICION INTERVENCIONES PREVIAS

17. SimBOLO DESCRIPCION

en su lugar.

NAIL IN WALL

Nail driven into wall, still in place.

+ CLAVO EN EL MURO
Clavo incrustado en el muro y todavia

EJEMPLO

LOCALIZACION
Muro norte

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kuiiotambo

R ——

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Registro del tratamiento:

C. Vernaza

Plano:

GLOSARIO DE CONDICIONES Fecha de regstro del tratamiento: | Lamina:

Revisado por:

K. Wong / C. Cancino

Nov, 2015 GLOSARIO_9
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| | | |
Sotocoro

Escala 1:50

0 20 40 60 80 100cm

LEYENDA
Delaminacién / Laguna de Chorreo blanco /
Grieta Laguna de Grieta de Laguna de Desprendimiento capa Lagunade capa  Oscurecimiento Manchas
estructural profundidad revoque revoque de revoque pictorica pictorica superficial
S IHIHI
N P \“\ ‘\ @ O
\0 D \@ 9 N\ Ly
Chorreos de Acumulacion Telarafas Lechada de Resanes Dano Orificioen el Clavoenel
barro de barro cal anteriores mecanico muro muro
2 Proyecto: Levantamiento ortofotografico:
PROYECTO DE ESTABILIZACION TEMPLO DE KUNOTAMBO C Ouimet, K. Percy, C. Hanley
SISMORRESISTENTE Registro del ratami
. . . Panc: LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES C.Vernaza
Templo Santiago Apéstol de Kufiotambo SOTACORO Fecha fotografa e
Revisado por: Dibujo: Enero, 2013 1:50
- H _ ’ X e: Fecha registro del tratamiento: Lémina:
Thr Crdp temermin ke K. Wong / C. Cancino 0. Dominguez Nov, 2015 SC-COND
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25 Nl

Muro este

Escala 1:50

S S s s
020 4 0 8 100am | | |

LEYENDA
Delaminacién / Laguna de Chorreo blanco /
Grieta Laguna de Grieta de Laguna de Desprendimiento capa Lagunade capa  Oscurecimiento Manchas
estructural profundidad revoque revoque de revoque pictérica pictorica superficial
3 IHIN
N2 N g Y [ [l @ [©
/
\ L]
Chorreos de Acumulacién Telarafas Lechada de Resanes Dafio Orificioen el Clavoenel
barro de barro cal anteriores mecénico muro muro
I - \‘\
21 1] @ | &

PROYECTO DE ESTABILIZACION ™ - ¢ Ouimet. K Percy, C. Hanle
SISMORRESISTENTE TEMPLO DE KUNOTAMBO oot y
T lo Santi Apd | de Kuf b Plano: LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES C.Vernaza
emplo Santiago Apostol de Kuhotambo MURO ESTE Fecha fotografia: Escala:
Revisado por: Dibujo: Enero, 2013 1:50
- @ _ ) ) Fecharegistro del tratarmento: | Lamina:
L Ry O M K.Wong / C. Cancino 0. Dominguez Nov, 2015 E-COND
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W

OO

I N i i

SN\
i e

’
¢

g
Kl

Alzado del presbiterio Alzado de la pilastra

jj=
I

Alzado de la nave

Escala 1:100
[ T T T T T
0 10 20 30 40 50 75 100 cm
LEYENDA
Delaminacién / Laguna de Chorreo blanco /
Grieta Laguna de Grieta de Laguna de Desprendimiento capa Lagunade capa  Oscurecimiento Manchas
estructural profundidad revoque revoque de revoque pictorica pictorica superficial
X ~] [T
42 N4 @ Y (O il @ O
\ L]
Chorreos de Acumulacion Telarafas Lechada de Resanes Dano Orificioen el Clavoenel
barro de barro cal anteriores mecanico muro muro
A W‘\ ’,/"“‘;
L L
N L

PROYECTO DE ESTABILIZACION |™* - Ut K. Percy. C. Hanl
TEMPLO DE KUNOTAMBO C. Ouimet, K. Percy, C. Hanley
SISMORRESISTENTE Registro el
T | . Apéstol de Kuf b Plano: LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES C.Vernaza
emplo Santiago Apdstol de Kufiotambo MURO NORTE Fecha fotografia Eacala:
Revisado por: Dibujo: . Fneroé |2013 . 1:100
echa registro del tratamiento: mina:
- Thr Gy Zamermaiiem lea bk H_ K.Wong/ C. Cancino 0. Dominguez Nov, 2015 N-COND
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Alzado de la nave

Escala 1:100
[ I I T I I T
0 10 20 30 40 50 75 100 cm
LEYENDA
Delaminacién / Laguna de Chorreo blanco /
Grieta Laguna de Grieta de Laguna de Desprendimiento capa Lagunade capa  Oscurecimiento Manchas
estructural profundidad revoque revoque de revoque pictérica pictérica superficial
N IHIRI
N 73 \“ \ ‘\ @ O
N 4 /
Y/ D \@ 2 N ) Ll
Chorreos de Acumulacion Telarafas Lechada de Resanes Dano Orificio en el Clavoenel
barro de barro cal anteriores mecénico muro muro
Z. 9 & | e
2 Proyecto: Levantamiento ortofotografico:
PROYECTO DE ESTABILIZACION TEMPLO DE KUROTAMBO C Ouimet K. Percy, C. Hanley
SISMORRESISTENTE Registro del tratami
. , _ Planc: LEVANTAMIENTO DE CONDICIONES C.Vernaza
Templo Santiago Apéstol de Kufiotambo MURO SUR FechaTowgata e
Enero, 2013 11100
- ) _ . ) Fecha registro del ratarmento: | Lémina:
Ter Crdp tamermin i K. Wong/ C. Cancino 0. Dominguez Nov, 2015 S-COND
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Ficha tipo usada para el
levantamiento de condiciones en
los sectores establecidos, y el
registro de las intervenciones
efectuadas.

Escala 1:20

0 10 20 30 40 50 75

]
100 cm

[

S

Plano llave:

- g

Alzado muro sur

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apostol de Kuiotambo

] ||

Proyecto: Levantamiento ortofotografico:
TEMPLO DE KUNOTAMBO Regg{.m()mmet, K. Percy, C. Hanley
Plano: LEVANTAMIENTO DE C. Vernaza
CONDICIONES MURO SUR Fecha fotografia: Ecal:
Revisado por: K Wong Dibujo: FecEii';ger:201 3 Lamina: 1:20
C.Cancino | O-Dominguez Mayo, 2015 5-1-B
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AGLOMERANTE DESGRASANTES ADITIVOS AGUA
Tierra roja molida Adobe molido
micro-
+ giganton +agua +giganton | Tierrade | ladrillo esferas (NaPO3)6
+ agua premez- premez- premez- premez- adobe molido 3M K-15 Giganton | 0.004% en
Fecha # clados clados clados clados (ar) (ar) Arena (g) (9) Huevo (gr) (ml) agua (ml) = Agua (ml)
1 100g + 20ml 50 12
2 1509 + 30ml 50
12 junio 2014 3 100g + 20ml 50 15 5
4 150g + 30ml 10
5 100g + 30ml 5 13
13 junio 2014 6 200g + 40ml 150 2 40
7 200g + 40ml 150 2 40 10
16 junio 2014
8 300g + 60ml 2 15
9 200g” 200¢ 3 308 110
10 200g” 201¢ 3 45 75
17 marzo 2014
11 200g 2 80F 10
12 200 2 308
13 100 50° 15
14 100 300 1 15 40
15 100 30° 1 15 60
23 septiembre D D
2014 16 100 50 2 15 45
17 100° 50F 1 15 45
18 100° 50° 2 158 45
19 100° 508 2 158 50
. 20 100° 50F 2 108 70
24 septiembre
2014
21 100° 50F 1 15 60

Notes

A No premezclado con agua
B Clara de huevo batida

C Arena de rio

D Tamiz ASTM No.40

E Tamiz ASTM No.100
F  Giganton preparado distinto: 250g giganton en 500g agua. 1 hora en agua
G (NaPOB3)6 es hexametafosfato de sodio
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Fecha

12 junio
2014

13 junio
2014

16 junio
2014

17
marzo
2014

23
septiembre
2014

24
septiembre
2014

17

20

21

Notas

tierra mezclada con agua en la mafana /
Mortero de inyeccion mezclado en la tarde.
Mortero tamizado més finamente (en hiumedo)

tierra mezclada con agua en la mafiana /
Mortero de inyeccion mezclado en la tarde.
Mortero tamizado més finamente (en himedo)

tierra mezclada con agua en la mafana /

mortero de inyeccion mezclado en la tarde.
Mortero tamizado més finamente (en hiumedo)

tierra mezclada con giganton en la
mafana/mortero mezclado en la tarde.
Mortero tamizado més finamente (en hiumedo)
tierra mezclada con giganton en la
mafana/mortero mezclado en la tarde.
Mortero tamizado més finamente (en hiumedo)

tierra tamizada mas finamente (en seco) y
mezclada con agua la noche anterior

tierra tamizada mas finamente (en seco) y
mezclada con agua la noche anterior

tierra tamizada mas finamente (en seco) y
mezclada con agua la noche anterior

tierra tamizada mas finamente (en seco) y NO
mezclada con agua la noche anterior

tierra tamizada mas finamente (en seco) y NO
mezclada con agua la noche anterior

No se hicieron las pruebas pues no fue
satisfactoria la mezcla

Pruebas realizadas por DDC-C

Pruebas realizadas por DDC-C

Pruebas realizadas por DDC-C

Resultados

Mortero inyectable a través de la jeringa, mas no a través de la aguja hasta que no se tamizé mas
Finamente -tamiz de cocina. Con granulometria mas fina es posible inyectar pero se obstruye
continuamente. Solo se hicieron con este mortero las pruebas de inyectabilidad y de expansion. Esta
mezcla es agradable y plastica.

El mortero no fue inyectable hasta que se tamizé de nuevo. Mortero inyectable con la jeringa pero no
a través de la aguja. La Unica prueba realizada fue la prueba de inyectabilidad. El adobe es mucho menos
plastico / fluido que la mezcla arcilla / arena

Inyectable a través de la aguja una vez que se volvié a tamizar. Se inyecta bien pero se bloquea. Agua
de rezumo: en 80ml el 16.06.2014 3ml. Debe hacerse una nueva prueba con microesferas

El mortero no es inyectable a través de la aguja ni siquiera después de volverlo a tamizar. Por el

momento no se haran nuevas pruebas con esta formulacion.

El mortero es inyectable a través de la jeringa y de la aguja cuando se volvié a mezclar. Se bloquea un
poco. Candidato para futuras pruebas.

Mortero no inyectable a través de aguja No.15. Pareceria que dejando la mezcla en agua durante la
noche hace que el mortero sea mas pegajoso.

Mortero inyectable a través de aguja No.15. Sin embargo parece que la arena dificulta la
inyectabilidad. Densidad: 1.8 g/m3. Agua de rezumo: en 80ml el 16.06.2014 menos de 1/2 ml.
Inyectabilidad a través de jeringa: si. Contraccion: Diametro cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm
Entre 1 y 4 mm alrededor de los lados. Desprendimiento en todos los lados. No contraccion en la cara
superior. Flujo en adobe: para en la parte superior del adobe. No hay fluidez vertical. Densidad seca:
10ml dentro de caja plastica. Muy buena dureza. Resistente a la aguja y a la ufia. Bastante bueno

Facilmente inyectable a través de aguja No.15. Densidad: 1.76 g/m3. Agua de rezumo: en 80ml el
16.06.2014 casi nada. Inyectabilidad con la jeringa: no se hizo. Contraccién: Diametro cavidad: 5.5 cm
Profundidad: 2.7 cm Adobe pre-humedecido con 10ml agua : alcohol 1:1 Entre 1 y 4 mm a lo largo de
los lados. Desprendimiento en todos los lados. No contraccion en la cara superior. Flujo en adobe: el
mortero para en la parte superior del adobe. No hay fluidez vertical. Densidad seca: 10ml dentro de
caja plastica. Muy buena dureza. Resistente a la aguja y a la ufia. Bastante bueno

El mortero es absolutamente imposible de inyectar. No es ni siquiera posible succionar dentro de la
jeringa. Muy probablemente la arena de no esté suficientemente tamizada y no puede pasar a
través de la aguja.

jeringa. Muy probablemente la arena de rio no esta suficientemente tamizada y no puede pasar a
través de la aguja.

Mortero facilmente inyectable a través de aguja No.15. Agua de rezumo: en 80ml el 16.06.2014 0,3ml:
en 40 miso 0,1% . Contraccion: Diametro cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm. Las muestras
presentan gran contraccion en todos los sentidos. Muy fuerte contraccion

Fluye bien. Fuerte contraccion. Completamente desprendido de las paredes de la cavidad

No fluye bien a través de aguja No.15. Se contrae més que la prueba No.13. sin embargo en el muro se
comporta mejor.

No fluye de manera satisfactoria

Mortero inyectable con aguja No.16. Fluye muy bien con aguja diametro 2mm. Agua de rezumo: en
80ml el 24.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa: si. Contraccién: Diametro cavidad: 5.5 cm
Profundidad: 2.7 cm Entre 1 y 4 mm alrededor de los lados, sin embargo no esta desprendido de la
cavidad.

Mortero inyectable facilmente con aguja No.16. Fluye muy bien con aguja diametro 2mm. Agua de
rezumo: en 80ml el 24.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa: si. Contraccion: Diametro
cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm Entre 1 y 4 mm alrededor de los lados, sin embargo no esta

desprendido de la cavidad. Fluye poco verticalmente

Mortero no inyectable con aguja No.16. Fluye con dificultad a través de aguja didmetro 2mm. Agua de
rezumo: en 80ml el 24.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa: dificil. Contraccion: Diametro
cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm Entre 1 y 4 mm alrededor de los lados, desprendido de la cavidad
del adobe. Fluye poco verticalmente

Mortero inyectable con dificultad a través de aguja No.16. Fluye no muy facilmente a través de aguja
diametro 2mm. Agua de rezumo: en 80ml el 24.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa:
dificil. Contraccion: Diametro cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm Entre 1 y 4 mm alrededor de los
lados, sin embargo no esta desprendido de las paredes de la cavidad del adobe. Fluye poco
verticalmente

Mortero inyectable a través de aguja No.16. Fluye sin dificultad a través de aguja diametro 2mm. Agua de
rezumo: en 80ml el 25.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa: facil. Contraccién: Mortero inyectable
faciimente a través de aguja No.16. Fluye muy facil a través de aguja diametro 2mm. Densidad himeda: 0.7gr.
Agua de rezumo: en 80ml el 26.09.2014 nada. Inyectabilidad a través de jeringa: facil. Contraccion: Diametro
cavidad: 5.5 cm Profundidad: 2.7 cm Aproximadamente 1 mm alrededor de los lados, sin embargo firmemente
adherido a las paredes de la cavidad del adobe. No presenta grietas en la cara superior de la muestra. Fluye
6¢cm verticalmente.
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Sotacoro

Escala 1:50

0 20 40 60 80 100cm

LEYENDA
Resanes

Inyeccién de Inyeccion de periféricos Inyeccion de Inyeccién de Velado
barro (area) barro (punto) con barro mucilago (area) mucilago (punto)

0,0 N

PAOAG

020 NN

b508d X NN &
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Proyecto:

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kuiotambo

e ¢

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Levantamiento ortofotografico:

C. Ouimet, K. Percy, C. Hanley

Plano:

INTERVENCION - SOTACORO

Revisado por: Dibujo:

K. Wong / C. Cancino O. Dominguez

Registro del
C.Vernaza
Fecha fotografia: Escala:
Enero, 2013 1:50
Fecha registro del tratamiento: Lamina:
Nov, 2015 SC-INT
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Muro este

Escala 1:50

0 20 40 60 80 100cm

LEYENDA
Resanes

Inyeccion de Inyeccion de periféricos Inyeccion de Inyeccion de Velado
barro (area) barro (punto) con barro mucilago (area) mucilago (punto)

0,0 N

PAOAG

020 NN

b508d ® NN &

0.0 N\

PROYECTO DE ESTABILIZACION | c “"C Ouimet, K. Percy, C. Hanle
SISMORRESISTENTE TEMPLO DE KUNOTAMBO e da
) X ) plane: C.Vernaza
Templo Santiago Apdstol de Kuiotambo INTERVENCION - MURO ESTE Fecha fotografia Ecal
P —— Db Enero, 2013 1:50
i _ ¢ . g Fecha registro del tratamiento: Lamina:
- The Crily Comurrabons skl s K. Wong / C. Cancino O. Dominguez Nov, 2015 E-INT
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Alzado de la nave

Escala 1:100
[ T T T T T T
0 10 20 30 40 50 75 100 cm
LEYENDA
Resanes
Inyeccion de Inyeccion de periféricos Inyeccion de Inyeccion de Velado
barro (area) barro (punto) con barro mucilago (area) mucilago (punto)
0,0 N
PAOAG
020 NN
bo52d ® NN X
0.0 N\

Proyecto:

PROYECTO DE ESTABILIZACION

Levantamiento ortofotografico:

SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apdstol de Kuiotambo

Revisado por:
- e i _ K. Wong / C. Cancino O. Dominguez

TEMPLO DE KUNOTAMBO G Ouimet, K. Percy, C. Hanley
Plano: C.Vernaza
INTERVENCION - MURO NORTE Fecha fotografia: Ecal
Db Enero, 2013 1:100
Fecha registro del tratamiento: Lamina:
Nov, 2015 N-INT
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Alzado de la nave

Escala 1:100
[ T T T T T T
0 10 20 30 40 50 75 100 cm
LEYENDA
Resanes
Inyeccion de Inyeccion de periféricos Inyeccion de Inyeccion de Velado
barro (area) barro (punto) con barro mucilago (area) mucilago (punto)
0,0 N
PAOAG
020 NN
b508d ® NN &
0.0 N\

PROYECTO DE ESTABILIZACI ON Proyecto: . Levan(amlent.ourtufotograﬁcu:
SISMORRESISTENTE TEMPLO DE KUNOTAMBO Regg;o?;“m,etr K.Percy, C. Hanley
plene: C.Vernaza
Templo Santiago Ap6stol de Kufiotambo INTERVENCION - MURO SUR Fecha fotografa Frcale
Revisado por: Dibujo: Enero, 2013 1:100
- i _ . , Fecha registro del tratamiento: Lamina:
Thk oy R m— K.Wong / C. Cancino 0. Dominguez Nov, 2015 SINT
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Ficha tipo wusada para el
levantamiento de condiciones en
los sectores establecidos, y el
registro de las intervenciones

efectuadas.
+ 77
5 s
[

I
2
ChE|

Escala 1:20

0 10 20 30 40 50 75 100 cm

Plano llave: Plano llave - Alzado:

J

Alzado muro sur

S-10-8

S-11-8

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE

Templo Santiago Apoéstol de Kuiiotambo

|

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

INTERVENCION - MURO SUR

Levantamiento ortofotografico:

C. Ouimet, K. Percy, C. Hanley

Revisado por:

K. Wong

C. Cancino

Dibujo:

O. Dominguez

Registro:
C.Vernaza
Fecha fotografia: Escala:
Enero, 2013 1:20
Fecha de registro: Lémina:
Mayo, 2015 S-1-B
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o e s

Seccion A-A

N »

Seccién B-B

Escala:

1:200

Lamina:

KT-P1

Fecha:

Agosto 2016

Proyecto:

TEMPLO DE KUNOTAMBO

Plano:

PROTECCION FISICA DE LAS PINTURAS MURALES

O. Dominguez

Dibujo:

LEYENDA

777
1

pzzzza

Malla de proteccién

Fijacion de la malla

2

PROYECTO DE ESTABILIZACION
SISMORRESISTENTE
Templo Santiago Apdstol de Kuhotambo

I Revisado por:
= A O — E— EE_ C. Cancino
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Detalle fijacién de la malla al muro - Escala 1:5 Detalle fijacién de la malla al piso - Escala 1:5
DETALLE
MURO
1.Unidades de adobe 14 cm de alto y mortero de barro
2.Pintura mural y soporte. Espesor 2 cm (aprox.)
PROTECCION
3Tarugo de madera "chilca" 5/16" x 21/4" en orificio pre-taladrado y limpiado con
bombin
4.Listén de pino blanco de 1 x 4cm con agujeros pre-taladrados de 3/32" atornillado
manualmente a los tarugos con tornillos s-pax 3/32" ¢3" @ 40 cm
5.Malla raschel densidad 50% extendida en el extremo y engrapada @ 2-3 cm R
6.Malla raschel densidad 50% extendida hacia el piso y tensada a 1.5 m del muro. ¢
Base de la malla engrapada a listén de madera @ 2-3 cm. Cosido de la malla en los
laterales mediante bridas de nailon
7.Liston de pino blanco de 1 x 4 cm con agujeros pre-taladrados de 3/32" atornillado
manualmente a las cufias con tornillos s-pax 3/32" ¢3 @ 40 cm
8.Cufia de pino blanco de 1 x 4 cm, 40-50 cm de longitud, insertada en el piso con
martillo
9.Piso de tierra apisonada
Cly
2 Proyecto: Escala:
PROYECTO DE ESTABILIZACION TEMPLO DE KUNOTAMBO
SISMORRESISTENTE [ 1:200
lano:
Templo Santiago Apdstol de Kuiotambo PROTECCION FISICA DE LAS PINTURAS MURALES ~ [Feew T
m . . @ .m Revisado por: Dibujo: AgOStO 2016 KT-P2
1l The Getty Conservation Institute C. Cancino 0. Domlnguez

Proyecto de Estabilizacion Sismorresistente: Analisis de condiciones, diagnostico y pruebas de proteccion para las pinturas murales de Kufiotambo




The Getty Conservation Institute




	Informe sobre el análisis de condiciones, diagnóstico y pruebas de protección para las pinturas murales–Templo Santiago Apóstol de Kuñotambo
	Índice
	Participantes del proyecto
	Lista de abreviaturas
	CAPÍTULO 1 - Introducción
	CAPÍTULO 2 - Contexto: la intervención estructural
	CAPÍTULO 3 - Las pinturas murales del Templo Santiago Apóstol de Kuñotambo
	CAPÍTULO 4 - Levantamiento fotográfico
	CAPÍTULO 5 - Levantamiento de condiciones
	CAPÍTULO 6 - Análisis de condiciones
	CAPÍTULO 7 - Propuesta de estabilización y protección
	CAPÍTULO 8 - Pruebas e implementación
	CAPÍTULO 9 - Evaluación y conclusiones
	APÉNDICE A - Fotografía rectificada de las pinturasmurales
	APÉNDICE B - Etapas decorativas
	APÉNDICE C - Tabla comparativa épocas históricas
	APÉNDICE D - Ubicación de muestras de pintura mural
	APÉNDICE E - Reporte de análisis de muestras del GCI
	APÉNDICE F - Reportes de análisis de muestras de la DDC-C
	APÉNDICE G - Glosario de condiciones
	APÉNDICE H - Levantamiento de condiciones
	APÉNDICE I - Pruebas de inyecciones de morteros de tierra
	APÉNDICE J - Documentación de intervenciones
	APÉNDICE K - Protección física de las pinturas murales



